
























































































































































































Strukturuntersuchung an NbOCl3
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Abb.39: Gemessenes Diffraktogramm von NbOCl 3 (rote Kreuze) und mit GSAS in der
Raumgruppe P42nm berechnetes Diffraktogramm (blaue durchgezogene Linie).
Schwarze Markierungen: entsprechend der Raumgruppensymmetrie erlaubte
Reflexe.








































