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Abbildung 4.7: STM Bilder (15 nm x 15 nm) der stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche
(a) + 3 L H2 (b) und + 100 L H2 (c) bei Raumtemperatur. RuO2(110) + 100 L H2 wurde
anschließend bis 423 K (d) und 607 K (e) geheizt. Vbr zeigt eine freie Stelle in der Obr Reihe,
Obr-H entspricht einer Hydroxylgruppe in der Brückenposition und OotH2 ist Wasser in der
on-top Position über den 1f-cus-Ru-Atomen. [nach [43]]

Nach dem Heizen der Oberfläche bis 423 K (Desorptionstemperatur des Was-

sers), verschwinden alle hellen Merkmale entlang den 1f-cus-Ru-Reihen im STM-

Bild. Dies untermauert die Zuordnung der hellen Merkmalen im STM-Bild dem

adsorbierten Wasser. Die freien Stellen in den Obr Reihen bleiben auch oberhalb

423 K bestehen.

Wenn die Probe nun bis 607 K geheizt wird, kann man vereinzelt wieder Mo-

dulationen in den Obr Reihen erkennen, während sich die Defekte an anderen

Stellen in Bereichen von über 10 nm2 Größe zusammenballen. An der Kante sol-

cher Bereiche werden kleine flache Cluster gebildet, die Ru-Inseln zugeschrieben

werden (Abbildung 4.7e).
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Diese Reduktion, die eine Umstrukturierung der RuO2(110)-Oberfläche verur-

sacht, ist bereits mit der chemischen Reduktion von RuO2(110) durch Begasung

mit CO [35] bekannt, welche näher im Kapitel 4.2.2 erläutet wird.

In Tabelle 4.1 sind unter anderem die Adsorptionsenergie der verschiedenen

Hydroxyl- und Wasser-Spezies im Bezug auf Wasserstoff und Wasser in der Gas-

phase zusammengestellt.

O-Spezies Chemische
Verschie-
bung [eV]
Experiment

Chemische
Verschie-
bung [eV]
DFT

Bindungsenerg.
DFT

Bindungsenerg.
DFT (Literatur)
[46, 47]

OV ol 0.00(Ref.) 0.00(Ref.)
Obr -0.8 -0.87
Obr-H +1.1 +1.46 +1.17 eV/1

2
H2 +0.94 eV/1

2
H2

Oot-H...Obr - - -0.80 +1.43 eV/1
2
H2 - - -

OotH2 +2.7 +2.96 +1.02 eV/H2O +0.91 eV/H2O
Obr-H...Oot +0.6 +0.72 +1.53 eV/1

2
H2 - - -

Obr-2H - - +4.86 +0.68 eV/H2

+0.83 eV/H2O
+0.56 eV/H2

- - -

Tabelle 4.1: Experimentell beobachtete O1s-Verschiebung im Vergleich mit DFT-Rechnungen.
Gegründet auf diesem Vergleich, werden die experimentellen O1s-Verschiebungen bestimmter
O und OH-Spezies zugewiesen.“- -“ bedeutet, dass diese O1s-Verschiebung experimentell nicht
beobachtet wurde.“- - -“ bedeutet, dass diese Adsorptionsenergie nicht vorhanden ist. Zusätzlich
wird die Adsorptionsenergie in Bezug auf molekulares 1

2
H2, H2 und H2O in der Gasphase

angegeben. Wenn vorhanden, wurden diese Werte mit Literaturwerten verglichen [46, 47].

Die adsorbierten Wasserspezies OotH2 über 1f-cus-Ru-Atomen sind um 1.02

eV gegenüber gasförmigem Wasser stabilisiert. Die ObrH2-Spezies werden durch

0.83 eV in der (2x2)-Elementarzelle gegenüber gasförmigem Wasser stabilisiert.

Die Anwendung des Born-Haber-Zyklus mit dem Endzustand Vbr + H2O(gas)

(Vbr entspricht einer freien Stelle in der Obr Reihe von RuO2(110)) führt zu dem

Ergebnis, dass die OotH2-Spezies durch 0.19 eV (1.02 eV - 0.83 eV) stabiler ist

als die Obr-2H-Spezies.

Folglich schlagen wir vor, dass das Wassermolekül gebildet wird, indem Obr-H

unter Aufnahme eines zusätzlichen Wasserstoffatoms auf einen 1f-cus-Ru-Platz

wandert. Als Folge bleiben freie Stellen in den Obr Reihen, die im STM-Bild

beobachtet wurden.

Das heißt, dass die beobachtete Wasserbildung auf der RuO2(110)-Oberfläche

bei Raumtemperatur thermodynamisch getrieben ist.
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Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die experimentellen und theoretischen Beweise dafür

angeführt, dass Wasser auf der RuO2(110)-Oberfläche bereits bei Raumtempera-

tur gebildet wird. Zuerst führt Wasserstoffbegasung zu Hydroxylgruppen (Obr-H)

entlang der Sauerstoffbrückenreihen. Nach der Sättigung der Obr-Reihen reagiert

ein Teil der Obr-H-Spezies mit überschüssigem Wasserstoff. Dadurch bildet sich

Wasser (OotH2 über den 1f-cus-Ru-Atomen) und freie Stellen in den Obr Reihen

der RuO2(110)-Oberfläche. Der zweite Reaktionsschritt wird durch Thermody-

namik getrieben.

Der Wasserbildungsmechanismus, der hier beschrieben wurde, kann als Schlüs-

selprozess zum Verständnis der Oxidation wasserstoffhaltigen Moleküle (z.B. NH3

oder HCl) auf RuO2 angesehen werden.
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4.2 Reduktionsverhalten von RuO2(110)

4.2.1 Reduktion von RuO2(110) mit H2

Die Reduktion des RuO2(110) unter dem Einfluss von Wasserstoff ist ein wichtiger

Prozess in der heterogenen Katalyse. Sie könnte in katalytischen Reaktionen in

denen Wasserstoff eine Rolle spielt zum schnellen Verlust der Katalysatoraktivität

führen. Aus diesem Grund war es notwendig, z.B. für die Wechselwirkung der

RuO2(110)-Oberfläche mit HCl, diesen bekannten Prozess näher zu betrachten.

Ein 1.6 nm dicker RuO2(110)-Film, präpariert auf Ru(0001), wurde einem

Wasserstoffdruck von 10−5 mbar bei einer Temperatur von 417 K ausgesetzt [31].

Mit Oberflächenröntgenbeugung (SXRD) wurde in situ die progressive Reduk-

tion von RuO2 durch Wasserstoff verfolgt. Weder die Größe noch die Dicke der

RuO2-Domänen variiert während der Reduktion durch H2-Begasung. Die Reduk-

tion des RuO2-Films scheint über die Reduktion von kompletten RuO2-Domänen

fortzuschreiten. Bei Rh2O3, vermutlich wegen zu niedrigen Zahl der Adsorptions-

plätze für die dissoziative H2-Adsorption auf der Oxidoberfläche [48], wurde im

Gegensatz zu RuO2 eine Induktionszeit festgestellt.

Die oben besprochenen in situ SXRD-Experimente zeigten die Reduktion der

RuO2(110)-Fläche durch molekularem Wasserstoff nur bei Temperaturen über

der Desorptionstemperatur des Wassers (400 K). Jedoch kann dieser Prozess bei

polykristallinen RuO2-Filmen (Dicke 2 nm) durch atomaren Wasserstoff sogar bei

Temperaturen unter 320 K stattfinden [49].

Ein ähnlicher Effekt wurde in unserem Labor beobachtet: Nach Wasserstoffbe-

gasung bis 100 mbar bei Raumtemperatur wurde der RuO2(110)-Film vollständig

innerhalb weniger Sekunden reduziert.

Die Reduktion des Rutheniumdioxids unter Wasserstoffbegasung wurde bei

Temperaturen zwischen 150 C und 250 C auch auf geträgerten Oxidfilmen unter-

sucht [50]. Rutheniumdioxidfilme waren auf Siliciumdioxid/Silicium in

Dünnschichtwiderstand- und MOS2-Kondensatorstrukturen abgeschieden. Solche

Strukturen mit RuO2 wurden H2/N2-Gemischen mit 1% Wasserstoffgehalt in der

Temperaturspanne von 150 C bis 250 C ausgesetzt. Ein strenger morphologischer

Abbau der RuO2-Filme konnte durch Rasterelektronenmikroskop (REM) beob-

achtet werden.

2MOS: Metal Oxid Semiconductor
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Auch XRD3-Messungen bestätigten, dass sich unter den Einfluss von Wasser-

stoff RuO2 neigt, auf Ruthenium zu reduzieren. Die Dünnschichtreduktion wird

durch folgende chemische Gleichung beschrieben [50, 51]:

RuO2 + H2 → Ru + H2O

Dünnschichtwiderstände und MOS-Kondensatoren auf RuO2-Basis sind mit

Wasserstoff inkompatibel. Diese Tatsache erschwert die Herstellung und den Be-

trieb solcher Bauteile. Folglich ist es notwendig Wasserstoffsperrschichten ein-

zuführen, um Rutheniumdioxidfilme in mikroelektronischen Bauteilen verwenden

zu können.

Eine XPS-Analyse [52] zeigte nur eine teilweise Reduktion des Oxids während

der Wasserstoffentwicklung, wenn das Rutheniumdioxid als Kathodenmaterial in

saurem Medium eingesetzt wurde. Die XP-Spektren wurden vor und nach der

H2-Entwicklung bei Raumtemperatur und bei 80 C aufgenommen. Während das

Ru3d-Signal konstant bei einer Bindungsenergie von 280.7 eV bleibt, erscheint

im O1s-Spektrum außer dem Hauptsignal um 529.8 eV ein zusätzliches Signal,

das zu höherer Bindungsenergie verschoben ist. Dieses neue Signal bei 531.3 eV

entspricht der Anordnung der OH-Gruppen. Der Wertigkeitzustand des Metalls

bleibt jedoch konstant, wie durch das Ru3d-Signal bei 280.7 eV gezeigt wird.

Folglich kann behauptet werden, dass während der H2-Entwicklung die RuO2-

Elektrodenoberfläche nur teilweise zum Oxyhydroxid reduziert wird. Die Re-

duktion zum Metall wurde aber nicht beobachtet. Die XPS-Analyse der RuO2-

Filmelektroden nach der H2-Entwicklung haben nur eine teilweise Reduktion der

Oxidoberfläche bestätigt. Diese teilweise Reduktion des Oxids scheint aber nicht

die Wasserstoff-Entwicklungsreaktion zu beeinflussen.

Die Reduktion des Rutheniumoxids ist wichtig für die extreme Ultraviolett-

Lithographie (EUVL), in der Ru-Deckschichten als viel versprechender Schutz des

EUVL-Spiegels gegen Oxidation und Karbonisation [53] eingesetzt wird. In einer

EUV-Ausstattung oxidiert die Ru-Deckschicht stufenweise, dadurch vermindert

sich das optische Reflexionsvermögen des mit RuO2 beschichteten EUV-Spiegels.

Dementsprechend muss die Ru-Deckschicht durch chemische Reduktion mit Was-

serstoff bei Raumtemperatur routinemäßig wieder hergestellt werden, um das op-

tische Reflexionsvermögen, das für den EUV-Spiegel erfordert wird, zu erhalten.

3XRD: Röntgenbeugung
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4.2.2 Reduktion von RuO2(110) mit CO

Die CO-Oxidation ist eine der wichtigsten katalytischen Reaktionen sowohl in

technologischem als auch in wissenschaftlichem Bereich. Aufgrund ihrer Einfach-

heit als Modellreaktion für die heterogene Katalyse wurde die CO-Oxidation in-

tensiv mit verschiedenen Methoden untersucht [54, 35, 55, 56, 57, 58].

Auf der stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche verbraucht CO, im Zuge

seiner Oxidation zu CO2, Sauerstoffatome aus dem Oxid. Folglich wird das Oxid

reduziert und liegt nach der Reaktion nicht mehr stöchiometrisch vor. Wenn ei-

ne geordnete RuO2(110)-Oberfläche einer CO-Dosis von 10 Langmuir unterhalb

200 K ausgesetzt wird, adsorbieren die CO-Moleküle molekular senkrecht mit

ihrem Kohlenstoffatom auf den unterkoordinierten Ruthenium-Atomen (1f-cus-

Ru-Atomen). Ein Teil dieser adsorbierten CO-Moleküle desorbiert wieder durch

Heizen der Probe auf Raumtemperatur. Der andere Teil aber bildet mit benach-

barten Brückensauerstoffatomen CO2-Moleküle, die nach dem Heizen die Ober-

fläche verlassen. In den Reihen der Sauerstoffbrücken bleiben Defekte zurück.

Durch die CO-Oxidation wird Sauerstoff aus dem Oxidgitter abgebaut.

Im Übergangszustand sind die CO-Moleküle sowohl an den 1f-cus-Ru-Atomen

als auch an den verbrückten Sauerstoffatome (Obr) gebunden. Die Defekte in den

Sauerstoffbrückenreihen entstehen beim Heizen der Probe durch Desorption der

CO2-Moleküle wenn die Bindungen Ru-C und Obr-C brechen.

Das Abreagieren der Obr-Atome mit CO zu CO2 ist bereits bei Raumtempera-

tur möglich. Nach 10 Langmuir CO ist der überwiegende Teil der Obr-Atome schon

während der CO-Dosierung bei Raumtemperatur abreagiert. Ohne Obr-Atome

auf der RuO2(110)-Oberfläche können nun die CO-Moleküle die enstandenen Va-

kanzen auffüllen. Die Oberfläche, auf der Obr-Atome durch CO-Atome ersetzt

sind, wird als
”
mild reduziert“ bezeichnet. Nach einer Restaurationsprozedur,

die in Kapitel 4.1.1 vorgestellt wurde, kann diese
”
mild reduzierte“ RuO2(110)-

Oberfläche durch Sauerstoff-Angebot bei Raumtemperatur wieder vollständig in

den stöchiometrischen Zustand gebracht werden.

Heizt man die
”
mild reduzierte“ Oxid-Oberfläche bis 600 K, desorbieren die

CO-Moleküle. Unter diesen Bedingungen entstehen zahlreiche Defekte, die größe-

re Bereiche bilden, an deren Rändern häufig Cluster von Ruthenium-Atomen zu

finden sind. Diese Oberfläche wird dann als
”
stark reduziert“ bezeichnet.
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Eine stöchiometrische RuO2(110)-Oberfläche kann aus dieser
”
stark reduzierten“

Oxid-Oberfläche durch ein Sauerstoffangebot bei Präparationstemperatur (650

K) zurückgewonnen werden.

Auch unter dem Einfluss von CO kann die Aktivität des Katalysators leiden.

Kohlenstoffmonoxid baut Sauerstoff aus dem Oxidgitter ab, um Kohlenstoffdioxid

zu bilden. In diesem Zusammenhang stellte sich die Frage, ob auch Chlorwasser-

stoff zur Reduktion des Katalysators führen kann?



Kapitel 5

Heterogen-katalysierte

HCl-Oxidation

5.1 Einleitung

Die chemische Industrie nutzt Chlor intensiv als Oxidationsmittel in einer Viel-

zahl von organischen Prozessen. Im Verlauf dieser industriellen Prozesse wird un-

vermeidlich Chlorwasserstoff als Nebenprodukt gebildet, entweder direkt durch

Substitutionsreaktionen oder durch nachfolgende Produktionsschritte um chlor-

freie Produkte zu erreichen.

Da der Markt für Chlorwassestoff eingeschränkt ist, kann die produzierte

Chlorwasserstoffmenge nicht vollständig verbraucht werden, was zu einem Pro-

blem mit der Beseitigung dieser giftigen Substanz führt. Aus diesem Grund ist

es von großem Interesse, effiziente Methoden für die Wiedergewinnung von Chlor

aus Chlorwasserstoff zu finden.

Alle bekannten heterogen-katalysierten Prozesse für die HCl-Oxidation mit

Luft sind mit großen Problemen verbunden, die die technische Anwendung er-

schweren. Einerseits führt eine höhere Temperatur auch zu einer höheren Re-

aktionsgeschwindigkeit, aber aufgrund einer exothermen Gleichgewichtsreaktion

wird gleichzeitig weniger Chlorwasserstoff umgewandelt. Andererseits nimmt bei

einer zu hohen Temperatur die Aktivität des Katalysators wegen seiner Verdamp-

fung stark ab. Die Korrosion, die während der Abkühlung des Reaktiongemisches

(HCl, O2, Cl2 und H2O) auftritt, stellt ein anderes massives Problem dar.

47
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Der Deacon-Prozess benutzt für die Chlorwasserstoff-Oxidation CuCl2 als Ka-

talysator bei 703 K.

4 HCl + O2 ⇋ 2 H2O + 2 Cl2 + 114 kJ

Da die Reaktionstemperatur ziemlich hoch ist, kann die Rückreaktion nicht

vernachlässigt werden. Als Folge ist die Ausbeute aus thermodynamischen Grün-

den nur ungefähr 70%.

Der Shell-Deacon-Prozess benutzt CuCl2 mit andere Metallchlorverbindungen

(z.B. Sc, Y, Zr, U etc.) geträgert auf Silikat. Mit diesem Katalysator beträgt die

Reaktionstemperatur nur 623 K und die Ausbeute 76.5%. Probleme wie Korrosion

und Deaktivierung des Katalysators blieben aber weiterhin ungelöst.

Kürzlich wurde von der BASF AG ein zyklischer Betrieb des Deacon-Prozesses

als möglicher Weg für den industriellen Prozess vorgestellt [59].

Es scheint eine allgemeine Übereinstimmung in der Literatur zu sein, dass

der Reaktionsmechanismus für den Deacon-Prozess (wenn CuCl2 als Katalysa-

tor benutzt wird) einen katalytischen Zyklus enthält, der durch den folgenden,

vereinfachten Reaktionsmechanismus beschrieben werden kann:

1. Chlorwasserstoff Adsorption durch das Kupferoxid um ein Metallchlorid

(oder Oxidchlorid) und Wasser zu bilden (Chlorierungschritt).

CuO(s) + 2 HCl(g) ⇋ CuCl2(s) + H2O(g)

(∆H= −120 kJ/mol; ∆S= −119 J/mol)

2. Oxidation der Metallchlorverbindung durch O2 zur Freisetzung von Chlor

und Regenerierung des Metalloxids (Dechlorierungschritt).

CuCl2(s) + 1
2

O2(g) ⇋ CuO(s) + Cl2(g)

(∆H= 63 kJ/mol; ∆S= 56 J/mol)

Die Bildung des Metallchlorids ist exotherm, während die Dechlorierung endo-

therm ist. Der gesamte Deacon-Prozess ist schwach exotherm (57 kJ/mol).

Es kann angenommen werden, dass die oben genannten Reaktionschritte auch

für die Chlorwasserstoff-Oxidation über anderen Metalloxidkatalysatoren gelten.

Demzufolge kann festgestellt werden, wenn der Chlorierungsprozess für ein alter-

natives Metalloxid zu exotherm ist, dann ist der Dechlorierungschritt zu endo-

therm und folglich zu langsam [60]. Dieses einfache thermodynamische Argument
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kann die Suche nach effizienten Metalloxidkatalysatoren im Deacon-Prozess ver-

einfachen.

Eine andere Methode für die Rückgewinnung von Chlor aus Chlorwasserstoff

ist die Elektrolyse [61], die von der Firma Bayer betrieben wird. Heute gibt einige

Industrieanlagen in der Welt, in denen Chlor aus Salzsäure mittels der Membra-

nelektrolyse zurückgewonnen wird. Dieser Prozess ist stark endotherm. Jedoch

sind beide Produkte Cl2 und H2 nützlich. Der Gesamtprozess wird beschrieben

durch:

334 kJ + 2 H+
(aq) + 2 Cl−(aq) −→ H2 + Cl2

Vor kurzem entwarfen Bayer AG mit dem Partner UhdeNora einen neuen elek-

trochemischen Weg, um Cl2 aus Chlorwasserstoff zurückzugewinnen. Diese neue

Technologie verwendet eine Sauerstoffverzehrkathode, sodass die Elektrolyse etwa

30 Prozent weniger elektrische Energie benötigt als die klassische Salzsäureelek-

trolyse. Durch die Einleitung von Sauerstoff kann die Elektrolyse mit deutlich

verringerter Spannung betrieben werden.

Es gibt keine Veränderung in der Anodenreaktion: Die Chloridionen werden

an der Anode oxidiert, wo das gewünschte Chlorgas entsteht, während die Was-

serstoffionen die Ionenaustauschmembrane überschreiten und zum kathodischen

Raum abwandern. Die Kathode wird an der Rückseite von Sauerstoff umströmt,

der im Vergleich zum Proton leichter Elektronen aufnimmt und mit H+-Ionen

zu Wasser reagiert. Der Bayer-UhdeNora-Prozess ist energieeffizienter als die alte

Technologie. Trotzdem bleibt das Verfahren wegen der hohen Überspannung und

erheblichen ohmschen Verlusten durch die halb-durchlässige Membran energie-

aufwändig. Der Gesamtprozess wird beschrieben durch:

2 H+
(aq) + 1

2
O2(g) + 2 Cl−(aq) −→ H2O + Cl2

Sumitomo Chemicals entwickelte einen effizienten und stabilen Deacon-ähn-

lichen Prozess für die heterogen katalysierte Oxidation von HCl mit Luft über

RuO2, in dem Chlor und Wasser produziert werden (Sumitomo-Prozess [3]). Su-

mitomo wendet RuO2 an, das auf Rutil TiO2 geträgert wird, um HCl bei nied-

rigen Temperaturen zu oxidieren. Der Vorteil des RuO2 katalysierten Prozesses

ist, dass neben der Energieeinsparung die Reaktionstemperatur um 200 K auf

400 K bis 500 K gegenüber den Deacon-Prozessen abgesenkt werden konnte. Der
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Sumitomo-Prozess wird als echter Durchbruch in der Cl2 Rückgewinnung aus HCl

betrachtet. Es gehört zu den herausragenden Bemühungen auf dem Gebiet der

nachhaltigen Chemie neue Oxidationsverfahren zu finden und effiziente Kataly-

satoren zu entwickeln um den Energieverbrauch zu reduzieren.

Die Chlor-Ausbeute des Sumitomo-Prozesses übersteigt 95% und die Reinheit

des Chlors ist besser als 99.5% bei nur 15% Energieverbrauch von dem, der bei

Elektrolysemethode benötigt wird. Das macht den Sumitomo-Prozess besser als

den Bayer-UhdeNora-Prozess. Wir sollen bemerken, dass RuO2 auch als vielver-

sprechender Katalysator in der Rückgewinnung von Chlor von der verdünnten

Salzsäure durch Elektrolyse betrachtet wird [62].

In diesem Kapitel werden neue Experimente zum Adsorptionsverhalten von

Chlorwasserstoff auf der RuO2(110)-Oberfläche vorgestellt und deren Ergebnis-

se diskutiert. Um die Oxidation von Chlorwasserstoff durch molekularen Sauer-

stoff über RuO2(110) besser zu verstehen, wurden zuerst Experimente zur Koad-

sorption von Wasserstoff und Sauerstoff auf dieser Oxidoberfläche durchgeführt.

Diese Studien sind notwendige Vorbedingungen für das Verstehen sowohl der

Wechselwirkung von HCl mit der RuO2(110)-Oberfläche als auch der Oxidation

von Chlorwasserstoff durch molekularen Sauerstoff über RuO2(110), da in bei-

den Prozessen ein Wasserstoff-Transfer stattfindet. Aus dem selben Grund ist

das H2-O2-Koadsorptionsexperiment wichtig auch für andere Prozesse, die auf

RuO2(110)-Fläche untersucht wurden, wie z.B. die Ammoniak-Oxidation oder

die Wasserdissoziation (siehe Anhang).
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5.2 Die Wasserstoff-Transfer-Reaktion

Um die Wasserbildung auf RuO2(110) zu untersuchen, wenn Wasserstoff und Sau-

erstoff gasförmig angeboten werden, wurde die stöchiometrische Oxidoberfläche

in 10 Langmuir Deuterium bei Raumtemperatur gehalten und danach ein TD-

Spektrum des deuterierten Wassers mit einer Heizrate von 10 K/s aufgenommen.

Nach der Restauration (siehe Kapitel 4.1.1) wurde in einem zweiten Experiment

die stöchiometrische RuO2(110)-Oberfläche zuerst 10 Langmuir Deuterium aus-

gesetzt und dann mit Sauerstoff on-top bei Raumtemperatur gesättigt. Die TD-

Spektren sind in Abbildung 5.1 gezeigt. Die Produktion von deuterierten Wasser

wird um den Faktor 20 erhöht, wenn Sauerstoff on-top auf der Oberfläche anwe-

send ist.

Abbildung 5.1: Temperatur-programmierte-Reaktion des deuterierten Wassers über
RuO2(110) bei Raumtemperatur durch: 10 Langmuir Deuterium (punktierte Kurve); erst 10
Langmuir Deuterium und dann 5 Langmuir O2 (gestrichelt-punktierte Linie); erst 5 Langmuir
O2 und dann 10 Langmuir Deuterium (durchgezogene Linie) [39].

In einem weiteren Experiment wurde die Reihenfolge des vorherigen Ko-

adsorptionsexperiment umgekehrt: Die RuO2(110)-Oberfläche wurde zuerst mit

Sauerstoff on-top bei Raumtemperatur gesättigt. Dadurch wurden 80% der 1f-

cus-Ru-Atome für die weitere Aufnahme blockiert [36]. Anschließend wurde die

Oberfläche 10 Langmuir Deuterium bei der gleichen Temperatur ausgesetzt.
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Die Menge des gebildeten Wassers ist dreimal größer als bei der ersten Ad-

sorptionsreihenfolge (zuerst 10 Langmuir Deuterium und dann 5 Langmuir Sau-

erstoff). Um erhebliche Mengen Wasser zu bilden, ist die Koadsorption von Sau-

erstoff (in Form von on-top Sauerstoff) notwendig.

Im nächsten Experiment wird die Abhängigkeit der Menge des gebildeten

Wassers von der D2-Dosis untersucht. Es wurden die TD-Spektren von deute-

riertem Wasser und Sauerstoff (siehe Abbildung 5.2) nach verschiedenen Dosen

Deuterium aufgenommen: In jedem Experiment wurde die RuO2(110)-Oberfläche

mit Deuterium begast und danach bei Raumtemperatur mit Sauerstoff gesättigt

(durch das Dosieren von 5 Langmuir Sauerstoff).

Abbildung 5.2: Auf RuO2(110) wurden verschiedenen Dosen von Deuterium (0-500L) bei
Raumtemperatur angeboten und danach 5 L Sauerstoff, um die Oberfläche mit Oot bei dieser
Temperatur zu saturieren. (Oben) Desorption von O2 für verschiedene D2-Dosen. (Einsatz)
Integrierte TD-Spektren von O2 (300-600 K). (Unten) Desorption von D2O für verschiedene
D2-Dosen. (Einsatz) Integrierte TD-Spektren von D2O (300-600 K) [63].

Wie in der Abbildung 5.2 zu erkennen ist, wird mit der Zunahme der D2-

Dosis mehr deuteriertes Wasser produziert, während weniger on-top Sauerstoff



5.2. Die Wasserstoff-Transfer-Reaktion 53

die Oberfläche verlässt. Wenn die Deuterium-Dosis steigt, wird mehr Deuterium

auf den Sauerstoffbrücken adsorbiert und automatisch mehr on-top Sauerstoff

für die Wasserbildung verbraucht. Bei einer Deuterium-Dosis von 500 L, verlässt

kein Sauerstoff die Oberfläche unterhalb einer Temperatur von 600 K. Die inte-

grale Intensität der gemessenen Spektren von deuteriertem Wasser und Sauerstoff

(integriert von 300 K bis 600 K) sind komplementär, sodass die Summe beider

TD-Signale von der Deuterium-Dosis unabhängig ist.

Aus der Form der TD-Spektren kann abgeleitet werden, dass die Sauerstoff-

desorption mit einer Kinetik zweiter Ordnung abläuft. Dieser Befund lässt sich

mit der Rekombination zweier benachbarter on-top Sauerstoffatome in Einklang

bringen.

Das D2O-Signal zeigt eine Reaktion erster Ordnung mit einem Maximum bei

420 K, da die Desorption von D2O der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist.

Als Reaktionsmechanismus kann der folgende vorgeschlagen werden: Die auf

den unterkoordinierten Ru-Atomen adsorbierten on-top Sauerstoffatome heben

die Wasserstoffatome von den Sauerstoffbrücken auf und schließlich bilden auf

1f-cus-Ruthenium adsorbiertes Wasser OotH2.

Diese Wasserstoff-Transfer-Reaktion ist ein wichtiger Schritt in der Wasser-

bildung über RuO2(110).

Wenn Wasserstoff nur über die 1f-cus-Ru-Atome auf der RuO2(110)-Fläche

adsorbiert, sollte die Blockierung der meisten Adsorptionsplätze die Wasserstoff-

aufnahme unterdrücken und somit auch die Wasserbildung. Diese Erwartung wur-

de aber durch das Experiment nicht bestätigt. Stattdessen wurde viel mehr Was-

ser auf der Oberfläche produziert, nachdem die RuO2(110)-Fläche zuerst mit

Sauerstoff und dann mit Wasserstoff bei Raumtemperatur begast wurde. Das

zeigt, dass für die Adsorption von Deuterium bzw. Wasserstoff bei Raumtempe-

ratur auf der RuO2(110)-Oberfläche das Vorhandensein von 1f-cus-Ru-Atomen

möglicherweise nicht erforderlich ist.

Mit HRCLS1-Spektroskopie von O1s, ist man in der Lage, OH-Gruppen von

anderen Sauerstoffspezies auf der RuO2(110)-Oberfläche zu unterscheiden. In Ab-

bildung 5.3 sind die Wasserstoffadsorptionsexperimente zusammengefasst, die bei

Raumtemperatur durchgeführt wurden.

1HRCLS=High Resolution Core Level Shift
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Abbildung 5.3: Hochauflösende O1s-Rumpfniveau-Spektren der stöchiometrischen Oxidober-
fläche verglichen mit der stöchiometrischen Fläche nach 20 L H2 und nach 20 L H2 + 5L O2

bei Raumtemperatur (RT). Dargestellt sind das Spektrum (schwarze Kreise), der Fit (grün)
und die Dekomposition. Mit dem Nachdosieren von Sauerstoff verschwindet das ObrH-Signal,
während das OotH2-Signal entsteht [39].

Für die stöchiometrische RuO2(110)-Oberfläche sind zwei O1s-Signale erkenn-

bar (siehe Abbildung 5.3, links). Basierend auf DFT-Rechnungen wurden die

O1s-Signale bei 529.2 eV und 528.4 eV dem Volumensauerstoff bzw. dem Brücken-

sauerstoff zugewiesen [44, 45].

In Tabelle 4.1 sind die auf den Volumensauerstoff bezogenen O1s-Bindungse-

nergie-Verschiebungen zusammengefasst.

Die Wasserstoffadsorption auf RuO2(110) führt zu einer zusätzlichen Kompo-

nente bei 530.3 eV im O1s- Rumpfniveau-Spektrum und einer Verminderung der

Obr-Komponente bei 528.4 eV (siehe Abbildung 5.3, Mitte). Diese neue Kompo-

nente bei 530.3 eV wird dem Brückensauerstoff mit einem einzelnen drauf adsor-

bierten Wasserstoffatom (Obr-H: Hydroxyl Gruppe, siehe Tabelle 4.1) zugewiesen.

Wie schon in Kapitel 4.1.2 erwähnt, haben DFT-Rechnungen eine O1s-Rumpf-

niveau-Verschiebung von 1.46 eV zu höheren Bindungsenergien festgestellt, wenn

ein einzelnes Wasserstoffatom auf dem Obr adsorbiert (Obr-H Gruppe). Dieser
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Wert passt besser mit den experimentell gefundenen O1s-Verschiebung von 1.1

eV als wenn zwei Wasserstoffatome ein einzelnes Brückensauerstoffatom beset-

zen würden (eine Di-Hydrid Spezies ObrH2, wie in [38] vorgeschlagen) mit einer

Verschiebung (DFT) von 4.63 eV zu höheren Bindungsenergien.

Folglich setzen wir voraus, dass nur ein Wasserstoffatom pro Brückensauer-

stoffatom adsorbieren kann.

Wenn die mit Wasserstoff belegte Oberfläche (siehe Abbildung 5.3, Mitte:

typisches ObrH-Signal) bei Raumtemperatur 5 Langmuir Sauerstoff ausgesetzt

wird (siehe Abbildung 5.3, rechts), dann verschwindet das ObrH-Signal vollständig

und das Obr-Signal bei 528.4 eV bildet sich zurück.

Dieses Experiment zeigt, dass die Wasserstoffatome von den Sauerstoffbrücken

auf die on-top Sauerstoffatome wandern und somit OotH2 und Obr bilden. Das

O1s-Spektrum in Abbildung 5.3 rechts weist eine zusätzliche Komponente bei

531.9 eV auf, die dem adsorbierten Wasser auf den 1f-cus-Ru-Atomen zugewiesen

wird.

Diese Zuordnung basiert wieder auf DFT-Rechnungen (siehe Tabelle 4.1), die

zeigen, dass das O1s-Signal des adsorbierten Wassers (OotH2) um 2.96 eV in Bezug

auf Volumensauerstoff verschoben ist, was im Einklang mit dem experimentellen

Wert von 2.7 eV steht.

Ein Angebot von 50 Langmuir Wasserstoff zeigt noch deutlicher ein Anwach-

sen dieses Signal. Alle Brückensauerstoffatome, die nach dem Wasserstoffangebot

auf der stöchiometrische Oberfläche besetzt sind, werden offenbar durch die Nach-

dosierung des Sauerstoffs vollständig frei (Abbildung 5.4, links).

Wenn man mehr Wasserstoff anbietet, z.B. 200 Langmuir, bilden sich be-

reits nach dem Angebot OotH2-Gruppen und Fehlstellen in den Obr-Reihen (siehe

Kapitel 4.1.2), die durch den danach angebotenen Sauerstoff wieder aufgefüllt

werden.

Das Heizen der Oberfläche bis 500 K führt zum Verschwinden des OotH2-

Signals, was mit den TPD-Messungen zusammenpasst (siehe Abbildung 5.2).

Entsprechend den HRCLS-Messungen, kann man schließen, dass die Wasser-

bildung bei einer viel niedrigeren Temperatur stattfindet (unter 200 K) und das

Heizen bis 500 K der Desorption des produzierten Wassers dient. Dieses Resultat

passt mit der Kinetik erster Ordnung, die in den Wasser-TD-Spektren beobachtet

wurde (siehe Abbildung 5.2) und zusätzlich durch DFT-Rechnungen untermauert

wird.
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Abbildung 5.4: Hochauflösende O1s-Rumpfniveau-Spektren der mit verschiedenen Dosen
Wasserstoff behandelten, stöchiometrischen Oxidoberfläche, auf die anschließend jeweils 5 L
Sauerstoff nachdosiert wurden.

DFT-Rechnungen zeigen, dass die Wasserbildung nur 0.28 eV aktiviert wird,

während die Adsorptionsenergie des Wassers 1.0 eV beträgt [63].

Um zu untersuchen, ob Wasserstoff auch auf einer mit Sauerstoff vorbelegten

Oberfläche adsorbieren kann und wie Sauerstoff die Adsorption in diesem Fall

beeinflusst, wurde die Reihenfolge des Gesamtangebots vertauscht.

In Abbildung 5.6 (Mitte) werden die O1s- HRCLS-Experimente dargestellt,

in denen die Oberfläche zuerst mit 5 Langmuir Sauerstoff und danach mit 17

Langmuir bei Raumtemperatur begast wurde.

Das O1s-Spektrum einer mit on-top Sauerstoff belegten RuO2(110)-Oberfläche

ist praktisch identisch zur stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche. Der zusätz-

liche on-top Sauerstoff ist im O1s-Spektrum nicht sichtbar, da, entsprechend den

DFT-Rechnungen, das O1s-Rumpfniveau von on-top Sauerstoff die gleiche Bin-

dungsenergie wie der Volumensauerstoff hat.

Wenn diese Sauerstoff-belegte Oberfläche bei Raumtemperatur mit 17 Lang-

muir Wasserstoff begast wurde, änderte sich das O1s-Spektrum (siehe Abbildung

5.6, Mitte). Erstens wird die Intensität vom Obr-Signal bei 528.4 eV etwas ver-
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Abbildung 5.5: Hochauflösende O1s-Rumpfniveau-Spektren der mit 200 L H2 und 5 L O2

bei RT behandelten Oxidoberfläche nach verschiedenen Heizschritten: 350 K (links) und 500
K (rechts). Die Spektren wurden nach jedem Heizschritt bei 110 K aufgenommen. Nach dem
Heizen bis 500 K entspricht das O1s-Spektrum wieder dem der stöchiometrischen Fläche.

ringert und das ObrH-Signal erscheint mit niedrigerer Intensität. Zweitens taucht

ein Signal bei 531.9 eV auf, das OotH2 zugeschrieben wird (siehe Tabelle 4.1).

Mit einer zunehmenden H2-Dosis, wächst das Wassersignal bei 531.9 eV und

zwei zusätzliche Signale erscheinen bei 530.3 eV bzw. 529.8 eV auf Kosten des

Obr- Signals. Für eine H2-Dosis von 187 Langmuir wird kein Obr-Signal im O1s-

Spektrum beobachtet.

Um die chemische Natur des O1s-Signals bei 529.8 eV zu erklären, wurde

die Oberfläche nach Adsorption von 5 Langmuir Sauerstoff und 187 Langmuir

Wasserstoff auf verschiedene Temperaturen geheizt. Bis 300 K waren keine Ände-

rungen in den O1s-Spektren zu beobachten.

Jedoch verschwand nach dem Heizen bis 500 K (siehe Abbildung 5.7, links)

das O1s-Signal des Wassers (OotH2) ebenso wie die unbekannte Schulter bei 529.8

eV. Nur das Signal bei 530.3 eV für Obr-H blieb im O1s-Spektrum während das

Signal für Obr ein Teil seiner Intensität zurück gewonnen hat.
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Abbildung 5.6: Hochauflösende O1s-Rumpfniveau-Spektren der stöchiometrischen Oxidober-
fläche (links), die zuerst 5 L O2 und nachher 17 L H2 (Mitte) oder 187 L H2 (rechts) ausgesetzt
wurde [39].

Dieses Experiment stützt die Annahme, dass Wasser oder on-top Sauerstoff

für das O1s-Signal bei 529.8 eV verantwortlich ist, da Wasser bei ungefähr 420 K

und Sauerstoff bei ungefähr 450 K desorbiert.

Das Signal bei 529.8 eV wurde schließlich Obr-H zugewiesen, das eine Wasser-

stoffbrückenbindung (als Donator) zu einer Spezies auf 1f-cus-Ru-Atomen (Oot,

Oot-H oder OotH2) bildet. Die Restintensität bei 529.8 eV wurde einem kleinen

Bruch von (1x1)O-Bereichen auf der Oberfläche zugeschrieben. Die Zuordnung

von Obr-H......Oot wird weiter durch die DFT-Rechnungen gestützt. Das O1s-

Bindungsenergie von Obr-H ist um 0.7 eV kleiner als die der lokalisierten Obr-

H Spezies, wenn diese Obr-H Spezies eine Wasserstoffbrückenbindung zu OotH2,

Oot-H oder Oot bildet (siehe Tabelle 4.1).

Schließlich wurde die Probe bis 620 K (siehe Abbildung 5.7, rechts) geheizt.

Jetzt vermindert sich die Intensität des ObrH-Signals, während die Intensität des

Obr-Signals steigt. Dieses Verhalten steht im Einklang mit der Annahme, dass

durch Rekombination benachbarter ObrH-Gruppen Wasser, Obr freie Stellen und
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Abbildung 5.7: Hochauflösende O1s-Rumpfniveau-Spektren der stöchiometrischen Oxidober-
fläche behandelt mit 5 L O2 und 187 L H2 bei RT nach verschiedenen Heizschritten: 500 K
(links) und 620 K (rechts). Die Spektren wurden nach jedem Heizschritt bei 110 K aufgenom-
men. Im Vergleich zu Abbildung 5.6 verschwindet nach dem Heizen bis 500 K das Signal für
ObrH...Oot bei 529.8 eV zusammen mit dem Signal für on-top Wasser bei 531.9 eV. Weiteres
Heizen auf 620 K baut das ObrH-Signal ab, während das Obr-Signal auf ungefähr die Intensität
der stöchiometrischen RuO2(110) Oberfläche sich erhöht [39].

Obr enstehen.

Das auf (1x1)O bezogene Signal bei 529.8 eV in Abbildung 5.7, rechts wächst

ein wenig nach der Erhöhung der Temperatur von 500 K auf 620 K. Diese Inten-

sitätzunahme könnte mit einer Zunahme der (1x1)O-Fläche zusammenhängen.

Bei einer Temperatur von 620 K reduziert Wasserstoff die RuO2(110)-Oberfläche

in einer Weise, sodass metallische Ru-Inseln auf der Oberfläche erscheinen. Auf

diesen Ru-Inseln kann Sauerstoff adsorbieren und so erhöht sich die Intensität

des Signals der (1x1)O-Phase bei 529.8 eV.

Im nächsten Satz von TPD-Experimenten wurde die Wasserstoff-Aufnahmeka-

pazität auf der bei Raumtemperatur mit Sauerstoff on-top belegte RuO2(110)-

Oberfläche als Funktion der Wasserstoffdosis untersucht (Abbildung 5.8).

Für diese Experimente wurde die Gesamtmenge des während der Temperatur

programmierten Reaktion gebildeten Wassers als direktes Maß für die Menge des
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Abbildung 5.8: Wasserstoff-Bedeckung als Funktion der H2-Dosis bei Raumtemperatur.
Stöchiometriches RuO2(110) + x L H2 + 5 L O2 (graue Kurve). Stöchiometriches RuO2(110)
+ 80% on-top Sauerstoff (durch 5 L O2) + x L H2 (schwarze Kurve) [39].

adsorbierten Wasserstoffs auf der Oberfläche benutzt. Offenbar wird doppelt so

viel Wasserstoff adsorbiert, wenn RuO2(110) zuerst mit on-top Sauerstoff bedeckt

wird.

Unter der Annahme, dass die Sättigung der Wasserstoffbedeckung auf der

stöchiometrichen RuO2(110)-Oberfläche eins ist (ein Wasserstoffatom pro jeder

Brückensauerstoffatom), ist die Wasserstoffbedeckung auf der mit 80% on-top

Sauerstoff bedeckten Oberfläche zwei.

Die Wasserstoffadsorption auf RuO2(110) läuft über 1f-cus-Ru-Atome ab,

wenn solche aktive Plätze vorhanden sind, was für die Adsorption bei niedrigen

Temperaturen wichtig scheint [38]. Wenn aber alle 1f-cus-Ru-Atome durch Sauer-

stoff on-top blockiert werden, adsorbiert trotzdem Wasserstoff auf der RuO2(110)-

Oberfläche.

Die dissoziative Adsorption von Wasserstoff über der mit on-top Sauerstoff

gesättigten RuO2(110)-Oberfläche ist ein aktivierter Prozess, wie durch das fol-

gende Experiment gezeigt wird (siehe Abbildung 5.9).

Alle 1f-cus-Ru-Atome wurden zuerst mit Sauerstoff on-top blockiert, indem

die Probe 1×10−7 mbar Sauerstoff während dem langsamen Abkühlen von 500 K

auf 300 K ausgesetzt wurde. Diese mit on-top Sauerstoff gesättigte RuO2(110)-
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Abbildung 5.9: Vergleich der Spektren nach Adsorption von 20 L H2 auf einer mit on-top
Sauerstoff gesättigten Oxidoberfläche bei verschiedenen Temperaturen (links). Auftragung der
integrale Intensität der nach Adsorption gemessenen Spektren über die Temperatur, bei der
Wasserstoff angeboten wurde (rechts).

Oberfläche wurde anschließend mit 20 Langmuir Wasserstoff bei verschiedenen

Oberflächentemperaturen begast. Nach jeder Wasserstoffbegasung wurde ein TD-

Spektrum von Wasser aufgenommen und die Sauerstoff gesättigte Oberfläche wie-

der, wie oben beschrieben, hergestellt.

Wie in Abbildung 5.9, links zu erkennen ist, wird mit sinkender Temperatur

weniger Wasser auf der Oberfläche gebildet, d.h. weniger Wasserstoff adsorbiert.

Die Integrale der Wasser-TD-Spektren sind ein direktes Maß der Gesamtmen-

ge des adsorbierten Wasserstoffs auf der RuO2(110)-Oberfläche (siehe Abbildung

5.9, rechts).

Der entsprechende Arrhenius-Plot, der in Abbildung 5.10 gezeigt ist, deutet

eine Aktivierungsenergie von 6 kJ/mol an, was zeigt, dass die Wasserstoffadsorp-

tion auf der mit on-top Sauerstoff gesättigten Oberfläche ein aktivierter Prozess

ist, der die freien 1f-cus-Ru-Atome nicht benötigt.

Die Wasserstoff-Transfer-Reaktion von den Sauerstoffbrücken zu den on-top

Sauerstoffatomen wurde auch mit DFT-Methoden untersucht [63]. Im ersten Re-

aktionschritt wurde von einer Konfiguration gestartet, in der zwei Wasserstoffato-

me auf einem einzelnen Sauerstoffbrückenatom sitzen und kein Wasserstoffatom

auf on-top Sauerstoff adsorbiert ist.
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Abbildung 5.10: Arrhenius-Plot der Gesamtmenge des produzierten Wassers als Funktion
von 1/T. Von der Steigung wird eine Aktivierungsenergie Ea von 6 kJ/mol abgeleitet [39].

Die DFT-Rechnungen zeigen, dass es für die Abstraktion eines Wasserstoffatoms

vom on-top Sauerstoff aus den Sauerstoffbrücken keine Energiebarriere gibt und

lediglich eine kleine Energiebarriere (ungefähr 0.28 eV) für die Abstraktion des

zweiten Wasserstoffatoms. Das resultierende Wassermolekül adsorbiert stark (0.84

eV) auf den 1f-cus-Ru-Atomen, was mit neuen DFT- Rechnungen [47] überein-

stimmt. Die starke Adsorption vom Wasser passt gut zu der Desorptionstempe-

ratur von 420 K und der beobachteten Kinetik erster Ordnung.

Der Mechanismus der Wasserstoff-Transfer-Reaktion ist in Abbildung 5.11

schematisch dargestellt. Sauerstoff on-top sitzt auf dem 1f-cus-Ruthenium und

bildet eine Wasserstoffbrückenbindung (punktierte Linie) mit einer angrenzen-

den Hydroxylgruppe Obr-H (links). Über Wasserstoff-Transfer bewegt sich das

Wasserstoffatom fast ohne Aktivierungsbarriere von Obr-H auf das on-top Sau-

erstoffatom, sodass eine Hydroxylgruppe Oot-H gebildet wird. Oot-H kann eine

Wasserstoffbrückenbindung mit einer weiteren Obr-H Spezies aufbauen (Mitte).

Durch einen weiteren Wasserstoff-Transfer wandelt sich dieses Oot-H in OotH2 um

(aktiviert mit 0.28 eV), ein Wassermolekül entsteht auf dem 1f-cus-Ruthenium

(rechts), das durch eine Wasserstoffbrückenbindung zu Obr weiter stabilisiert wird.
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Abbildung 5.11: Kugel-Stab-Modell der RuO2(110)-Oberfläche; Zusammenfassung der mi-
kroskopischen Schritte in der Wasserstoff-Transfer-Reaktion [63].

Zusammenfassung

Bei Raumtemperatur wird Wasserstoff auf der stöchiometrischen RuO2(110)-

Oberfläche bevorzugt mit den Sauerstoffbrücken wechselwirken. Dieser Prozess

kann durch die molekulare Adsorption von Wasserstoff auf die 1f-cus-Ru-Atome

vermittelt werden [38].

Jedoch werden die 1f-cus-Ru-Atome für die Adsorption des Wasserstoffs bei

den sauerstoffreichen Oxidoberflächen nicht benötigt, zumindest nicht bei Ober-

flächentemperaturen über 250 K. Dies konnte gezeigt werden, indem man alle

1f-cus-Ru-Atome durch Sauerstoff on-top sättigt und dann die Oberfläche mit

Wasserstoff begast. Die Adsorption von Wasserstoff ist mit 6 kJ/mol ein ak-

tivierter Prozess. Die Aufnahmemöglichkeit für Wasserstoff wird mit sinkender

Temperatur kleiner.

Dieser aktivierte Adsorptionsprozess von Wasserstoff auf der mit Sauerstoff

on-top gesättigten Oberfläche könnte die neuen HREELS-Befunde bei 90 K er-

klären [64, 65]. Die Autoren haben in einem Experiment alle unterkoordinier-

ten Ru-Atome (1f-cus-Ru-Atome) der RuO2(110)-Oberfläche mit Adsorbaten blo-

ckiert (80% mit Sauerstoff nach O2-Angebot bei RT und 20% mit Kohlenstoff-

monoxid nach CO-Angebot bei 90 K) und anschließend die Fläche mit 2.5 L Was-

serstoff bei 90 K begast. Es wurde dabei keine Reaktion von Wasserstoff, weder
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mit Oot noch mit Obr, beobachtet. Die Erklärung dafür ist, dass bei einer Tempe-

ratur von 90K und so geringen Dosen die Oberfläche kein Wasserstoff adsorbieren

kann. Die 1f-cus-Ru-Atome können eine Precursor-Rolle für die Adsorption von

Wasserstoff auf den Sauerstoffbrücken (Obr) spielen.

Aus den DFT-Rechnungen kann man schließen, dass ähnlich zum bekannten

Grothus-Effekt [66], bei dem die schnelle Diffusion der Protonen durch Struktur-

diffusion erklärt wird, die Wasserstoffbrückenbindung wichtig für die Senkung der

Aktivierungsbarriere der Wasserstoff-Transfer-Reaktion ist.

Die RuO2(110)-Oberfläche liefert ein Beispiel eines Synergie Effektes in der

katalysierten Wasserbildungsreaktion: Die Sauerstoffbrücken nehmen den Was-

serstoff von der Gasphase auf, während die on-top Sauerstoffe die adsorbierten

Wasserstoffatome von den Sauerstoffbrücken aufnehmen, um Wasser zu bilden.

In diesem Kapitel wurde die kooperative Wechselwirkung der zwei aktiven

Zentren (1f-cus-Ru-Atome und Sauerstoffbrücken) auf RuO2(110) aufgeklärt. Die

Sauerstoffmoleküle adsorbieren dissoziativ über den 1f-cus-Ru-Atomen und bilden

on-top Sauerstoff Oot, während die aus der Gasphase ankommenden Wasserstoff-

moleküle über den Sauerstoffbrücken adsorbieren.

Die auf den Sauerstoffbrücken adsorbierten Wasserstoffatome werden in der

sogenannten Wasserstoff-Transfer-Reaktion von on-top Sauerstoff abgezogen, um

on-top Wasser über den 1f-cus-Ru-Atomen zu bilden.

Da die Wasserstoffadsorption ein Teil der aktiven Zentren (die Obr) auf der

Oxidoberfläche blockiert, kann es zu einer Deaktivierung des Katalysators kom-

men und beim Heizen sogar zur Reduktion. Aus diesem Grund war es wichtig zu

beweisen, dass mittels Sauerstoff die partielle Deaktivierung rückgängig gemacht

werden kann. Unter oxidierenden Reaktionsbedingungen wird Wasserstoff über

die Wasserstoff-Transfer-Reaktion in Wasser umgewandelt, das dann oberhalb

von 420K desorbiert.

Es wird angenommen, dass diese Reaktion eine wichtige Rolle für die katalytische

Hydrierung und Dehydrierung von Kohlenwasserstoffen über RuO2 spielt [67].
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5.3 Wechselwirkung von HCl mit RuO2(110)

5.3.1 Chloradsorption auf einer Rutilstruktur, TiO2(110)

Wegen der Bedeutung für die Chlorindustrie, wie in Kapitel 5.1 beschrieben

und den dort formulierten Fragestellungen, wurden in dieser Arbeit Experimente

zum Adsorptionsverhalten von Chlorwasserstoff auf RuO2(110)-Oberfläche durch-

geführt. In der Literatur findet man bislang nur wenige Arbeiten zur HCl-Adsorp-

tion auf Oxiden unter UHV-Bedingungen. Ein möglicher Grund dafür ist die hohe

Korrosivität von Chlorwasserstoff in Verbindung mit Wasser. Deutlich mehr Un-

tersuchungen gibt es zum Adsorptionsverhalten von Chlor auf Oxiden.

Obwohl sich die chemische Reaktivität von RuO2(110)-Oberfläche von derjeni-

gen der TiO2(110)-Oberfläche unterscheidet, sind die Experimente mit TiO2(110)

sehr wichtig, um einen ersten Eindruck über die Wechselwirkung von Chlor mit

einem Oxid in Rutil-Struktur zu bekommen. Die, der RuO2(110) strukturell sehr

ähnliche, TiO2(110) Oberfläche ist ein guter Modellkatalysator, um Studien der

Oberflächenreaktivität auf molekularen Niveau durchzuführen.

Neue Studien über die Adsorption von Chlor auf TiO2(110) wurden durch-

geführt, da Chlor in vielen durch TiO2 katalysierten Prozessen als Verunreinigung

anwesend ist oder als Nebenprodukt erscheint. TiO2 wird z.B. als Photokata-

lysator zur Reinigung und Aufbereitung von Wasser eingesetzt, wo gewöhnlich

kleine Mengen von Chlor anwesend sind. Des Weiteren ist Chlor ein Nebenpro-

dukt der TiO2 katalysierten Photooxidation von chlorierten Kohlenwasserstoffen

(CxHyClz).

Die Adsorption von Chlor auf der stöchiometrischen und auf der reduzierten

TiO2(110)-Fläche wurde mittels Rastertunnelmikroskopie (STM) und Photoelek-

tronenspektroskopie (XPS) untersucht [68, 69]. Chlor adsorbiert dissoziativ bei

Raumtemperatur auf den unterkoordinierten Ti-Atomen und füllt, sofern vorhan-

den, Sauerstoff-Vakanzen in den Sauerstoffbrückenreihen auf. Das Heizen einer

mit Chlor (adsorbiert auf den Ti-Reihen) vorbelegten stöchiometrischen Ober-

fläche zu höheren Temperaturen, führt zur Änderung des Adsorptionsplatzes von

Chlor von den unterkoordinierten Ti-Atomen in die Brückenpositionen. Die Chlo-

radsorption auf einer reduzierten TiO2(110)-Fläche bei höheren Temperaturen

(zwischen 200 C und 300 C), findet in den vakanten Brückenpositionen statt.
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Ab-initio Rechnungen der unterschiedlichen geometrischen Adsorptionsposi-

tionen für Chlor auf der TiO2(110)-Oberfläche wurden auch durchgeführt [70].

Im Einklang mit dem Experiment sind auf der stöchiometrischen TiO2(110)-

Oberfläche die unterkoordinierten Ti-Atome und die (weniger als ein paar Pro-

zent) Defekte in den Sauerstoffbrückenreihen für die Chloradsorption gleicherma-

ßen geeignet. Auf der reduzierten Oberfläche dagegen sind die energetisch bevor-

zugten Adsorptionsplätze für Chlor die Vakanzen in den Brückensauerstoffreihen.
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5.3.2 RuO2−xClx(110): Ergebnisse und Diskussion

Der Einfluss von Chlorwasserstoff auf die RuO2(110)-Oberfläche bei tiefer Tempe-

ratur wurde anhand der Cl2p- und O1s-Niveaus untersucht. Zunächst wurden die

Cl2p-Rohspektren der bei 220 K mit 10 Langmuir Chlorwasserstoff behandelten

Oxidoberfläche mit denen nach dem Tempern auf 420 K und 600 K miteinan-

der verglichen (siehe Abbildung 5.12). Die Aufspaltung in zwei Signale hat seine

Ursache in der Spin-Bahn-Kopplung (Cl2p1/2, Cl2p3/2).

Das Cl2p-Spektrum nach Chlorwasserstoff-Begasung bei 220 K ergibt relativ

breite Signale, welche schärfer werden, nachdem die Probe auf 420 K (Desorp-

tionstemperatur von Wasser) getempert wurde. Die Lage der Maxima bleibt dabei

unverändert. Nach dem Tempern der Oberfläche auf 600 K kommt es zu einer

Verschiebung um 1.1 eV zu höheren Bindungsenergien.

Abbildung 5.12: XP-Spektren (Cl2p) der stöchiometrischen Oxidoberfläche nachdem diese
mit 10 L HCl bei 220 K behandelt wurde und nach dem Heizen auf 420 K und 600 K.

Die O1s-Rumpfniveau-Spektren zeigen auch deutliche Veränderungen (siehe

Abbildung 5.13) bei der HCl-behandelten Oberfläche im Vergleich zur stöchio-

metrischen RuO2(110)-Oberfläche. Die stöchiometrische Oberfläche liefert zwei

Signale von oxidischem Sauerstoff, nämlich den Volumensauerstoff (Hauptsignal)

und den Brückensauerstoff (Obr) [44]. Außerdem erscheint ein weiteres Signal für

die (1x1)O-Phase bei 529.8 eV, das im Laufe der Experimente unverändert bleibt.
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Abbildung 5.13: XP-Spektren (O1s) der stöchiometrischen (links) und der mit 10 L HCl
bei 220 K behandelten Oxidoberfläche (rechts). Nach dem HCl Angebot verschwindet das Obr-
Signal vollständig und zwei zusätzliche Signale bei 530.0 eV (ObrH) und 532.0 eV (OotH2)
erscheinen im O1s-Spektrum. Die Zuordnung der bestimmten Rumpfniveausignale basiert auf
mit DFT berechneten Rumpfniveauverschiebungen.

Nachdem die RuO2(110)-Oberfläche 10 Langmuir Chlorwasserstoff bei 220 K

ausgesetzt worden ist, verschwindet das Brückensauerstoffsignal vollständig und

zwei zusätzliche Signale bei 530.0 eV und 532.0 eV erscheinen im O1s-Spektrum.

Heizt man die mit Chlorwasserstoff vorbehandelte Oberfläche kurzzeitig auf

420 K (Abbildung 5.14), verschwindet erst das Signal bei höheren Bindungse-

nergien (532.0 eV). Wird noch höher geheizt (auf 600 K) verschwindet auch das

Signal bei 530.0 eV, während nur ein kleiner Teil des Brückensauerstoffsignals

(Obr) wiederhergestellt wird.

Die Wechselwirkung von Chlorwasserstoff mit der RuO2(110)-Oberfläche wur-

de auch bei Raumtemperatur mit Rumpfniveau-Spektroskopie untersucht, um zu

prüfen ob sich die Oxidoberfläche anders verhält. Nach HCl-Begasung bei Raum-

temperatur sieht man im Cl2p-Spektrum (Abbildung 5.15) keine bemerkenswerte

Änderung im Vergleich zum Spektrum, nachdem der Chlorwasserstoff bei tiefer

Temperatur angeboten wurde. Die Cl2p-Signale werden nach kurzzeitigem Heizen

der Probe auf 420 K schärfer, während die Verschiebung von 1.1 eV zu höheren

Bindungsenergien nach Tempern auf 600 K wieder auftritt.
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Abbildung 5.14: XP-Spektren (O1s) der mit 10 L HCl bei 220 K behandelten Oxidoberfläche
nach Tempern der Probe auf 420 K (links) und 600 K (rechts). Erst verschwindet das OotH2-
Signal und bei weiterem Heizen auch das ObrH-Signal, während sich ein Teil des Obr-Signals
zurückbildet.

Abbildung 5.15: Vergleich von Cl2p-Rohspektren. Die stöchiometrische Oxidoberfläche wurde
mit 2.2 L HCl bei Raumtemperatur begast und kurzzeitig auf 450 K und 600 K geheizt.
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Im O1s-Spektrum dagegen, erscheint nach einem Angebot von nur 0.3 Lang-

muir Chlorwasserstoff erst nur ein zusätzliches Signal als ausgeprägte Schulter

bei 530.3 eV, das um 1.1 eV gegenüber des Hauptsignals zu höheren Bindungs-

energien verschoben ist. Die Verschiebung wird mit zunehmender Chlorwasser-

stoffdosis kleiner (0.8 eV). Gleichzeitig entsteht ein weiteres Signal bei 532.0 eV

(Abbildung 5.16, rechts).

Abbildung 5.16: XP-Spektren (O1s) der stöchiometrischen und der mit 0.3 L HCl und 2.2 L
HCl bei RT behandelten Oxidoberfläche. Bei niedrigeren Dosen erscheint das Signal für ObrH,
während das Obr-Signal kleiner wird. Bei höheren Dosen verschwindet das Obr-Signal vollständig
und zusätzlich ist auch das Signal für OotH2 im O1s-Spektrum zu erkennen. Die Zuordnung
der bestimmten Rumpfniveausignale basiert auf mit DFT berechneten Rumpfniveauverschie-
bungen.

Das Brückensauerstoffsignal verschwindet, nachdem die Oxidoberfläche mit

Chlorwasserstoff bei Raumtemperatur behandelt wurde und wird nur zum Teil

nach Tempern der Probe auf 600 K wieder zurückgebildet (Abbildung 5.17).

In einem weiteren Experiment wurde der Probe schrittweise 0.1 Langmuir

bis 1.0 Langmuir Chlorwasserstoff bei einer Temperatur von 200 K angeboten.

Anschließend wurde sie mit einer Heizrate von 5 K/s auf 700 K erwärmt und

dabei ein TD-Spektrum aufgenommen. Abbildung 5.18 (links) zeigt eine Serie

der so erhaltenen Chlorwasserstoff-TD-Spektren. Bereits bei kleinen Dosen ist

ein deutliches Maximum erkennbar, das bei ca. 550 K liegt. Mit zunehmender

Dosis verschiebt sich dieses Maximum zu tieferen Temperaturen.
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Abbildung 5.17: XP-Spektren (O1s) der mit 2.2 L HCl bei Raumtemperatur (RT) behandel-
ten Oxidoberfläche nach dem Tempern auf 450 K (links) und 600 K (rechts). Das Obr-Signal
erscheint erst nach kurzzeitigem Heizen der Probe auf 600 K aber erreicht nicht mehr die Größe,
die es vor dem HCl-Angebot hatte.

Abbildung 5.18: TD-Spektren vom m/e=36 (HCl) und m/e=18 (H2O) detektiert nach ver-
schiedenen Dosen von HCl, angeboten bei 200 K. Die Heizrate war 5 K/s.
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Die TD-Spektren von Wasser für verschiedene HCl-Dosen sind in Abbildung

5.18 (rechts) dargestellt. Aus den Spektren lassen sich zwei Desorptionszustände

erkennen: Ein Zustand, dessen Temperaturmaximum bei 420 K liegt und ein

zwischen 500 K bis 700 K desorbierender Zustand.

Die Spektrenserie, die nach Adsorption bei Raumtemperatur aufgenommen

wurde, weist ein ähnliches Desorptionsverhalten wie bei 200 K auf (Abbildung

5.19). Chlorwasserstoff desorbiert von der Oberfläche und das Maximum ver-

schiebt sich etwas zu niedrigen Temperaturen bei höheren Bedeckungen.

Abbildung 5.19: TD-Spektren vom m/e=36 (HCl) und m/e=18 (H2O) detektiert nach ver-
schiedenen HCl-Dosen, angeboten bei Raumtemperatur. Die Heizrate war 5 K/s.

Wasser wird auch nach einem HCl-Angebot bei Raumtemperatur auf der

Oberfläche gebildet. Das Signal scheint bis zu einer Dosis von 1.0 Langmuir Chlor-

wasserstoff genauso wie bei tiefer Temperatur nicht zu sättigen. Das zweite Ma-

ximum tendiert mit steigender Bedeckung in Richtung geringerer Temperaturen,

während sich das erste Maximum in Richtung höherer Temperaturen verschiebt.

Aus den oben dargestellten Thermodesorptionexperimenten kann man schlie-

ßen, dass Chlorwasserstoff auf RuO2(110) adsorbiert und beim Heizen der Pro-

be mindestens teilweise wieder desorbiert. Die entsprechenden TD-Spektren für

Chlorwasserstoff, sowohl nach dem Angebot bei 200 K als auch nach dem Angebot

bei Raumtemperatur, zeigen einen Desorptionzustand bei hohen Temperaturen,

der sich mit steigender Bedeckung von 550 K zu 520 K verschiebt. Diese Verschie-
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bung ist auf eine assoziative Desorption von Chlorwasserstoff zurückzuführen. Es

wurde keine Sättigung des Signals beobachtet, da die angebotene Dosis von HCl

zu klein war. Experimente, die in der Arbeitsgruppe später durchgeführt worden

sind, haben gezeigt, dass eine Sättigung erreicht werden kann, indem man ca.

fünfmal nacheinander 1 Langmuir HCl anbietet und bis 600 K heizt.

Außerdem kann man aus den TD-Spektren erkennen, dass sich OH-Gruppen

und Wasser auf der Oberfläche bilden. Das erste Maximum im H2O-TD-Spektrum

liegt bei ca. 420 K und wird der Desorption des Wassers von den 1f-cus-Ru-

Atomen zugeschrieben [43]. Die assoziative Desorption von OH-Gruppen führt

zum zweiten Maximum über 500 K im TD-Spektrum.

Die dargestellten XPS-Experimente bekräftigen die Schlussfolgerung, dass

Chlorwasserstoff auf der RuO2(110)-Oberfläche adsorbiert. Die Verschiebung von

1.1 eV im Cl2p-Spektrum nach dem Heizen der Probe auf 600 K, weist auf eine

Änderung des Adsorptionsplatzes für Chlor hin.

Mit Hilfe von DFT-Rechnungen wird die experimentell beobachtete Cl2p-

Verschiebung Chlor-Atomen zugewiesen, welche aus einer 1f-cus-Ru-Position in

eine verbrückte Position gewechselt haben (siehe Abbildung 5.20).

Abbildung 5.20: Kugel-Stab-Modell der RuO2(110)-Oberfläche, auf der die Brückensauer-
stoffatome durch Chloratome ersetzt wurden.
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Die mittels DFT berechnete Cl2p-Verschiebung beträgt 1.3 eV, was gut mit

dem experimentellen Wert von 1.1 eV übereinstimmt.

Die Austauschreaktion der Brückensauerstoffatome (Obr) durch Chloratome

(Clbr) wird durch O1s-Spektren der stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche im

Vergleich mit der HCl-behandelten Oberfläche bestätigt (Abbildungen 5.13 und

5.16). Am Anfang adsorbiert Chlorwasserstoff auf den unterkoordinierten Ruthe-

nium Atomen und gibt den Wasserstoff an ein benachbartes Brückensauerstoffa-

tom ab, was zur Bildung von ObrH-Gruppen (Signal im O1s-Spektrum bei 530.0

eV) und Clot führt. Chlor bleibt dabei auf den unterkoordinierten Ru Atomen

adsorbiert.

Bei größeren Belegungen kann ein Brückensauerstoffatom zwei Wasserstoffa-

tome aufnehmen und von dem Brücken- auf einen unterkoordinierten Ru-Platz

wechseln [43] wo es als OotH2 (on-top Wasser) zu finden ist (Signal im O1s-

Spektrum bei 532.0 eV). Da die Brückensauerstoffatome mit Wasserstoff belegt

werden, ist im O1s-Spektrum kein entsprechendes Signal (Obr) mehr erkennbar.

Das Heizen der Probe auf 420 K führt zur Desorption des on-top adsorbierten

Wassers (das O1s-Signal bei 532.0 eV verschwindet), was sich mit den Erkennt-

nissen aus den TD-Spektren deckt. Dieser Prozess wird von einer starken Ver-

schmälerung der entsprechenden Cl2p-Spektren begleitet. Man kann vermuten,

dass die Wasserstoffbrückenbindungen zwischen adsorbiertem Wasser und Chlor

die ausgeprägte Verbreiterung der Cl2p Signale verursachen.

Nach dem Tempern der Probe auf 600 K erscheint das Obr-Signal zum Teil

wieder. Dies ist zu erwarten, da eine volle Monolage adsorbierter Chlorwasserstoff

soviel Wasserstoff zur Verfügung stellt, wie für die Bildung der maximal 1
2

Mono-

lage von H2O benötigt wird. Folglich werden 50% der Obr für die Wasserbildung

verbraucht und 50% der Obr müssen nach der Wasserdesorption frei von Wasser-

stoff bleiben. Nach der vollständigen Desorption des Wassers bleiben demnach

maximal 50% der Brückenpositionen als Vakanzen zurück, in die Chloratome von

den 1f-cus-Ru-Atomen wechseln können.

Nachdem die mit HCl vorbehandelte Oberfläche auf 600 K getempert wurde,

ist das O1s-Signal des Volumensauerstoffs identisch zum Signal der stöchiome-

trischen RuO2(110)-Fläche, während das Obr-Signal erheblich kleiner ist. Von

der integrierten Intensität von Obr-1s, vor und nach dem HCl-Angebot, ergibt

sich, dass (50±15%) der Brückensauerstoffatome durch Brückenchloratome er-

setzt wurden. Zusammen mit 1
2

Monolagen Chlor, die nach dem Tempern auf 600
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K auf der Oberfläche übrig geblieben sind, legt dieses Experiment den selektiven

Austausch von Obr durch Clbr nahe.

Um die Struktur der chlorierten Oberfläche RuO2−xClx(110) zu bestimmen,

wurde eine quantitative LEED-Analyse in Kombination mit DFT-Rechnungen

durchgeführt [71]. Für die quantitative LEED-Analyse wurden LEED-Intensitäts-

Kurven als Funktion der kinetischen Energie der einfallenden Elektronen (LEED-

I-V-Kurven) der mit HCl vorbehandelten Oxidoberfläche aufgenommen. Die ex-

perimentellen Daten wurden dann mit den zu verschiedenen Strukturmodellen

simulierten Daten verglichen und unter Optimierung der strukturellen Parame-

ter angepasst. Der Grad der Übereinstimmung zwischen den experimentellen und

den simulierten Daten wird durch R-Faktoren2 angegeben. Im Folgenden werden

Rp-Faktoren (Pendry-R-Faktor) verwendet [6]. Werte von Rp ≤ 0.2 gelten als gu-

te Übereinstimmung zwischen gerechneten und experimentellen I-V-Kurven. Für

komplizierte Strukturen können auch größere Rp-Werte akzeptiert werden. Werte

von Rp ≥ 0.5 zeigen für das Strukturmodell nur eine geringe Ähnlichkeit mit der

tatsächlichen Oberflächenstruktur.

Die chlorierte RuO2−xClx(110)-Fläche wurde präpariert, indem 20 Langmuir

Chlorwasserstoff bei 700 K angeboten wurden. Danach sind 10 Langmuir CO bei

tiefer Temperatur (unter 200 K) angeboten und ein TD-Spektrum für m/e=44

(CO2) aufgenommen worden. Damit sollte überprüft werden, ob alle Obr-Atome

durch Clbr-Atome ersetzt wurden. Da nun kein Signal mehr für CO2 detektiert

wurde, kann man annehmen, dass auch keine Obr-Atome für die Reaktion mit

CO mehr zur Verfügung standen, weil sie im Zuge der Chlorierung durch Clbr

ausgetauscht wurden.

Die Qualität des LEED-Bildes ist vor und nach HCl-Behandlung identisch,

was ein Hinweis dafür ist, dass sich die Morphologie der Oxidoberfläche nicht

verändert hat. Von dieser so präparierten Fläche wurden dann bei 110 K LEED-

I-V-Kurven aufgenommen. In Tabelle 5.1 sind die getesteten Strukturen und die

optimalen Rp-Faktoren gegenübergestellt.

Das erste Modell, mit dem die experimentell erhaltenen I-V-Kurven simuliert

wurden war die stöchiometrische RuO2(110)-Fläche. Für die Modellstruktur mit

symmetrisch verbrücktem Sauerstoff (kein Austausch mit Chlor) konnte keine

gute Anpassung an die gemessenen I-V-Kurven erreicht werden (Rp-Wert=0.74).

2

”
R“ steht für

”
reliability“
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Modell-Struktur Rp-Faktor
(1) RuO2−xClx(110) mit Obr symmetrisch 0.74
(2) RuO2−xClx(110) mit Clbr asymmetrisch 0.47
(3) RuO2−xClx(110) mit Clbr symmetrisch 0.38

Tabelle 5.1: Optimale Pendry-R-Faktoren für Modellstrukturen der chlorierten Oxidober-
fläche RuO2−xClx(110). Ausgangspunkt war eine stöchiometrische RuO2(110)-Oberfläche, die
mit 20 L HCl bei 700 K begast wurde. Die RuO2−xClx(110) wird am besten von einer Struktur
beschrieben, bei der die Cl-Atome in symmetrischer Brückenposition sitzen (Rp=0.38) (siehe
Abbildung 5.20).

Dieses Modell diente als zusätzliche Bestätigung, dass sich keine Obr-Atome mehr

auf der Oberfläche befanden.

Danach wurden zwei Modellstrukturen mit Clbr-Atomen anstelle von Obr-

Atomen getestet: Die Cl-Atome nehmen die Brückenposition in asymmetrischer

Adsorptionsgeometrie ein (Modell 2) oder die Cl-Atome überbrücken die Ru-

Atome symmetrisch (Modell 3). Mit dem zweiten Modell konnte ein Rp-Wert

von 0.47 erreicht werden. Das dritte Modell mit einem Rp-Wert von 0.38 konn-

te am besten an die experimentellen Daten angepasst werden. Die strukturellen

Parameter der RuO2−xClx(110)-Fläche sind aus Abbildung 5.21 ersichtlich. Die

Ergebnisse der LEED-I-V-Analyse und der DFT-Rechnungen (Werte in Klam-

mern) stimmen gut überein. Im oberen Teil der Abbildung wird die Position des

adsorbierten Chlors in der Einheitszelle gezeigt. Die Cl-Atome sitzen in einer

symmetrischen Brückenposition über den Ru-Atomen.

Der untere Teil der Abbildung zeigt die Seitenansicht senkrecht zu den Clbr-

Reihen. Wenn die oberste Lage der vollständig koordinierten Ru-Atome als Be-

zugsebene angenommen wird, sieht man, dass die Chloratome um 1.82 Å höher

liegen. Der mit LEED gemessene Abstand ist gleich dem berechneten DFT-Wert.

Außerdem ändern im Vergleich zur stöchiometrischen Fläche sowohl die unterko-

ordinierten Rutheniumatome als auch die Volumensauerstoffatome ihre relative

Lage zur Bezugsebene.

Mit Hilfe des folgenden TD-Experiments konnte bewiesen werden, dass Chlor

im Oxid eingebaut bleibt: Eine stöchimetrische Oxidoberfläche wurde mehrmals

mit 0.5 Langmuir Chlorwasserstoff bei Raumtemperatur begast und nach jedem

Angebot auf 600 K geheizt um ein TD-Spektrum aufzunehmen. Mit dieser Me-

thode werden schrittweise die Obr-Atome durch Cl ersetzt. Leider ist es schwer zu

quantifizieren, wie viele der Sauerstoffbrücken dabei ersetzt wurden. Eine derart
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Abbildung 5.21: Optimale Struktur der RuO2−xClx(110)-Oberfläche nach Modell 3 (Rp-
Faktor=0.38), welche durch LEED-I-V-Analyse und DFT-Rechnungen (Werte in Klammern)
bestimmt wurde. Die Aufsicht (oben) zeigt die Position des adsorbierten Chlors in der Ein-
heitszelle. Die Cl-Atome sitzen in einer symmetrischen Brückenposition über den Ru-Atomen.
Unten in der Abbildung ist die Seitenansicht senkrecht zu den Clbr-Reihen dargestellt.

Cl-reduzierte Fläche wurde dann auf 1200 K geheizt und gleichzeitig ein TD-

Spektrum registriert. Es konnte außer dem Signal für Sauerstoff aus dem Oxid

nur ein Signal der Masse 36 mit dem Maximum bei 900 K gemessen werden (siehe

Abbildung 5.22).

Obwohl alle Messungen darauf deuten, dass die Chloratome die Sauerstoff-

brücken ersetzt haben, ist weiterhin unklar, warum diese beim Heizen der Probe

auf sehr hohe Temperaturen wieder als Chlorwasserstoff (m/e=36) desorbieren.

Entweder nehmen die Chloratome den im Oxidvolumen eventuell eingelagerten

Wasserstoff auf um als m/e=36 zu desorbieren oder das Signal kommt von einem

Chloroxid, das sich bei der Zersetzung des Oxids bildet.
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Abbildung 5.22: TD-Spektrum der m/e=36 und m/e=32 nach dem Heizen bis 1200 K einer
Cl-reduzierten Oxidoberfläche (RuO2−xClx(110)) . Die Heizrate betrug 3 K/s.

Nach dem Tempern auf 1200 K befindet sich die Chlor-Spezies nicht mehr auf

der Oberfläche. In dem gleichen Temperaturbereich, 800 K-1000 K, verschwindet

auch das Cl2p-Signal im XP-Spektrum, was mit dem TD-Ergebnis übereinstimmt.

Zusammenfassend, lässt sich feststellen, dass Chlorwasserstoff abhängig von

der Probentemperatur auf verschiedenen Plätze auf der RuO2(110)-Oberfläche

adsorbiert. Bei tiefer Temperatur und Raumtemperatur adsorbiert er auf den

unterkoordinierten Ru-Atomen (1f-cus-Ru-Atomen) des Oxids. Tempern auf 600

K verursacht die Adsorption in der Sauerstoffbrückenposition. Die Brückensau-

erstoffatome der RuO2(110)-Oberfläche werden durch Chloratome ersetzt. Das

Vorhandensein von Obr-Lücken bei 420 K, die nach der on-top Wasserdesorption

zurückbleiben, reicht nicht für die Chloratome um den Adsorptionsplatz (aus der

on-top-Position in die verbrückten-Position) zu wechseln. Bei 420 K sieht man

noch kein Signal für Clbr in Cl2p-Spektrum. Durch Heizen der Oberfläche auf 600

K wird der Austausch-Prozess aktiviert. Für diesen Austausch-Prozess können

anhand der vorgestellten Experimente zwei Mechanismen vorgeschlagen werden:

1. Die Obr-H-Gruppen rekombinieren während des Heizens auf 600 K zu Was-

ser, welches sofort desorbiert. Die Wasserdesorption lässt zusätzliche Obr-

Lücken (zu den Lücken enstanden bei 420 K) zurück, die mit Clot-Atomen

aufgefüllt werden.
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2. Die Obr-H-Gruppen werden von den Clot-Atomen aus der Brückenposition

verdrängt.

Inwieweit einer oder der andere Mechanismus stattfindet, lässt sich aber aus den

Messungen nicht ablesen. Daher ist man auf zusätzliche XPS-Messungen ange-

wiesen. Eine mit HCl bei 200 K oder Raumtemperatur vorbehandelte RuO2(110)-

Oberfläche soll zu verschiedenen Temperaturen zwischen 420 K und 600 K geheizt

werden, um eventuell den genauen Temperaturbereich für den Austausch-Prozess

zu bestimmen. Wenn im O1s-Spektrum nach dem Heizen der Probe auf 500 K

das ObrH-Signal kleiner wird, dann findet eher ein Verdrängungsprozess statt, da

bei der Temperatur noch keine Rekombination zwischen ObrH-Gruppen erfolgt.

Ein ähnlicher Effekt, nähmlich der Abbau der Brückensauerstoffatome von der

RuO2(110)-Oberfläche, wurde auch nach einem CO-Angebot beobachtet [20]. Die

CO-Moleküle rekombinieren bei Raumtemperatur mit den Brückensauerstoffato-

men zu CO2 und die entstandenen Obr-Lücken werden durch weitere CO-Moleküle

aufgefüllt. Die Brückensauerstoffatome werden also durch CO ersetzt, ein Prozess,

der zur Reduktion von RuO2(110) führt. Diese als mild reduziert bezeichnete und

nun deaktivierte Oxidoberfläche lässt sich durch Sauerstoff-Angebot mittels der

Standard-Restaurationsprozedur (siehe Kapitel 4.1.1) wieder reaktivieren. Wird

die mit CO vorbehandelte Probe auf 600 K getempert, so desorbiert CO von der

Oberfläche. Dadurch entstehen Defekte, die größere Bereiche mit Ruthenium-

Clustern an den Rändern bilden. Wenn der Reduktionsprozess weiter geht, bildet

sich ein Rutheniumschicht auf dem Oxid (
”
vergrabenes Oxid“).

Mit der chemischen Reduktion von RuO2(110) durch CO-Begasung vergleich-

bar ist auch die Reduktion durch Wasserstoff, die eine Umstrukturierung der

RuO2(110) Oberfläche verursacht [43]. Zuerst führt Wasserstoffbegasung zu Hy-

droxylgruppen (ObrH) entlang den Brückensauerstoffreihen. Nach der Sättigung

der Obr-Reihen durch Wasserstoff reagiert ein Teil der ObrH-Spezies mit zusätzli-

chem Wasserstoff. Dadurch bildet sich Wasser OotH2 über den 1f-cus-Ru-Atomen

und freie Stellen in den Obr-Reihen der RuO2(110)-Oberfläche. Wenn diese Ober-

fläche auf ca. 600 K geheizt wird, lagern sich die Obr-Vakanzen zu größeren De-

fektbereichen zusammen, an deren Rändern Ru-Inseln mittels STM nachgewiesen

wurden [35]. Die partielle Reduktion der RuO2(110)-Oberfläche führt bei Tem-

peraturen oberhalb 600 K zur Trennung in stöchiometrische RuO2(110)-Bereiche

und einlagige Ru(0001)-Inseln auf der Oberfläche, während die totale Reduktion
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bei Temperaturen oberhalb 420 K und höhere H2-Dosen zu metallischem Ruthe-

nium führt [31].

RuO2(110) kann also leicht zu metallischem Ruthenium reduziert werden,

wenn Reduktionsmittel wie Kohlenstoffmonoxid, Wasserstoff oder Methanol [72]

bei Temperaturen oberhalb von 420 K angewendet werden.

Das heißt, der RuO2(110)-Katalysator ist unter solchen stark reduzierenden Re-

aktionsbedingungen nicht stabil. Der Reduktionprozess von RuO2(110) beginnt

mit dem Abbau der Brückensauerstoffatome von der Oxidoberfläche durch das

Reduktionsmittel. Anschließend werden die gebildeten freien Stellen in den Obr-

Reihen durch die Diffusion von Volumensauerstoff aufgefüllt. Dadurch werden

unterkoordinierte Ru-Atome an der Oberfläche erzeugt, die sich zu kleinen Ru-

Inseln anhäufen. Dieser zweite Reaktionschritt ist aktiviert und erfordert eine

Temperatur von ungefähr 420 K. Der mikroskopische Reduktionsmechanismus

ist im Detail mittels STM studiert worden [35].

Chlorwasserstoff ist ein ebenso starkes Reduktionsmittel. Jedoch wird die

vollständige Reduktion von RuO2(110) durch die Stabilisierung der Oxidober-

fläche über den selektiven Austausch der Obr-Atome durch Chlor verhindert. Die-

ser Austauschprozess unterdrückt effizient die Migration der Sauerstoffatome aus

dem bulk-Oxid in die verbrückten Position und folglich die fortschreitende Re-

duktion von RuO2(110). Sobald alle Brückenpositionen durch Chlor besetzt sind,

führt weitere HCl-Begasung nicht zur Chlor- bzw. Wasserbildung. Der Chlorie-

rungsprozess ist selbstlimitierend, sodass außer dem Brückensauerstoff kein wei-

terer Sauerstoff vom RuO2(110) ausgetauscht wird.

Die mit Chlor reduzierte RuO2(110)-Oberfläche bleibt thermisch stabil bis

800 K, 50 K unterhalb der Zersetzungstemperatur des Oxids. Nur das Heizen der

Probe bis in den Bereich der thermischen Zersetzung von RuO2(110) setzt das

Chlor wieder frei (siehe Abbildung 5.22). Weitere TDS-Messungen haben gezeigt,

dass die chlorierte RuO2−xClx(110)-Oberfläche chemisch stabil ist [73].

Sauerstoff-, Wasser- und Wasserstoffbegasung in Überschuss bei 600 K waren

nicht in der Lage, die Chloratome aus den Brückenpositionen zu entfernen.
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5.3.3 HCl-Oxidation auf RuO2−xClx(110)

Da die stöchiometrische RuO2(110)-Oberfläche unter oxidierenden Bedingungen

mit Chlorwasserstoff eine Neigung zur Chlorierung aufwies, wurde diese Reaktion

weiter auf dem modifizierten Katalysator untersucht. Auf der chlorierten Ober-

fläche (RuO2−xClx(110)) sind 0.1 Langmuir Sauerstoff und verschiedene Dosen

Chlorwasserstoff bei Raumtemperatur angeboten worden. Die Thermodesorpti-

onsspektren zeigen eine maximale Wasserproduktion bei 420 K und eine ma-

ximale Chlorproduktion bei 700 K (Abbildung 5.23). Mit zunehmender Chlor-

wasserstoffdosis steigt sowohl die Wasser- als auch die Chlormenge, die auf der

RuO2−xClx(110)-Oberfläche entsteht.

Abbildung 5.23: Temperatur-programmierte-Reaktion Experimente von HCl-Oxidation über
RuO2−xClx(110), d.h. die RuO2(110)-Oberfläche wurde zuerst durch mehrere Zyklen aus HCl-
Begasung und Tempern reduziert. Gemessen wurden die Wasser- und Chlorproduktion für
verschiedene Dosen Chlorwasserstoff und Sauerstoff. Die Heizrate war 5 K/s.

Es wurden auch XP-Spektren aufgenommen, nachdem 2 Langmuir Sauerstoff

bei Raumtemperatur und 0.4 Langmuir Chlorwasserstoff bei 100 K auf einem

chlorierten Oxid angeboten worden sind. Die Spektren sehen nun anders aus als

im Fall der stöchiometrischen Fläche.

Im Cl2p-Spektrum erscheint außer dem Signal, was den verbrückten Chlorato-

men zugewiesen wurde (Cl2p(3/2) bei 197.5 eV), ein zusätzliches Signal (Cl2p(3/2)

bei 196.0 eV), das zu niedrigeren Bindungsenergien verschoben ist (Abbildung
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5.24). Dieses Signal (Cl2p(3/2) bei 196.0 eV) ist besonders ausgepägt nach der

Wasserdesorption bei 420 K. Nach dem Heizen der Probe bis 700 K verschwindet

das zusätzliche Signal wieder, und es bleibt nur das Signal für die verbrückten

Chloratome übrig (Cl2p(3/2) bei 197.5 eV).

Abbildung 5.24: Cl2p-Spektren der RuO2−xClx(110)-Oberfläche nachdem 2 L O2 bei RT und
0.4 L HCl bei 100 K angeboten wurden. Die so behandelte Probe wurde danach auf 500 K bzw.
700 K geheizt.

Im O1s-Spektrum (Abbildung 5.25, Mitte) sieht man ein kleines Signal von

Wasser bei 532.0 eV, das auf den unterkoordinierten Ru-Atomen adsorbiert ist.

Dieses Wasser desorbiert schon beim Heizen bis 500 K und die Fläche erreicht

den Zustand, den sie vor dem Experiment hatte (Abbildung 5.25, rechts).

Der Reaktionsmechanismus nach der Adsorption vom Chlorwasserstoff und

Sauerstoff auf RuO2−xClx(110) wird in Abbildung 5.26 dargestellt. Die Sauerstoff-

moleküle dissoziieren bei Raumtemperatur und adsorbieren dissoziativ über den

unterkoordinierten Ru-Atomen. Chlorwasserstoff adsorbiert auch auf den 1f-cus-

Ru-Atomen und überträgt dem benachbarten Sauerstoffatom den Wasserstoff.

Das on-top gebildete Wasser desorbiert beim Heizen der Probe auf 500 K mit

einer Desorptionskinetik 1. Ordnung (siehe Abbildung 5.23). Der geschwindig-

keitsbestimmende Schritt ist hier das Ablösen des vorgebildeten Wassermoleküls

von den 1f-cus-Ru-Atomen. Die Desorption von Chlor bei 700 K zeigt dagegen

eine deutliche Abhängigkeit der Desorptionstemperatur von der Bedeckung. Die-
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Abbildung 5.25: O1s-Spektrum der RuO2−xClx(110)-Oberfläche (links), der gleichen Ober-
fläche nachdem 2 L O2 bei RT und 0.4 L HCl bei 100 K angeboten wurden (Mitte), und nach
dem Heizen bis 500 K (rechts). Es bildet sich on-top Wasser (OotH2) auf den unterkoordinierten
Ru-Atomen, das im Einklang mit den TD-Experimenten beim Heizen der Oberfläche bis 500 K
desorbiert.

se Verschiebung des Desorptionsmaximums von Cl2 mit zunehmender HCl-Dosis

zu niedrigeren Temperaturen deutet auf eine Kinetik 2. Ordnung hin, bei der die

Chloratome assoziativ desorbieren.

Im Cl2p-Spektrum der RuO2−xClx(110)-Oberfläche erkennt man zuerst nur

das Signal (Cl2p(3/2) bei 197.5 eV) der verbrückten Chloratome (Abbildung 5.24).

Schon bei 100 K, nach dem Angebot von Chlorwasserstoff auf einer teilweise

mit Sauerstoff on-top vorbelegten RuO2−xClx(110)-Fläche, erscheint ein kleines

zusätzliches Signal von Chlor. Chlorwasserstoff hat seinen Wasserstoff benach-

barte Sauerstoffatome abgegeben. Dieses Chlor, das on-top auf den unterkoor-

dinierten Ru-Atomen adsorbiert ist, ergibt das Signal (Cl2p(3/2) bei 196.0 eV),

das mit 1.5 eV zu niedrigeren Bindungsenergien verschoben ist (gegenüber dem

Signal von Chlor in Brückenposition). Im Einklang mit dem Experiment, haben

DFT-Rechnungen eine Verschiebung von 1.8 eV zu niedrigeren Bindungsenergien

berechnet für den Fall, wenn Chlor auf den unterkoordinierten Ru-Atomen auf

einem chlorierten Oxid adsorbiert. Tempern der Probe auf 700 K führt zum ur-

sprünglichen Signal (Cl2p(3/2) bei 197.5 eV) von Clbr zurück. Demnach gibt es

dann kein Chlor mehr, das on-top auf den 1f-cus-Ru-Atomen adsorbiert ist. Dies
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Abbildung 5.26: Reaktionsmechanismus der Chlorwasserstoff-Oxidation auf der
RuO2−xClx(110)-Oberfläche.

stimmt mit dem TD-Experiment und mit dem vorgeschlagegen Oxidationsme-

chanismus überein.

Im O1s-Spektrum, das ausgehend von einer chlorierten Oxidoberfläche aufge-

nommen wurde, ist kein Signal für die verbrückten Sauerstoffatome bei 528.4 eV

zu sehen, da diese vorher durch Chlor ersetzt wurden (Abbildung 5.25, links).

Nachdem diese Fläche Sauerstoff und Chlorwasserstoff ausgesetzt wurde, wird

der Wasserstoff von Chlorwasserstoff durch on-top Sauerstoff entzogen und bil-

det on-top Wasser (Abbildung 5.25, rechts), das beim Heizen auf 500 K von der

Oberfläche desorbiert.

Die HCl-Oxidation wurde auch unter stationären Bedingungen mit einer Gas-

zufuhr von 5× 10−8 mbar Chlorwasserstoff und 1× 10−7 mbar Sauerstoff mittels

Massenspektrometrie untersucht (Abbildung 5.27).

Die Oberflächentemperatur wurde linear mit einer Heizrampe von 5 K/s von

Raumtemperatur auf 650 K erhöht und für 10 Minuten konstant gehalten. Die

höchsten Chlor- und Wasser-Signale werden während des Heizens auf 650 K be-

obachtet. Dies stimmt mit den Koadsorption-TD-Messungen überein, die vorher
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Abbildung 5.27: Stationäres Experiment zur HCl-Oxidation auf einer RuO2−xClx(110)-
Fläche als Modellkatalysator. Der partielle Druck der Edukte war 5 × 10−8 mbar für HCl
und 1 × 10−7 mbar für Sauerstoff. Der partielle Druck der Produkte, Wasser und Chlor, wird
(linke Achse) als Funktion der Oberflächentemperatur angezeigt (graue Linie: rechte Achse).

gezeigt wurden. Unter stationären Bedingungen werden bei 650 K Wasser und

auch Chlor gebildet, obwohl das Signal relativ klein ist.

Leider verringerte sich die Empfindlichkeit des Massenspektrometers durch

den hohen Chlorwasserstoffdruck im Hintergrund während des Experiments er-

heblich. Hier muss ein zukünftiges Experiment in der Art optimiert werden, dass

der Partialdruck im Hintergrund unter 1 × 10−8 mbar bleibt während der Druck

an der Probe 1 × 10−7 mbar beträgt.

Die Anfangswasserproduktion hängt mit der Wasserdesorption von der Ober-

fläche bei 420 K zusammen. Danach durchläuft die Wasserproduktion ein Maxi-

mum und wird schließlich nach ungefähr 400 s konstant. Dieses Verhalten lässt

auf einen Deaktivierungsprozess auf der Oberfläche schließen, dessen Grund bis

jetzt nicht verstanden ist.
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Der Vergleich der Desorptionstemperaturen der Edukte (Chlorwasserstoff und

Sauerstoff) mit der des Chlorproduktes zeigt nur ein kleines Temperaturfenster

zwischen 550 K und 650 K, in dem die HCl-Oxidation optimal verlaufen kann

(Abbildung 5.28).

Abbildung 5.28: Desorption von HCl, O2 und Cl2 über RuO2−xClx(110) als Funktion der
Oberflächentemperatur. Das optimale Temperaturfenster für die HCl-Oxidation ist zwischen
550 K und 650 K.

Unter 550 K kann kein Chlor produziert werden, während bei Temperaturen

über 650 K die Konzentration von adsorbiertem Chlorwasserstoff und Sauerstoff

an der Oberfläche zu niedrig ist. Hier sind weitere Experimente notwendig, um

den Aktivierungsprozess zu verstehen und die stationären Reaktionsbedingungen

bezüglich Reaktivität, Selektivität und möglichst niedriger Reaktionstemperatur

zu optimieren.

Zusammenfassend kann der HCl-Oxidationsmechanismus, der in Abbildung

5.26 dargestellt wurde, durch die folgenden Schritte beschrieben (S steht für einen

unterkoordinierten, freien Ruthenium-Adsorptionsplatz):

1
2

O2(g) + S −→ O(ad)

2 HCl(g) + 2 S −→ 2 HCl(ad)

2 HCl(ad) + O(ad) −→ 2 Cl(ad) + H2O↑ + S
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Cl(ad) + Cl(ad) −→ Cl2↑ + 2 S

Die stöchiometrische RuO2(110)-Oberfläche besitzt die unterkoordinierten Ru-

Atome, worauf Adsorption von Chlorwasserstoff (HClot) und dissoziative Adsorp-

tion von Sauerstoff (Oot) auftritt. Es wurde festgestellt, dass zwischen den beiden

Adsorbaten (HClot und Oot) eine Wechselwirkung durch Wasserstoffabstraktion

und Hydrierung zu OHot stattfindet. Die Reaktion führt zu Clot und H2Oot. Das

Wasser desorbiert beim Heizen auf 500 K und die Clot-Spezies verbinden mit

einander zum Cl2 und desorbieren beim Heizen auf 700 K.
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5.3.4 Koadsorptionsexperimente auf RuO2(110)

und RuO2−xClx(110)

Während der Oxidation von Chlorwasserstoff mit Sauerstoff wird der Wasser-

stoff des Chlorwasserstoffs durch Sauerstoff entzogen und verlässt die Oberfläche

bei 420 K in Form von Wasser. Sowohl die Reaktion von adsorbiertem Wasser-

stoff mit Sauerstoff, um Wasser zu bilden als auch die Wechselwirkung von Was-

ser mit RuO2(110) wurden in Kapitel 5.2 bzw. Anhang C beschrieben. Aufbau-

end auf den dadurch erworbenen Kenntnissen wurden Koadsorptionsexperimente

durchgeführt, um den Austauschprozess von Obr durch Clbr auf der RuO2(110)-

Oberfläche besser zu verstehen.

Die stöchiometrische Fläche wurde dazu mit 15 Langmuir Wasserstoff bei

Raumtemperatur begast. Die bisherigen Wasserstoffexperimente haben gezeigt,

dass Wasserstoff bei einer Probentemperatur von 300 K auf den Brückensauer-

stoffatomen adsorbiert. Nach DFT-Rechnungen und XPS-Messungen können bei

dieser Dosis die Brückensauerstoffatome maximal ein Wasserstoffatom aufnehmen

und ObrH-Gruppen auf der Oberfläche bilden.

Abbildung 5.29: O1s-Spektrum der stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche (links), nach 15
L Wasserstoffangebot bei RT (Mitte) und anschließend 0.5 L Chlorwasserstoffangebot bei RT
(rechts). Nach dem H2-Angebot erscheint das bekannte ObrH-Signal, während das Obr-Signal
kleiner wird. Das zusätzliche Angebot von HCl führt zu mehr ObrH-Gruppen und zur Bildung
von on-top Wasser (OotH2 adsorbiert auf 1f-cus-Ru-Atomen).
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Man sieht im O1s-Spektrum (Abbildung 5.29,Mitte), dass das Obr-Signal klei-

ner wird, während das Signal für ObrH erscheint. Dieses ObrH-Signal bei 530.3 eV

ist im Vergleich mit dem Hauptsignal um 1.1 eV zu höheren Bindungsenergien

verschoben. In guten Übereinstimmung mit dem experimentellen Wert beträgt

die theoretische Verschiebung (DFT) 1.46 eV.

Die mit Wasserstoff vorbelegte Fläche wurde dann bei Raumtemperatur 0.5

Langmuir Chlorwasserstoff ausgesetzt. Das Obr-Signal bei 528.4 eV verschwindet

und ein zusätzliches Signal erscheint bei 532.0 eV, das um ca 2.7 eV gegenüber

dem Volumensauerstoffsignal zu höheren Bindungsenergien verschoben ist. Dieses

Signal bei 532.0 eV wurde dem on-top Wasser OotH2 zugeordnet (siehe Kapitel

5.2). DFT-Rechnungen haben für das Signal eine Verschiebung von 2.9 eV zu

höheren Bindungsenergien ergeben.

Abbildung 5.30: O1s-Spektrum der stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche, die 15 L H2

und 0.5 L HCl bei RT ausgesetzt wurde nach Heizen auf 600 K (links). Das on-top adsorbierte
Wasser (OotH2) desorbiert während des Heizens bis 600 K. Es bildet sich aber wieder auf der
Oberfläche wenn nochmal 0.6 L HCl angeboten wird (Mitte). Nach weiterem Heizen bis 600
K verschwindet das OotH2-Signal gleichzeitig mit einem großen Teil des ObrH-Signals während
das Obr-Signal nicht mehr erscheint (rechts).

Nach dem Heizen der Probe bis 600 K (Abbildung 5.30, links) desorbiert

das on-top auf den unterkoordinierten Ru-Atomen adsorbierte Wasser von der

Oberfläche. Ein weiteres HCl-Angebot liefert zusätzlichen Wasserstoff, was zu

neuer Bildung von Wasser (mit ObrH) auf 1f-cus-Ru-Atomen führt. Dadurch sollte
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das ObrH-Signal bei 530.3 eV kleiner werden. Dies passiert aber nicht. Außerdem

schiebt das ObrH-Signal zu niedrigeren Bindungsenergien bei 530.0 eV.

Nachdem die mit Wasserstoff vorbehandelte Fläche bei Raumtemperatur HCl

ausgesetzt wurde, erkennt man im Cl2p-Spektrum (Abbildung 5.31) ein Signal

(Cl2p(3/2) bei 196.7 eV), das dem auf unterkoordinierten Ru-Atomen adsorbier-

ten Chlor zugeordnet werden kann. Der Wasserstoff vom Chlorwasserstoff wurde

benachbartem Obr abgegeben. Dieser Prozess führt zur Bildung von mehr ObrH-

Gruppen, was im O1s-Spektrum durch das Anwachsen des hellgrünen Signals für

ObrH (Abbildung 5.29, rechts) bestätigt wird.

Da die Fläche vorher mit 15 Langmuir Wasserstoff begast wurde, tragen bei

dieser Dosis der größte Teil der Brückensauerstoffatome (um die 80%) schon ein

Wasserstoffatom. Dies ist eine Schlussfolgerung aus den Wasserstoffexperimenten,

die durch das Erscheinen des ObrH-Signals und die Verminderung des Obr-Signals

im O1s-Spektrum (Abbildung 5.29, Mitte) bestätigt wird. Wenn der Wasserstoff

vom Chlorwasserstoff einer benachbarten ObrH-Gruppe abgegeben wird, bildet

sich eine Dihydrid-Spezies in der zwei Wasserstoffatome an ein Brückensauerstof-

fatom gebunden sind. Nach DFT-Rechnungen ist dies energetisch ungünstig und

daher findet offenbar ein Platzwechsel von dem Brücken- auf einen 1f-cus-Ru-

Platz statt [43]. Über den unterkoordinierten Ruthenium-Atomen befindet sich

nun adsorbiertes Wasser (bestätigt durch das Erscheinen eines Signals bei 532.0

eV im O1s-Spektrum, was nach DFT-Rechnungen diesem on-top adsorbierten

Wasser (OotH2) zugewiesen wurde).

Beim Heizen der Oberfläche verlässt also der Wasserstoff die Oberfläche nicht

molekular, sondern bildet mit einem Teil der Sauerstoffbrücken Wasser, wobei da-

durch Defekte in den Reihen der Sauerstoffbrücken entstehen. Die Chloratome von

den unterkoordinierten Ru-Atomen füllen während der Temperaturerhöhung auf

600 K diese Defekte auf und man sieht das Signal im Cl2p-Spektrum zu höheren

Bindungsenergien verschoben (Cl2p(3/2) bei 197.5 eV), was dem Clbr zugewiesen

wurde (Abbildung 5.31). Das ObrH-Signal in O1s-Spektrum wird entsprechend

kleiner (Abbildung 5.30, links). Eine weitere Dosis von 0.6 Langmuir Chlorwas-

serstoff bei Raumtemperatur führt zusätzlich zum Signal von on-top Chlor. Auf

der Oberfläche befinden sich jetzt sowohl Chloratome in der Brückenposition

als auch Chloratome auf 1f-cus-Ru-Plätzen. Ein Teil des auf unterkoordinierten

Ru-Atomen adsorbierten Chlorwasserstoffs desorbiert dann beim Heizen der Pro-

be auf 600 K im Einklang mit den Thermodesorptionsexperimenten (Abbildung
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Abbildung 5.31: Cl2p-Spektrum der stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche, die 15 L H2

und 0.5 L HCl bei RT ausgesetzt wurde, nach dem Heizen bis 600 K und nach einem weiteren
HCl-Angebot von 0.6 L bei RT und Heizen zu höheren Temperaturen.

5.19). Dort wurde ein Signal von Chlorwasserstoff in dem Bereich 400 K-600 K de-

tektiert. Da das Signal für Clbr am Ende des Experiments größer ist als nach dem

ersten Heizen bis 600 K, wird vermutet, dass ein Teil des on-top Chlorwasserstoffs

(vom zweiten Angebot) für die weitere Chlorierung der Oberfläche benutzt wurde.

Die Sauerstoffbrücken werden also stufenweise durch Chlor ersetzt. Unklar bleibt,

warum das ObrH-Signal nach dem zweiten HCl-Angebot nicht kleiner geworden

ist, obwohl Wasser auf der Oberfläche gebildet wurde. Es wird angenommen, dass

sich zwischen die ObrH-Spezies und die auf on-top adsorbierten Chlorwasserstoff-

Moleküle Wasserstoffbrückenbindungen bilden, was zum Erscheinen einer neuen

Komponente bei 530.0 eV im O1s-Spektrum führt.

Da nach einem CO-Angebot auf der RuO2(110)-Oberfläche die Sauerstoff-

brücken für die CO2-Bildung verbraucht werden, war dieses Experiment geeignet,

den Austauschprozess der verbrückten Sauerstoffatomen durch Chlor zu bestäti-

gen.

Auf die stöchiometrische Oxidoberfläche wurden 10 Langmuir Kohlenstoff-

monoxid bei 100 K angeboten und während des Heizens der Probe, mit einer

Heizrate von 5 K/s, Massenspektren bei m/e=28 und m/e=44 aufgenommen.
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Stufenweise wurde dann, durch wiederholte HCl-Begasung ( jeweils 1 Langmuir)

bei Raumtemperatur und Heizen bis 600 K, eine chlorierte RuO2−xClx(110)-

Oberfläche präpariert. Auf dieser Fläche wurde das oben beschriebene Experi-

ment wiederholt, nähmlich 10 Langmuir Kohlenstoffmonoxid bei 200 K angebo-

ten und bis 600 K geheizt. Die entsprechenden TD-Spektren sind in (Abbildung

5.32) dargestellt und mit den von der stöchiometrischen Fläche verglichen.

Während das Signal von CO2 kleiner wird, wird das Signal von CO größer

(Abbildung 5.32).

Abbildung 5.32: TD-Spektren nach dem CO-Angebot auf chlorierten RuO2−xClx(110)-
Oberfläche im Vergleich mit der auf stöchiometrischen Fläche (Heizrate 5 K/s). Die chlorierte
RuO2−xClx(110)-Oberfläche wurde durch wiederholte HCl-Begasung ( jeweils 1L) bei RT und
Heizen bis 600 K vorbereitet. Auf dieser Fläche wurde weniger CO2 gebildet und entsprechend
mehr CO desorbiert, was darauf zurückzuführen ist, dass der überwiegende Teil der Obr-Atome
bereits im Zuge der Chlorierung durch Clbr-Atome ersetzt wurde.

Es wurde in Kapitel 4.2.2 beschrieben, dass die CO-Begasung bei tiefer Tem-

peratur (unter 200 K) und Heizen der Probe (mindestens bis Raumtemperatur)

über die Rekombination der on-top adsorbierten CO-Moleküle mit den Brücken-

sauerstoffatomen zur CO2-Bildung führt [20, 22]. Wenn ein Teil der Sauerstoff-

brücken durch Chlor ausgetauscht wird, dann sollte die CO-Umwandlung zum

CO2 verringert werden. In der Tat wurde eine erhebliche Abnahme der CO2-

Bildung beobachtet, wenn Kohlenstoffmonoxid auf RuO2−xClx(110) angeboten

wurde. Gleichzeitig desorbiert mehr CO von der Oberfläche, weil die Sauerstoff-
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brücken für die CO2 Bildung nicht mehr vorhanden sind. Die kleine Menge von

CO2, die noch registriert wurde, zeigte, dass mit der beschriebenen Präparations-

prozedur die Fläche nur teilweise chloriert wurde. Wenn man auf einer stöchio-

metrischen Oxidoberfläche bei Temperaturen von 700 K 20 L Chlorwasserstoff

anbietet, können in einem Schritt alle Sauerstoffbrücken durch Chlor ersetzt wer-

den und die Reduktion von RuO2(110) mit CO findet nicht mehr statt [73].
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5.3.5 Zusammenfassung

Chlorwasserstoff adsorbiert aus der Gasphase bei tiefer Temperatur und Raum-

temperatur auf den unterkoordinierten Ru-Atomen (1f-cus) der stöchiometrischen

RuO2(110)-Oberfläche und gibt den Wasserstoff einem benachbarten, verbrück-

ten Sauerstoffatom ab. Beim Heizen der Probe verlässt der Wasserstoff die Ober-

fläche in Form von Wasser, ein Prozess, der zu Lücken in den Sauerstoffbrücken-

reihen führt. Diese Lücken werden während des Heizens auf höhere Tempera-

turen (600 K) mit Chloratomen aus den 1f-cus-Ru-Positionen aufgefüllt. So-

bald alle Brückenpositionen durch Chlor besetzt werden, führt eine weitere HCl-

Begasung nicht mehr zur Chlor- und Wasserbildung, d.h. vom RuO2(110) wird

außer dem Brückensauerstoff kein weiterer Sauerstoff ausgetauscht. Dies zeigt,

dass der Chlorierungsprozess selbstlimitierend ist; eine Beobachtung die für die

Stabilität des Katalysators im Sumitomo-Prozess entscheidend sein könnte. Die

chlorierte RuO2−xClx(110)-Oberfläche ist thermisch stabil. Nur das Heizen der

Probe über die Zersetzungstemperatur von RuO2(110) setzt das Chlor wieder

frei.



Kapitel 6

Ausblick

Vor kurzem hat Sumitomo Chemicals einen stabilen, Deacon-ähnlichen Prozess

für die heterogen-katalysierte HCl-Oxidation mit Luft über RuO2 entwickelt (Su-

mitomo-Prozess [3]).

Für RuO2(110) als Modellkatalysator wurde in dieser Arbeit gezeigt, dass

unter den Bedingungen der HCl-Oxidation die Oxidoberfläche chloriert wird, d.h.

die Brückensauerstoffatome durch Chloratome ersetzt werden. Dieser Prozess ist

selbstlimitierend: Sobald alle Brückenpositionen durch Chlor besetzt werden, wird

kein weiterer Sauerstoff vom Oxid verbraucht.

In diesem Zusammenhang sollten daher in situ Oberflächen-Röntgenbeugungs-

Experimente durchgeführt werden, um die Chlorierung von RuO2(110) unter

verschiedenen Reaktionsbedingungen zu charakterisieren und zu einem tieferen

Verständnis des Austauschmechanismus zu gelangen.

Weiterhin sind Untersuchungen notwendig, um die in dieser Arbeit festge-

stellte chemische Stabilität der RuO2−xClx(110)-Oberfläche weiter zu erklären.

Mittels Oberflächen-Röntgenbeugung könnte die Stabilität des chlorierten Kata-

lysators gegenüber HCl und O2 in einem Druckbereich von 1 × 10−9 mbar bis 1

mbar und in einem Temperaturbereich von 400 K bis 800 K untersucht werden.

Es muss hier betont werden, dass die strukturelle Stabilität von RuO2−xClx(110)

unter Oxidationsbedingungen eine wichtige Rolle spielt, da der typische Deacon-

Katalysator CuCl2 langfristig nicht stabil bleibt.

Ebenso sollten noch weitere Untersuchungen zur Charakterisierung der Ak-

tivität und Stabilität von RuO2(110) in der HCl-Oxidation unter dem Einfluss

von Promotoren wie Na durchgeführt werden. NaCl wird als viel versprechender
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Cokatalysator in Deacon-ähnlichen Prozessen diskutiert.

Mittels in situ Techniken kann die katalysierte Chlorwasserstoff-Oxidation

im Detail studiert werden: Zum Beispiel kann mittels Massenspektrometrie die

Produktion von Chlor als Funktion der Oberflächentemperatur und des partiel-

len Drucks von Chlorwasserstoff und Sauerstoff untersucht werden. Oder mittels

Infrarot-Spektroskopie kann die Wasserproduktion während der Reaktion in ei-

nem HCl- bzw. Sauerstoff-Druckbereich von 1 × 10−9 mbar bis 1 mbar verfolgt

werden.

Außerdem können DFT-Rechnungen angewendet werden, um Aktivierungs-

energien zu bestimmen und Übergangszustände zu identifizieren.

RuO2(110) ist ein katalytisch aktives Oxid aber unter reduzierenden Reakti-

onsbedingungen nicht stabil. Der Reduktionsprozess von RuO2(110) beginnt mit

dem Abbau der Brückensauerstoffatome von der Oxidoberfläche durch das Reduk-

tionsmittel. Chlorwasserstoff verhindert die Reduktion von RuO2(110) durch die

Stabilisierung der Oxidoberfläche über den selektiven Austausch von Obr-Atomen

durch Chlor. Auf dem chlor-stabilisierten Katalysator können anwendungstech-

nisch interessante Reaktionen näher untersucht werden, die normalerweise auf der

stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche zur Reduktion des Katalysators führen.

Eine davon ist die Methanol-Oxidation. Außerdem wäre es interessant zu prüfen,

wie sich die Funktionalität des RuO2(110)-Katalysators unter dem Einfluss von

anderen Elementen (z. B. Schwefel) verändert.



Kapitel 7

Zusammenfassung

Zu den herausragenden Bemühungen auf dem Gebiet der nachhaltigen Chemie

gehört unter anderem, neue Oxidationsverfahren zu finden und effiziente Ka-

talysatoren zu entwickeln, um den Energieverbrauch zu reduzieren und Mate-

rialresssourcen zu schonen. Dies gelang vor kurzem der Firma Sumitomo Che-

micals, die einen effizienten und stabilen Prozess für die heterogen-katalysierte

Chlorwasserstoff-Oxidation entwickelt hat [3], in dem auf Rutil TiO2 geträgertes

RuO2 als Katalysator verwendet wird. Die Anwendung von RuO2/TiO2 führt zu

niedrigeren Reaktionstemperaturen (d. h. weniger Korrosionsproblemen), höher-

en Produktausbeute (im Vergleich zu den klassischen Deacon-Verfahren) und ei-

nem deutlich geringeren Energieverbrauch gegenüber den bisher üblichen Elek-

trolysemethoden. Noch wichtiger ist aber die hohe Stabilität des Katalysators

unter Reaktionsbedingungen. Seine Langzeitstabilität leistet einen wesentlichen

Beitrag zur Ressourcenschonung sowie Materialkostensenkung.

In der vorliegenden Arbeit wurden Untersuchungen zur Aktivität und Sta-

bilität von RuO2(110) als Modellkatalysator in der HCl-Oxidation unter UHV-

Bedingungen vorgestellt. Die dazu angewandten Techniken waren Beugung lang-

samer Elektronen (LEED), Thermodesorptionsspektroskopie (TDS) und Rönt-

genphotoelektronenspektroskopie (XPS).

Die Untersuchungen zur HCl-Adsorption auf RuO2(110) ergaben hierbei, dass

Chlorwasserstoff sowohl bei tiefer Temperatur als auch bei Raumtemperatur auf

den unterkoordinierten Ruthenium-Atomen adsorbiert und den Wasserstoff an ein

benachbartes Brückensauerstoffatom abgibt. Dies führt zur Bildung von ObrH-

Gruppen und Clot (Chlor adsorbiert auf den 1f-cus-Ru-Atomen). Bei größeren
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Bedeckungen kann ein Brückensauerstoffatom zwei Wasserstoffatome aufnehmen,

von dem Brücken- auf einen 1f-cus-Ru-Platz wechseln [43] und somit OotH2 (on-

top Wasser) bilden. Gleichzeitig bleiben Lücken in den Sauerstoffbrückenreihen

zurück. Das Heizen der Probe bis 420 K führt zur Desorption des on-top ad-

sorbierten Wassers, übereinstimmend mit XPS- und TD-Experimenten. Die Ver-

schiebung von 1.1 eV im Cl2p-Spektrum nach dem Heizen der Probe bis 600 K

weist auf eine Änderung des Adsorptionsplatzes für Chlor hin. Das Vorhandensein

von Obr-Lücken bei 420 K, die nach der on-top Wasserdesorption zurückbleiben,

reicht für die Chloratome nicht aus um den Adsorptionsplatz von der on-top-

Position in die verbrückten-Position zu wechseln. Bei 420 K sieht man noch kein

Signal für Clbr in Cl2p-Spektrum. Durch Heizen der Oberfläche bis 600 K wird der

Austausch-Prozess aktiviert, der nach folgenden Mechanismen ablaufen könnte:

1. Die Obr-H-Gruppen rekombinieren während des Heizens auf 600 K zu Was-

ser, welches sofort desorbiert. Die Wasserdesorption lässt zusätzliche Obr-

Lücken (zu den Lücken enstanden bei 420 K) zurück, die mit Clot-Atomen

aufgefüllt werden.

2. Die Obr-H-Gruppen werden von den Clot-Atomen aus der Brückenposition

verdrängt.

Welcher der beiden Mechanismen stattfindet, lässt sich aber aus den in dieser

Arbeit durchgeführten Messungen nicht ablesen. Um eine Antwort zu bekommen,

ist man auf zusätzliche XPS-Messungen angewiesen.

Die atomare Struktur der durch HCl chlorierten Oxidoberfläche wurde durch

eine kombinierte LEED-I-V/DFT-Analyse bestimmt. Die RuO2−xClx(110)-Fläche

wird am besten durch ein Struktur-Modell beschrieben, in dem die Cl-Atome die

Brückenposition symmetrisch besetzen.

Eine entscheidende Katalysatoreigenschaft in technischen Prozessen ist seine

Stabilität. Wenn Reduktionsmittel wie Kohlenstoffmonoxid, Wasserstoff oder Me-

thanol [54, 31, 72] bei Temperaturen oberhalb 420 K angewendet werden, kann

RuO2(110) leicht zu metalischem Ruthenium reduziert werden. Das heißt, der

RuO2(110)-Katalysator ist unter solch stark reduzierenden Reaktionsbedingun-

gen nicht stabil. Der Reduktionsprozess von RuO2(110) beginnt mit dem Abbau

der Brückensauerstoffatome von der Oxidoberfläche durch das Reduktionsmittel.

Danach werden die gebildeten freien Stellen in den Obr-Reihen durch Nachdiffusi-

on von Volumensauerstoff aufgefüllt. Dadurch werden mehrfach unterkoordinierte
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Ru-Atome an der Oberfläche erzeugt, die sich zu kleinen Ru-Inseln zusammen-

finden. Dieser zweite Reaktionschritt ist aktiviert und erfordert eine Temperatur

von ungefähr 420 K.

Chlorwasserstoff ist ein ebenso starkes Reduktionsmittel. Jedoch wird die

vollständige Reduktion von RuO2(110) durch die Stabilisierung der Oxidober-

fläche über den selektiven Austausch von Obr-Atomen durch Chlor verhindert.

Dieser Austauschprozess unterdrückt effizient die Migration der Sauerstoffatome

aus dem Oxidvolumen in die verbrückten Position und folglich die fortschreiten-

de Reduktion des RuO2(110). Sobald alle Brückenpositionen durch Chlor besetzt

sind, führt weitere HCl-Begasung nicht zu weiterer Chlor- bzw. Wasserbildung.

Der Chlorierungsprozess ist also selbstbegrenzend, sodass außer dem Brücken-

sauerstoff kein weiterer Sauerstoff von RuO2(110) ausgetauscht wird. Diese Be-

obachtung ist für die Stabilität des Sumitomo-Prozesses entscheidend.

Durch TDS-Messungen wurde gezeigt, dass die mit Chlor reduzierte Oxid-

oberfläche bis 800 K thermisch stabil bleibt. Das sind 50 K unterhalb der Zerset-

zungstemperatur von RuO2(110). Nur das Heizen der Probe bis in den Bereich

der thermischen Zersetzung des Oxids setzt das Chlor wieder frei.

Da die stöchiometrische RuO2(110)-Oberfläche unter den Bedingungen der

HCl-Oxidation eine Neigung zur Chlorierung aufwies, wurde diese Reaktion auf

dem chlorierten Katalysator untersucht.

Im Einklang mit TDS- und XPS-Messungen wurde ein Reaktionsmechanismus

vorgeschlagen, der durch die folgenden Schritte beschrieben werden kann (S steht

für einen unterkoordinierten, freien Ruthenium-Adsorptionsplatz):

1
2

O2(g) + S −→ O(ad)

2 HCl(g) + 2 S −→ 2 HCl(ad)

2 HCl(ad) + O(ad) −→ 2 Cl(ad) + H2O↑ + S

Cl(ad) + Cl(ad) −→ Cl2↑ + 2 S

Die Sauerstoffmoleküle adsorbieren dissoziativ auf den unterkoordinierten Ru-

Atomen (1f-cus-Ru-Atomen); Chlorwasserstoff adsorbiert auf den frei gebliebe-

nen 1f-cus-Ru-Atomen und überträgt den Wasserstoff an benachbarte Sauerstoff-

atome. Die Reaktion führt zu Clot und H2Oot. Das Wasser desorbiert vollständig
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beim Heizen auf 500 K mit einer Desorptionskinetik 1. Ordnung und die Clot-

Spezies rekombinieren zu Cl2 und desorbieren beim Heizen auf 700 K mit einer

Desorptionskinetik 2. Ordnung. Die assoziative Desorption der Chloratome ist

hier der geschwindigkeitsbestimmende Schritt.

Außerdem konnte gezeigt werden, dass auch unter stationären Bedingungen

bei 650 K Wasser und Chlor produziert werden. Der Vergleich der Desorptions-

temperaturen der Edukte (Chlorwasserstoff und Sauerstoff) mit der des Chlor-

produkts zeigte nur ein kleines Temperaturfenster zwischen 550 K und 650 K

für eine optimale Oxidation von Chlorwasserstoff. Unterhalb von 550 K kann

kein Chlor gebildet werden, während bei Temperaturen höher als 650 K die Kon-

zentration von adsorbiertem Chlorwasserstoff und Sauerstoff auf der Oberfläche

zu niedrig ist. Ein tieferes Verständnis der Prozesse bei der HCl-Oxidation auf

RuO2−xClx(110) wird sich durch weitere in situ Studien erzielen lassen.

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente zur Wechselwir-

kung von HCl mit der RuO2(110)-Oberfläche haben geholfen, die in der Einleitung

genannten Fragen zu beantworten. Es zeigte sich, dass unter dem Einfluss von HCl

die RuO2(110)-Oberfläche chloriert wird, d. h. die Brückensauerstoffatome werden

durch Chloratome ersetzt. Der Chlorierungsprozess führt nicht zur vollständigen

Reduktion des Oxids, sondern zu einer Stabilisierung der Oxidoberfläche. Au-

ßer dem Brückensauerstoff wird kein weiterer Sauerstoff von RuO2 ausgetauscht.

Die hohe Stabilität von RuO2−xClx(110) ist der Hauptgrund, warum RuO2 ein

effizienter Katalysator für die HCl-Oxidation im Sumitomo-Prozess ist.



Anhang A

Infrarotspektroskopische

Untersuchung der Adsorption

von Sauerstoff auf RuO2(110)

A.1 Schwach gebundener Sauerstoff

Setzt man eine RuO2(110)-Oberfläche Sauerstoff bei Raumtemperatur aus, so

erhält man eine adsorbierte O-Spezies, die sogenannte schwach gebundene Sau-

erstoffspezies, die bei niedrigen Temperatur (420 K) desorbiert.

Um die strukturellen Eigenschaften des schwach gebundenen Sauerstoffes zu

studieren wurde in einem Experiment die Veränderung der LEED-Intensität der

(1x1)O-Phase und RuO2(110)-Oberfläche während des Dosierens von Sauerstoff

bei Raumtemperatur untersucht [74].

Sauerstoffbegasung bei 300 K (RT) ändert das Aussehen des LEED-Musters

nicht. Nur die auf RuO2(110) bezogene LEED-Intensität wird beeinflußt. Dieses

deutet darauf hin, dass die schwach gebundenen Sauerstoffatome nur auf den

Oxidinseln adsorbieren und nicht auf der (1x1)O-Phase.

Eine ausführliche LEED-Analyse von Oot-RuO2(110) ergab als Adsorptions-

platz für Sauerstoff die 1f-Ru-cus-Atome mit einer Bindungslänge O-Ru von 1.85

Å [36].

Hochauflösende Rumpfniveau-Spektroskopie-Messungen bekräftigen die Ad-

sorptionsposition des schwach gebundenen Sauerstoffs [44].
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Im Ru3d5/2
-Rumpfniveau-Spektrum verschiebt sich signifikant das Signal, was dem

1f-cus Ruthenium entspricht, zu höheren Bindungsenergien [45], wenn die unter-

koordinierten Ru-Atome mit Sauerstoff bedeckt werden.

Der Adsorptionsplatz von Sauerstoff kann auch durch Koadsorption von Stick-

stoff auf RuO2(110)-Oberfläche titriert werden. Die grundlegende Aussage, die

diese Art von Titrationsexperimenten erlaubt, ist, dass Stickstoff molekular über

den 1f-Ru-cus-Atomen adsorbiert und senkrecht auf der Oberfläche steht [75].

Folglich konkurrieren Sauerstoffatome und Stickstoffatome um die gleichen

Adsorptionsplätze, wenn Sauerstoff auf den 1f-cus-Ru-Atomen adsorbiert.

In den Stickstoff-Titrationsexperimenten ist die RuO2(110)-Oberfläche mit

verschiedenen Sauerstoffbedeckungen belegt und wird anschließend mit Stickstoff

gesättigt. Im gesättigten N2-O-RuO2(110)-Zustand sind alle 1f-Ru-cus-Atome be-

legt.

Die Experimente zeigen, dass bei Zunahme der Sauerstoffbedeckung die Stick-

stoffbedeckung abnimmt, wobei die Gesamtbedeckung von Stickstoff und on-top

Sauerstoff konstant ist. Sättigt man die Oberfläche bei Raumtemperatur mit Sau-

erstoff kann noch etwa 20% Stickstoff auf RuO2(110) adsorbieren; ein Ergebnis,

was im Einklang mit den LEED Experimenten steht.
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A.2 RAIRS-Untersuchung der O-Adsorption

auf RuO2(110)

Da die RuO2(110)-Oberfläche zwei Reaktivitätszentren hat, nämlich die Sauer-

stoffbrücken (Obr) und die freien Valenzen von Ru-Atomen (1f-cus-Ru-Atome),

war es für Experimente wichtig, eines dieser Zentren zu blockieren um die Akti-

vität des anderen zu untersuchen, das heißt, die 1f-cus-Ru-Atome vollständig zu

belegen. Außerdem wurde in einer Veröffentlichung [64] nach einem Sauerstoff-

Kohlenstoffmonoxid-Koadsorptionsexperiment die 100%-ige Belegung der 1f-cus-

Ru-Atomen mit Sauerstoff in Frage gestellt.

Um dieses Problem zu lösen, wurden in der Arbeitsgruppe von Knapp et al.

in einer Temperatur-programmierte-Reaktion jeweils 10 Langmuir Sauerstoff bei

Temperaturen zwischen 155 K und 350 K angeboten und die entsprechenden

Sauerstoff-TD-Spektren aufgenommen [39].

Abbildung A.1: Sauerstoff-TD-Spektren der RuO2(110)-Oberfläche, die 10 L O2 bei Tem-
peraturen zwischen 155 K und 350 K ausgesetzt wurde. Für das

”
500 K“ Spektrum wurde

RuO2(110) in 1 × 10−8 mbar Sauerstoff beim Abkühlen der Probe mit 1 K/s von 500 K bis
Raumtemperatur gehalten. Linker Einsatz: Sauerstoff-gesättigtes STM-Bild der RuO2(110)-
Oberfläche. Die hellen Reihen sind O-cus Reihen. In der linken oberen Ecke des STM-Bildes,
erkennen wir eine einzelne O-cus freie stelle als dunkles Kreuz. Rechter Einsatz: Die Integrale
der erhaltenen Sauerstoff-TD-Spektren nach 10 L O2 bei Temperaturen zwischen 155 K und
500 K [39].
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Da bei Raumtemperatur im Stickstoff-Sauerstoff-Koadsorptionsexperiment ei-

ne Sauerstoffbedeckung von 80% erreicht wurde, konnte man bezogen auf diesem

Wert aus den Integralen der erhaltenen Spektren eine Sauerstoffbedeckung zwi-

schen 155 K und 350 K von ungefähr 25% bis fast 90% feststellen.

Wenn man 1 × 10−8 mbar Sauerstoff während des Abkühlens von 500 K auf

300 K anbietet, werden alle 1f-cus-Ru-Atome mit Sauerstoff gesättigt. Das ent-

sprechende Sauerstoff-Thermodesorptionsspektrum zeigt 20% mehr Sauerstoff als

von einer RuO2(110)-Oberfläche, welche durch Sauerstoff bei 300 K gesättigt

worden ist. Auch STM-Messungen haben gezeigt, dass alle 1f-cus-Ru-Atome der

RuO2(110)-Oberfläche mit Sauerstoff bedeckt werden können (siehe Abbildung

A.1).

Ein ähnliches N2-O2-Koadsorptionsexperiment wurde mit CO durchgeführt

und IR-spektroskopisch untersucht. Die CO-Adsorption auf stöchiometrischem

RuO2(110) findet in der Terminalposition über den 1f-cus-Ru-Atomen statt. Die

gebildete Phase ist bei Temperaturen unterhalb 200 K mit einer Bindungsenergie

von 1.2 eV (DFT) sehr stabil [75]. Ein CO-Angebot von 6 Langmuir auf der

stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche bei 100 K erzeugt im RAIRS-Spektrum

ein deutliches Signal um 2123 cm−1 (siehe Abbildung A.2).

Wenn die Probe zuerst mit Sauerstoff bei Raumtemperatur begast wurde (un-

gefähr 5 Langmuir) und anschließend bei 100 K 6 Langmuir CO angeboten wur-

den, schiebt das IR-Signal zu höheren Wellenzahlen, zu 2150 cm−1. Gleichzeitig

sinkt die Signalintensität sehr stark und entspricht nur 20% verglichen mit dem

Signal bei vollständiger CO-Bedeckung. Das bedeutet, dass 80% der verfügbaren

Plätze mit Sauerstoff besetzt waren und 20% frei für CO blieben. Das stimmt mit

dem N2/O2-Koadsorptionsexperiment [75] überein, das bei Raumtemperatur eine

maximale Sauerstoffbedeckung der 1f-cus-Ru-Atome von 80% zeigt. Jedes disso-

ziierte Sauerstoffmolekül besetzt bei Raumtemperatur zwei benachbarte 1f-cus-

Ru-Atome und bleibt darauf fixiert. So kann man die frei gebliebenen einzelnen

Ru-Atome nicht mehr mit Sauerstoff belegen, da die dissoziative Adsorption zwei

benachbarte freie Metallzentren benötigt. Aus diesem Grund ist die maximale

Bedeckung mit Sauerstoff bei Raumtemperatur nur 80%.

Wenn die Probe in 1× 10−7 mbar Sauerstoff abgekühlt von 500K wurde, war

kein CO-Signal mehr nachweisbar (Abbildung A.2). Die Erklärung dafür könnte

die Überschreitung der Diffusionsbarriere entlang der 1f-cus-Ru-Reihen ([001]-

Richtung) sein. Wenn man den Sauerstoff während des Abkühlens der Probe an-
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Abbildung A.2: FT-RAIRS-Spektrum von terminal gebundenen CO auf 1f-cus-Ru-Atome
eines stöchiometrischen und eines mit Sauerstoff vorbelegten RuO2(110)-Films. Die hellgraue
Linie bei 2123 cm−1 erscheint im Spektrum nach 6 L CO-Angebot bei 100 K und entspricht
einer vollständigen on-top CO-Bedeckung. Die dunkelgraue Linie bei 2150 cm−1 erscheint im
Spektrum nach 5 L O2-Angebot bei RT und anschließend 6 L CO-Angebot bei 100 K. Die
Signalintensität entspricht nur 20% verglichen mit dem ersten Signal, d.h. 80% der 1f-cus-Ru-
Plätze waren mit Sauerstoffatomen besetzt und nur 20% blieben für CO frei. Nach einem O2-
Angebot bei 380 K und während des Abkühlens der Probe bis 100 K lieferte das anschließende
6 L CO-Angebot keine Linie mehr(schwarze Linie), da die Adsorptionsplätze mit Sauerstoff
gesättigt waren.

bietet, desorbiert ein Teil der adsorbierten Sauerstoffatome zwischen 410 K und

350 K zwar wieder, aber diejenigen, die nicht desorbieren, können sich entlang

der Reihen bewegen. Da die adsorbierten Sauerstoffatome in dem oben genann-

ten Temperaturintervall beweglich sind, können die 1f-cus-Ru-Atome vollständig

besetzt werden und es bleibt kein Platz für CO oder andere Koadsorbate.
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A.3 Zusammenfassung

Das Ergebnis des RAIRS-Experiments steht im Einklang mit früheren TD- und

STM-Messungen und beweist, dass die Möglichkeit existiert, alle 1f-cus-Ru-Atome

auf einer stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche mit Sauerstoff zu besetzen,

indem man Sauerstoff bei langsamen Abkühlen von 500 K der Probe anbietet.

Dieses Resultat ist wichtig, da sich für andere Experimente die Frage stellte,

ob die unterkoordinierten Ru-Atome für die Adsorption (z.B. Wasserstoff - siehe

Kapitel 4.1.2) notwendig sind.



Anhang B

Die H2/CO Koadsorption auf

RuO2(110)

B.1 Allgemeines zur CO-Oxidation

auf RuO2(110)

Die CO-Oxidation ist eine der meist studierten katalytischen Reaktion, deren

Details unter UHV (U ltrahoch Vakuum) Bedingungen gut verstanden sind.

Im Gegenteil zu Metallen wie Pt, Rh, Ir and Pd ist Ruthenium ein schlechter

Katalysator für die CO-Oxidation unter UHV-Bedingungen. In einer Sauerstoff-

reichen Atmosphäre, also unter oxidierenden Bedingungen, wird er viel effizienter

als die oben genannten Platinmetalle [76, 77, 78].

Boettcher et al. [26, 79] haben die Bildung von Kohlenstoffdioxid auf einer

mit Sauerstoff vorbelegten Ru(0001)-Oberfläche als Funktion der Sauerstoffbede-

ckung bei Temperaturen bis 900 K untersucht. Eine ausgeprägte Beschleunigung

der CO-Oxidation im Vergleich mit einer (1x1)O-bedeckten Oberfläche (monomo-

lekularer Sauerstoff-Film) wurde auf eine
”
Sauerstoff-reiche“ Ru(0001) Oberfläche

mit mindestens 3 Monolagen Sauerstoff festgestellt.

Mittels Beugung langsamer Elektronen (LEED), DFT-Rechnungen (DFT)

und Rastertunnelmikroskopie (STM) wurde gezeigt, dass diese Art der Sauerstoff-

reichen Ru(0001)-Oberflächen aus (1x1)O-Phasen und RuO2(110) bestehen [23].

Der katalytisch aktive Teil der Sauerstoff-reichen Ru(0001)-Oberfläche sind

die RuO2(110)-Domänen, während die (1x1)O-Phase praktisch nicht aktiv zu

sein scheint [22].
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Nachdem die CO-Adsorptionsgeometrie auf der reinen RuO2(110)-Oberfläche

aufgeklärt war [75], wurde der Reaktionablauf zu CO2 und der Zustand des Oxids

danach untersucht. Wenn auf der stöchiometrischen Oberfläche 10 Langmuir CO

bei Temperaturen unterhalb von 200 K angeboten werden, adsorbieren die CO-

Moleküle molekular mit ihrem Kohlenstoffatom auf den 1f-cus-Ru-Atomen. Beim

Heizen der Probe auf Raumtemperatur desorbiert ein Teil der CO-Moleküle wie-

der, der andere Teil bildet mit den benachbarten Brückensauerstoffatomen CO2-

Moleküle, die dann die Oberfläche verlassen.

Im Übergangszustand sind die CO-Moleküle an beide aktive Zentren gebun-

den, sodass bei der CO2-Desorption sowohl die Ru-C-Bindung als auch die Obr-C-

Bindung bricht und in den Reihen der Sauerstoffbrücken Defekte zurückbleiben.

Bietet man 10 Langmuir Kohlenstoffmonoxid bei Raumtemperatur auf die

stöchiometrische Oberfläche an, findet die Rekombination mit den Sauerstoff-

brücken bereits statt. Die durch die CO2-Bildung enstandenen Obr-Lücken werden

durch weitere CO-Moleküle aufgefüllt, wobei in diesem Zustand die Oberfläche

als
”
mild reduziert“ bezeichnet wird.

Das Erwärmen der mild reduzierten RuO2(110)-Oberfläche auf Temperaturen

oberhalb von 500 K, führt zur Desorption der CO-Moleküle von den Brückenpo-

sitionen und zahlreichen Defekten, die größere Defektbereiche bilden, an deren

Rändern häufig Cluster von Ruthenium-Atomen zu finden sind (
”
stark reduzier-

te“ Oberfläche) [54].

Nach starker Reduktion lässt sich die Oberfläche durch ein Sauerstoffange-

bot bei der Präparationstemperatur (650 K) restaurieren. Die mild reduzierte

RuO2(110)-Oberfläche lässt sich dagegen durch einfache Restauration (siehe Ka-

pitel 4.1.1) reaktivieren, indem CObr durch Sauerstoff ersetzt wird.

Im Verlauf der Reduktion von RuO2 durch CO werden also die Brücken-

sauerstoffatome Obr von der RuO2(110)-Oberfläche abgebaut. In diesem Kapitel

soll geprüft werden, wie die Wasserstoffadsorption die CO-Adsorption auf der

RuO2(110)-Oberfläche und damit die Reduktion beeinflusst.
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B.2 Reversible Deaktivierung des RuO2(110)

In Kapitel 4.1.2 wurde gezeigt, dass Wasserstoff auf den Brückensauerstoffato-

men adsorbiert. Wenn man jedoch bei Temperaturen von über 300 K auf der

stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche Kohlenstoffmonoxid anbietet, kann das

CO-Molekül leicht mit den Sauerstoffbrücken CO2 bilden. Dadurch reagieren die

Obr ab und werden mit CObr ersetzt (
”
mild reduzierte“ Fläche) [37].

Zunächst wurde mit RAIRS1 geprüft, ob CO nach einem Angebot von Was-

serstoff adsorbiert. Ein typisches Experiment lief wie folgt ab: Zuerst wurde das

Oxid präpariert, indem man den gut gereinigten Ru(0001)-Einkristall hohen Sau-

erstoffdosen bei einer Temperatur von 650 K aussetzte (siehe Kapitel 3.2). Dann

wurde die Probe in die IR-Zelle transferiert und anschließend durch Anbieten von

5 Langmuir Sauerstoff bei Raumtemperatur und Heizen bis 600 K restauriert.

Nachdem ein Hintergrundspektrum der sauberen Probe bei 100 K gemessen

wurde, wurde die Fläche den entsprechenden Gasen ausgesetzt und anschließend

ein RAIRS-Spektrum aufgenommen. Die Restaurationsprozedur wurde vor jedem

Experiment durchgeführt, um möglichst immer von einer stöchiometrischen Oxid-

Oberfläche zu starten.

Die Schwingungsspektren von CO, das bei 100 K auf einer RuO2(110)-Fläche,

die vorher mit verschiedenen Dosen Wasserstoff bei Raumtemperatur begast wur-

de, adsorbiert ist, sind in Abbildung B.1 gezeigt. Als Ausgangspunkt diente die

maximal mit CO besetzte RuO2(110)-Oberfläche. Das Spektrum enthält ein star-

kes CO-Adsorptionsmaximum bei 2122 cm−1; typisch für Kohlenstoffmonoxid,

das molekular auf den 1f-cus-Ru-Atomen einer sauberen Oxidoberfläche adsor-

biert ist.

Mit steigender H2-Dosis erfolgt die Entstehung einer neuen Bande bei 2118

cm−1, die im Bereich bis 1 L Wasserstoff zu niedrigeren Frequenzen schiebt.

Gleichzeitig verschiebt sich die CO-Streckschwingungsbande mit zunehmender

H2-Bedeckung um fast 30 cm−1 zu 2151 cm−1. Die Signalintensität sinkt sehr

stark ab, bis sie schließlich bei einem Wasserstoffangebot von 50 L verschwindet.

In Abbildung B.2 ist die Veränderung der integrierten Intensität der CO-

Signale mit zunehmender Wasserstoff-Vorbelegung dargestellt. Obwohl in RAIRS

die CO-Adsorption offenbar durch die Präsenz der ObrH-Gruppen unterbunden

wird, ist diese Aussage durch XPS-Experimente [43] und nachfolgende TD-Experi-

1RAIRS=Reflektions-Absorbtions-Infrarot-Spektroskopie
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mente nicht bestätigt worden.

Abbildung B.1: FT-RAIRS-Spektren von CO auf RuO2(110) nachdem die Fläche mit ver-
schiedenen Dosen (0-50 L) Wasserstoff bei Raumtemperatur vorbelegt und dann mit 10 L CO
bei 100 K gesättigt wurde. Vor jedem Experiment (x L H2 Angebot + 10 L CO) wurde die
Oberfläche restauriert, um möglichst von einer stöchiometrischen Oxid-Oberfläche zu starten.
Die H2-Dosierung bewirkt im Spektrum eine Verschiebung und eine Intensitätsverkleinerung
der CO-Bande bei 2122 cm−1 und die Entstehung einer neuen Bande bei 2118 cm−1, die auch
verschiebt.

Eine mögliche Erklärung für die Abnahme der CO-Streckschwingungsintensität

ist, dass CO, je mehr Wasserstoff auf den Sauerstoffbrücken adsorbiert ist, sich

Richtung Oberfläche neigt und somit IR-inaktiver wird. Da aber eine Blauver-

schiebung der CO-Schwingung auftritt, ist eine dynamische Dipol-Kopplung als

Grund für die Intensitätsabnahme des Signals wahrscheinlicher. Mit der dyna-

mischen Dipol-Kopplung wird die gegenseitige Wechselwirkung der Adsorbatteil-

chen durch den zeitlich variablen Teil des von ihnen erzeugten elektrischen Feldes

beschrieben.



B.2. Reversible Deaktivierung des RuO2(110) 111

Abbildung B.2: Integrale Intensität der CO-RAIRS-Signale in Abhängigkeit von der ange-
botenen Wasserstoffdosis

Die Wasserstoffadsorption blockiert die Sauerstoffbrücken durch Bildung von

Hydroxylgruppen, die nicht mehr in der Lage sind mit Kohlenstoffmonoxid zu

reagieren. Die Aktivität des RuO2(110)-Katalysators in der CO-Oxidation könnte

auf diese Weise gesteuert sein.

Wie die Aktivität des Katalysators in dieser Reaktion beeinflusst werden kann,

wurde im folgenden Experiment untersucht. Die stöchiometrische Oxidoberfläche

wurde mit verschiedenen Dosen (0-200 L) Deuterium bei Raumtemperatur begast

und anschließend mit Kohlenstoffmonoxid gesättigt, indem 10 Langmuir Kohlen-

stoffmonoxid bei 200 K angeboten wurde.

Ohne Deuterium wurden die meisten der CO-Moleküle nach dem Heizen der

Oberfläche bis 600 K zu Kohlenstoffdioxid umgesetzt, im Einklang mit vorherigen

Studien [37, 80]. Bei Zunahme der Deuterium-Dosis sinkt die Kohlenstoffdioxid-

Bildung drastisch (siehe Abbildung B.3). Gleichzeitig steigt das Desorptionssignal

von Kohlenstoffmonoxid. Damit ist die Gesamtmenge adsorbierten Kohlenmon-

oxids vor der Reaktion von der D2-Dosis praktisch unabhängig.

Im Eisatz der Abbildung B.3 wird das Integral des CO2-Signals als Funkti-

on der D2-Begasung gezeigt. Je mehr Brückensauerstoffatome durch Deuteriu-

madsorption blockiert werden, desto weniger Kohlenstoffdioxid kann produziert

werden. Dieses Experiment bekräftigt die Passivierung von RuO2(110) durch

Wasserstoff- bzw. Deuteriumbegasung (partielle Deaktivierung).
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Abbildung B.3: Wasserstoff-Deaktivierung der Rekombination von CO mit verbrückten Sau-
erstoffatomen auf der RuO2(110)-Oberfläche. Mit zunehmender Wasserstoff-Dosis bis 200 L,
sinkt die CO2-Produktion drastisch, wie durch die integrale Intensität der CO2-Spektren als
Funktion der H2-Vorbedeckung im Einsatz angezeigt wurde [39]. Heizrate 10 K/s.

Eine weitere Frage hängt mit der Aktivität des on-top Sauerstoffs in der Was-

serstoffaufnahme zusammen. Um die Rolle der Obr von der der Oot zu unterschei-

den, wurden die Sauerstoffbrücken von RuO2(110) vollständig ersetzt, indem 10

Langmuir Kohlenstoffmonoxid bei Raumtemperatur angeboten und die Probe

kurz bis 340 K geheizt wurde [81].

Danach wurden die 1f-cus-Ru-Atome teilweise durch 5 Langmuir Sauerstoffdo-

sierung bei 170 K mit Oot besetzt. Bei 170 K sind CObr und Oot nicht in der Lage

zu rekombinieren und damit CO2 zu bilden [80]. Die on-top Sauerstoffbedeckung

beträgt bei dieser Temperatur nur 0.3, wie im rechten Einsatz von Abbildung A.1

angezeigt wurde. Nach dieser chemischen Änderung der RuO2(110)-Oberfläche

wurden 50 Langmuir Wasserstoff bei 170 K angeboten. Wenn Wasserstoff auf

Oot adsorbieren würde, könnten die CObr mit dieser Hydroxylspezies (Oot-H)

nach dem Heizen der Probe nicht weiterreagieren und folglich kein CO2 bilden.

Tatsächlich wurden die CO2-Bildung und die CO-Desorption durch Nachdosieren

von Wasserstoff nicht beeinflusst (siehe Abbildung B.4). Zusätzlich verließ kein

Wasser die Oberfläche.

In Abbildung B.4 werden die CO- und CO2-Spektren für den Fall gezeigt, dass

einmal kein Wasserstoff und einmal 50 Langmuir Wasserstoff nachdosiert wurden.
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Abbildung B.4: Temperatur-programmierte-CO-Oxidation auf RuO2(110)-Fläche. In beiden
Fällen fuhren wir von einer reduzierten RuO2(110)-Oberfläche ab, wo alle verbrückten O-Atome
durch CO-Moleküle ersetzt und nachher 30% der 1f-cus-Ru-Atome mit Sauerstoff on-top besetzt
wurden durch das Aussetzen der Oberfläche 5 L O2 bei 170 K. Die punktierten Linien zeigen
CO-Desorption (links) und CO2-Bildung (recht) während des Heizens dieser Oberfläche bis 600
K, während die Vollinie die gleichen Spektren anzeigt, als diese Oberfläche mit 50 L H2 bei 170
K begast wurde [39].

Diese Experimente lassen den Schluss zu, dass die on-top Sauerstoffatome wenig

Tendenz zeigen, Wasserstoff aus der Gasphase zu adsorbieren, selbst wenn freie

1f-cus-Ru-Atome vorhanden sind.
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B.3 Zusammenfassung

Für die CO-Adsorption auf der RuO2(110)-Oberfläche und CO2-Bildung sind so-

wohl die Brückensauerstoffatome als auch die 1f-cus-Ru-Atome wichtig. In diesem

Kapitel wurde gezeigt, dass Wasserstoff die Oberfläche partiell und reversibel de-

aktivieren kann, d.h. die Adsorption und Desorption von CO findet weiterhin

statt, die CO2-Bildung ist jedoch blockiert.



Anhang C

Adsorption von Wasser auf

RuO2(110)

C.1 Literaturübersicht

Die Wechselwirkung von Wasser mit Metalloxidoberflächen steht im Mittelpunkt

zahlreicher Untersuchungen, da Wasser eine wichtige Rolle in vielen praktischen

Bereichen wie Elektrochemie, Sensorik, Korrosion oder heterogene Katalyse spielt.

Viele Studien, die auf definierten Einkristall-Oberflächen durchgeführt wurden

und Eigenschaften von Wasserschichten bis auf die atomare Skala beschrieben

haben, sind in zwei Überblicksartikeln zusammengestellt [82, 83]. Der Zweck die-

ser Berichte ist die Zusammenfassung des aktuellen Wissensstands in der Wasser-

Oberfläche-Wechselwirkung. Es wird die Rolle der Oberflächenstruktur überprüft,

um festzustellen, ob die Adsorption von einer Dissoziation begleitet wird oder

nicht. Die intermolekulare Wasserstoffbrückenbindung kann in diesen Systemen

genauso wichtig sein wie die Substrat-Wasser-Bindung. Außerdem wird der Ein-

fluss von Koadsorbaten, Stufen und Defekten in der Oberflächenstruktur auf die

Chemie des adsorbierten Wassers besprochen.

Die Chemisorption auf einer Oxidoberfläche unterscheidet sich erheblich von

der auf Metallen. Die Adsorption von Wasser auf Oxiden wird durch seine Ten-

denz, starke Chemisorptionsbindungen zu bilden charakterisiert. Im Gegensatz

dazu desorbiert Wasser schon unterhalb von Raumtemperatur von Metallober-

flächen [84, 85].
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Nach der Wechselwirkung mit der Oberfläche kann man zwischen zwei Ad-

sorptionsmechanismen unterscheiden [86]:

molekulare Adsorption als intaktes Molekül

H2O(g) → H2O(ad)Oberfläche

dissoziative Adsorption in Form von Hydroxyl und Wasserstoff

H2O(g) + O2−
Gitter → OH−

Gitter + OH−

(ad)Oberfläche

Auf Metalloxiden wurden unterschiedliche Adsorptionsverhalten von Wasser

beobachtet. Viele Oberflächen, wie z.B. α-Al2O3(0001) oder Lanthanoxide, schei-

nen zur Dissoziation des Wassers fähig und binden die resultierenden OH- und

H-Spezies verhältnismäßig stark [87, 88, 89]. Manchmal sind Defekte auf der Ober-

fläche notwendig um Wasser dissoziativ zu adsorbieren, wie etwa bei SnO2(110)-,

CoO(100)-, α-Fe2O3(0001)- oder TiO2(110)-Oberflächen [90, 91, 92, 93, 94]. Was-

ser wurde in einigen Fällen sowohl dissoziiert als auch molekular nachgewiesen,

wie bei ZnO bzw. α-Cr2O3(001) [95, 96, 97, 98]. Dass das Adsorptionsverhalten

von Wasser sehr komplex ist, zeigt sich in der Literatur [83] deutlich: Die Fra-

ge, ob Wasser auf einer Oxidoberfläche dissoziativ adsorbiert oder nicht, ist auch

bei den genannten Beispielen meist noch nicht endgültig geklärt. Man findet in

der Literatur zu dieser Frage abhängig vom Experiment nicht selten verschiedene

und widersprüchliche Angaben. Eine genaue Kenntnis der Wechselwirkung von

Wasser mit der Oxidoberfläche ist aber nicht zuletzt auch für die RuO2(110)-

Oberfläche von großer Bedeutung, da Wasser als Nebenprodukt in vielen, durch

RuO2 katalysierten Reaktionen erscheint (z. B. die Chlorwasserstoff-Oxidation

oder die Dehydrierung von Alkoholen). Zudem kann sich die Aktivität des Ka-

talysators ändern, wie im Falle der CO-Oxidation festgestellt wurde [4], in der

Wasser aus dem Restgas die Rolle eines Katalysatorgifts spielt.
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C.2 Wasseradsorption auf RuO2(110) bei tiefer

Temperatur und Raumtemperatur:

Ergebnisse

In dieser Arbeit wurde die Wechselwirkung von Wasser mit der stöchiometri-

schen RuO2(110)-Oberfläche mittels Thermodesorptionsspektroskopie (TDS) und

Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) untersucht.

Vor jedem Wasserangebot wurde die Oberfläche mit 5 Langmuir Sauerstoff bei

Raumtemperatur restauriert und anschließend ein TD-Spektrum aufgenommen.

Die Prozedur wurde so oft wiederholt, bis das O2-Signal gesättigt war um sicher

zu stellen, dass die Oberfläche stöchiometrisch (d. h. defektfrei) vorlag.

Abbildung C.1 zeigt die TD-Spektren nach verschiedenen Dosen Wasser bei

170 K. Das einzig beobachtete Desorptionsprodukt war Wasser. Es konnte keine

Desorption von Wasserstoff oder Sauerstoff festgestellt werden.

Abbildung C.1: TD-Spektren von verschiedenen Dosen Wasser auf der RuO2(110)-Oberfläche
bei 170 K. Das

”
0.0 L“ Spektrum entspricht einer Oxidoberfläche, die dem Hintergrunddruck

(6 × 10−10 mbar) für ein paar Minuten ausgesetzt war. Die Heizrate war 5 K/s.

Das
”
Null-Spektrum“ zeigt Wasser, das aus dem Restgas bei einem Hinte-

grunddruck von 6 × 10−10 mbar adsorbiert . Nach dem Wasserangebot auf der

sauberen Oberfläche sind zwei Signale zu erkennen, deren Maxima bei 410 K bzw.

bei 650 K liegen. Mit zunehmender Dosis erscheint noch ein zusätzliches Signal

bei 200 K, das zu niedrigeren Temperaturen schiebt, je mehr Wasser angeboten
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wurde. Ähnlich wie bei TiO2(110) [99, 100] sind diese Zustände bei tiefen Tem-

peraturen der Desorption einer zweiten Schicht bzw. Multischichten zugewiesen

worden.

Entsprechend den TD-Experimenten wurde auch mit XPS untersucht, wie

Wasser bei tiefer Temperatur auf RuO2(110) adsorbiert. Auf einer stöchiometri-

schen Fläche wurde ein Langmuir Wasser bei 100 K angeboten. Die Adsorption

von Wasser kann zu erheblichen Verschiebungen im O1s-Spektrum führen (siehe

Abbildung C.2).

Abbildung C.2: O1s-XP-Spektren aufgenommen vor und nach dem Aussetzen des RuO2-
Films mit Wasser bei 100 K: Stöchiometrisches Oxid (links), +1 L H2O bei 100 K (Mitte), nach
dem Heizen bis Raumtemperatur (rechts).

Die Wasseradsorption führte zur Ausbildung zweier zusätzlicher O1s-Emis-

sionssignale, die zu einer höheren Bindungsenergie bezüglich des O1s-Hauptsignals

(Abbildung C.2, Mitte) verschoben sind. Das erste Signal bei 530.3 eV wurde

nach den Wasserstoffexperimenten der Obr-H Spezies zugewiesen und das zweite

bei 531.9 eV dem on-top auf den unterkoordinierten Ru-Atomen adsorbierten

Wasser. Gleichzeitig verschwindet fast die Hälfte des Brückensauerstoffsignals bei

528.3 eV.

Nach dem Heizen auf Raumtemperatur nimmt das Signal des on-top adsor-

bierten Wassers ab. Das Signal der verbrückten Sauerstoffatome ist nicht mehr

zu sehen. Es entsteht aber ein zusätzliches Signal bei 529.8 eV, genau dort wo
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auch die nicht-oxidische (1x1)O-Phase auftritt. Da dieses letzte Signal zusammen

mit dem on-top Wassersignal beim Heizen der Probe auf 400 K verschwindet

(Abbildung C.3, links), handelt es sich hier nicht um ein Anwachsen der (1x1)O-

Phase, sondern um Obr-H mit Wasserstoffbrückenbindung zu den Spezies auf den

unterkoordinierten Ru-Atomen (Oot-H oder Oot-H2).

Abbildung C.3: O1s-XP-Spektren aufgenommen nach dem Aussetzen des RuO2-Films mit
Wasser bei 100 K und Heizen der Probe zu verschiedenen Temperaturen: Stöch. Oxid +1 L
H2O bei 100 K nach dem Heizen bis 400 K (links), 600 K (Mitte) und 700 K (rechts). Nach
dem Heizen wurde die Probe (vor jedem XPS-Experiment) wieder auf 100 K gekühlt.

Beim Heizen der Probe auf 600 K (Abbildung C.3, Mitte) nimmt das ObrH-

Signal ab. Gleichzeitig nimmt das Obr-Signal zu. Nach dem Heizen auf 700 K

erscheint das Obr-Signal wieder mit gleicher Intensität wie bei der stöchiometri-

schen Fläche. Die Rekombination der Hydroxylgruppen auf der Oberfläche nach

dem Heizen führt zur Desorption im Temperaturbereich 350 K bis 700 K und zur

Regeneration der sauberen Oxidoberfläche. Die Temperatur, die benötigt wird,

um alle Oberflächenhydroxylgruppen vom Oxidfilm zu entfernen, ist wesentlich

höher als für andere Filme (z.B. ZnO oder TiO2 [93, 101]), die dafür eine Tem-

peratur von nur 400 K benötigen.

Die Adsorption von Wasser auf der RuO2(110)-Fläche wurde auch mittels

TDS (Thermodesorptionsspektroskopie) und HREELS (hochauflösender Elektro-

nen-Energie-Verlust-Spektroskopie) von Lobo et al. untersucht [102].
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Die H2O-TD-Spektren, nachdem verschiedene Dosen Wasser auf die stöchio-

metrische RuO2(110)-Oberfläche bei 100 K angeboten wurden, weisen allerdings

bis auf ein Signal (zwischen 500K und 700K) keine deutlichen Unterschiede zu

den hier gezeigten auf. Neben den Signalen von Wasser bei tiefer Temperatur und

410 K, wurde auch von Lobo und Conrad ein ausgedehntes Desorptionssignal in

einem Temperaturbereich von 500 K bis 700 K beobachtet. Dieses wurde aber

mit einer Zunahme des Hintergrunddrucks wegen der langsamen Abpumprate

von Wasser erklärt und nicht im Zusammenhang mit der Wasseradsorption.

Hochaufgelöste Elektronen-Energie-Verlust-Spektroskopie ist zum Nachweis

der Bildung von Hydroxylgruppen nach der Adsorption von Wasser eine geeignete

Methode.

Abbildung C.4: HREEL-Spektren (nach [102]) einer (a) stöchiometrischen RuO2(110)-
Oberfläche bei 100 K, (b) nach 0.2 L H2O bei 100 K, (c-h) nach dem Heizen auf die angegebenen
Temperaturen. Nach dem Heizen wurde die Probe vor jeder Spektrumaufnahme wieder auf 100
K gekühlt.

Das Spektrum der stöchiometrischen Fläche (Abbildung C.4, a) wird durch

den Verlust bei 560 cm−1 dominiert, der Schwingungen von verbrückten Sauer-

stoffatomen entspricht. Die Adsorption von Wasser (Abbildung C.4, b) verschiebt

dieses Signal auf 540 cm−1. Des Weiteren entwickelt sich auch eine Schulter bei

503 cm−1, die von den der Rucus-OH2 Schwingung zugewiesen wurde.
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Die charakteristische H2O-Knickschwingung erscheint bei 1608 cm−1, was ein

Beweis für molekulare Wasseradsorption ist. Die beiden Verluste bei 294 cm−1

und 704 cm−1 zusammen mit dem bei 3600 cm−1 sind ein Hinweis für die OH-

Streckschwingung. Zwei schmale Verluste in der OH-Streckschwingungsregion bei

3600 cm−1 und 3648 cm−1, die von einer ausgedehnten Verteilung zwischen 3100

cm−1 und 3500 cm−1 begleitet werden, deuten auf Wasserstoffbrückenbindungen.

Die schrittweise Desorption vom chemisorbierten Wasser führt zu einer Ab-

schwächung aller Verluste im HREEL-Spektrum. Aber sogar nach dem Heizen

bis 475 K, wo kein Wasser on-top auf den unterkoordinierten Ru-Atomen (1f-

cus) anwesend sein kann, ist ein eindeutiges OH-Signal bei 3610 cm−1 sichtbar.

Außerdem erreichte das Obr-Schwingungssignal nicht die Größe und Position, die

es auf der stöchiometrischen Fläche hatte. Nur nachdem man bis 700 K geheizt

hat, konnte das Spektrum der stöchiometrischen RuO2(110)-Fläche in Überein-

stimmung mit dem XPS-Experiment zurückgewonnen werden.

Die Adsorption von Wasser auf der stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche

wurde auch bei Raumtemperatur untersucht. Die Ergebnisse der TD-Experimente

sind in Abbildung C.5 dargestellt.

Abbildung C.5: TD-Spektren von H2O (m/e=18) bei verschiedenen H2O-Dosen bei Raum-
temperatur (RT) auf der RuO2(110)-Oberfläche. Die Heizrate war 5 K/s.

Nach verschiedenen Dosen Wasser bei Raumtemperatur wurden die entspre-

chenden TD-Spektren aufgenommen. Außer dem typischen Signal, mit dem Maxi-

mum bei 410 K, das von Wasser adsorbiert auf den unterkoordinierten Ru-Atomen
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stammt, erkennt man ein sehr breites Signal bei höheren Temperaturen, was

Wasser aus der Rekombination zweier ObrH-Gruppen zugewiesen werden kann,

ähnlich zu H2-Adsorption (Kapitel 4.1.2, Abbildung 4.4).

Entsprechend den TD-Spektren wurden auch O1s-XP-Spektren dosisabhängig

(H2O) bei Raumtemperatur aufgenommen, die in Abbildungen C.6 und C.7 dar-

gestellt sind.

Abbildung C.6: O1s-XP-Spektren nachdem bei 300 K verschiedene H2O-Dosen (0-0.2 L) auf
einer RuO2(110)-Fläche angeboten wurden. Gegenüber der stöchiometrischen Fläche sind deut-
liche Unterschiede im Anwachsen der Signale bei 530.3 eV (ObrH) und 529.8 eV (ObrH....Oot)
sowie in der Verminderung des Signals bei 528.3 eV (Obr) zu erkennen. Die Spektren wurden
bei 100 K aufgenommen.

Im Vergleich mit der stöchiometrischen Fläche erscheint bereits bei einer H2O-

Dosis von 0.1 Langmuir eine Schulter bei 530.3 eV an der Flanke des Hauptsignals,

die gegenüber dem Volumensauerstoffsignal um 1.1 eV zu höheren Bindungsener-

gien verschoben ist. Dieses Signal wurde der ObrH-Spezies zugewiesen [39]. Mit

zunehmender H2O-Dosis wächst das ObrH-Signal an und gleichzeitig verschwin-

det das Signal für die Sauerstoffbrücken bei 528.3 eV an der Flanke zu niedrigen

Bindungsenergien.

Schon bei einer Wasserdosis von 0.2 Langmuir merkt man, dass ein Teil des
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Wassers auch undissoziiert auf den unterkoordinierten Ru-Atomen erscheint, was

im O1s-Spektrum als breites Signal bei 531.9 eV beobachtet wurde.

In Zusammenhang mit dem OotH2-Signal (531.9 eV) wächst zwischen dem

Signal vom Volumensauerstoff (529.2 eV) und der neu entstandenen Schulter für

das ObrH-Signal (530.3 eV) ein weiteres Signal heraus (529.8 eV), das genau dort

lokalisiert ist, wo auch die nicht-oxidische (1x1)O-Phase auftritt. Da nach dem

Heizen auf 400 K das Signal bei 529.8 eV wieder in fast der gleichen Intensität

wie bei der stöchiometrischen Fläche erscheint, ist es eher unwahrscheinlich, dass

es sich hier um ein Anwachsen der (1x1)O-Phase handelt.

Abbildung C.7: O1s-XP-Spektren nachdem bei 300 K verschiedene H2O Dosen (0.4-1.0 L)
auf einer RuO2(110)-Fläche angeboten wurden. Das Signal bei 531.9 eV wird größer, welches
eine Verschiebung von ca. +2.70 eV gegenüber dem Volumensauerstoff aufweist und OotH2

zugeordnet wurde. Im Zusammenhang damit wächst das Signal bei 529.8 eV an, vermutlich
handelt es sich hierbei um OotH2, das durch Wasserstoffbrückenbindungen zu den benachbarten
OotH-Atomen oder Obr-Atomen gebunden ist. Das Signal bei 528.3 eV (Obr) ist verschwunden.
Die Spektren wurden bei 100 K aufgenommen.

Das Signal bei 529.8 eV (rosa) wird durch zwei Spezies gebildet: Eine un-

ter diesen Bedingungen unreaktive (1x1)O-Phase und eine Spezies, die mit dem

über 1f-cus-Ru adsorbierten Wasser zusammenhängt, da beide Signale (531.9 eV

und 529.8 eV) nach dem Heizen bis 400 K (der Desorptionstemperatur des on-top

Wassers) verschwinden. Da sich diese beiden Signale unabhängig vom ObrH-Signal

entwickeln, kann man annehmen, dass auch das Signal bei 529.8 eV von einer auf

1f-cus-Ru-Atomen gebundenen Spezies stammt, vermutlich ObrH mit Wasserstoff-
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brückenbindung zu den benachbarten OotH-Spezies und zu den benachbarten Oot-

oder OotH2-Spezies.

Während das Signal der Sauerstoffbrücken abnimmt (Abbildung C.8), wird

das stetige Anwachsen des ObrH-Signals, des OotH2-Signals und des Oot....ObrH-

Signals deutlich.

Abbildung C.8: Integrale Intensität der Signale Obr, ObrH, OotH2 und Oot...ObrH in
Abhängigkeit von der angebotenen Wasserdosis bei Raumtemperatur.

Die mit einem Langmuir Wasser bei 300 K behandelte Oxidoberfläche wurde

nun kurzzeitig auf verschiedene Temperaturen (350 K, 400 K, 500 K, 585 K,

664 K) erhitzt. Der erste bemerkenswerte Unterschied wird nach dem Heizen

bis 400 K beobachtet. Im O1s-Spektrum (Abbildung C.9, rechts) ist das OotH2-

Signal bei 531.9 eV nun verschwunden, während das ObrH-Signal (530.3 eV) davon

unbeeinflusst bleibt. Auch das Signal bei 529.8 eV (rosa) ist nur noch wenig größer

als das bei derselben Bindungsenergie erscheinende Signal der (1x1)O-Phase.

Im Gegensatz dazu erkennt man eine Zunahme der Brückensauerstoffatome,

die sich fortsetzt, wenn man weiter bis 664 K heizt (Abbildung C.10, rechts)

und das Niveau vor der Wasserbehandlung erreicht. Gleichzeitig verschwindet

das ObrH-Signal bei 530.3 eV.

Unklar ist der leichte Anstieg des rosa gekennzeichneten Signals (529.8 eV)

beim Heizen der Probe bis 664 K. Nach der Desorption des Wassers sollte dieses

Signal wieder die Größe der nicht-oxidischen (1x1)O-Phase erreichen, die es vor

dem Experiment hatte. Auf dieser (1x1)O-Phase würde das Wasser nur bei sehr
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Abbildung C.9: O1s-XP-Spektren der mit 1 L Wasser bei Raumtemperatur (RT) vorbelegten
Oxidoberfläche (links), nachdem diese kurzzeitig auf 350 K (Mitte) bzw. 400 K (rechts) geheizt
wurde. Die Spektren wurden bei 100 K aufgenommen.

Abbildung C.10: O1s-XP-Spektren der mit 1 L Wasser bei Raumtemperatur (RT) vorbe-
legten Oxidoberfläche nachdem diese kurzzeitig auf 500 K (links), 585 K (Mitte) bzw. 664 K
(rechts) geheizt wurde. Die Spektren wurden bei 100 K aufgenommen. Das Heizen bis 664
K baut das ObrH-Signal ab, während sich die Intensität des Obr-Signals auf das Niveau der
stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche erhöht.
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tiefen Temperaturen (25 K) als Eisfilm adsorbieren und bis 160 K, ohne die Fläche

zu verändern, desorbieren [103]. Ein Anwachsen dieser Phase auf Kosten der

Oxidinseln kann man ausschließen, da die Fläche nach einer Restauration wieder

stöchiometrisch vorliegt. Außerdem wurde unter Restaurationsbedingungen nie

ein Wachsen der Oxidinseln beobachtet.

Insgesamt nähert sich beim Heizen der Zustand der Oberfläche wieder dem der

stöchiometrischen Fläche an, wie auch in Abbildung C.11 zu erkennen ist. Diese

Abbildung zeigt die Veränderung der integrierten Intensität des Obr-Signals mit

zunehmender Wasserdosis und nach dem Heizen zu verschiedenen Temperaturen.

Die Intensität des Obr-Signals wird immer kleiner je mehr Wasser bei Raumtem-

peratur angeboten wurde und verschwindet nach einer Dosis von 0.4 Langmuir

Wasser. Nach dem Heizen der Probe nach einem Langmuir Wasserangebot wird

erst bei 400 K ein Teil der Sauerstoffbrücken wieder frei. Das Heizen auf 664 K

bringt die Fläche fast in den stöchiometrischen Zustand zurück. Dies ist auch

in Übereinstimmung mit den TPD-Beobachtungen. Die integrale Intensität des

Obr-Signals erreicht fast die Größe, die es vor dem Experiment hatte.

Abbildung C.11: Die integrale Intensität des Obr-Signals nach verschiedenen Dosen Wasser
(links) und nach dem Heizen zu verschiedenen Temperaturen (rechts). Das Obr-Signal erhöht
sich nach dem Heizen der Probe fast auf die Intensität der stöchiometrischen RuO2(110)-
Oberfläche.



C.3. Adsorptionsmodelle für Wasser auf RuO2(110) 127

C.3 Adsorptionsmodelle für Wasser auf

RuO2(110)-Oberfläche: Diskussion

Im folgenden werden verschiedene Modelle zur Wasseradsorption auf der stöchio-

metrischen RuO2(110)-Oberfläche vorgestellt, welche nach den oben beschriebe-

nen Experimenten den Adsorptions- bzw. Desorptionsprozess beschreiben können.

Nach der Adsorption von Wasser auf den unterkoordinierten Ru-Atomen einer

stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche findet ein Wasserstoff-Transfer zu den

benachbarten Sauerstoffatomen statt und führt zur Bildung zweier verschiedener

OH-Gruppen: Eine Oot-H-Spezies und eine Obr-H-Spezies. Die Rekombination

kann zwischen zwei OH-Gruppen gleicher Art (Modell 1) oder zwischen zwei ver-

schiedenen OH-Gruppen (Modell 2) stattfinden.

Basierend auf DFT-Rechnungen [63] und auf den HREELS- [102], TDS- und

XPS-Resultaten können zuerst zwei Adsorptions- bzw. Desorptionsmodelle für

Wasser entwickelt werden, die sich wie folgt beschreiben lassen:

Modell 1: Wasser dissoziiert nach der Adsorption auf einer stöchio-

metrischen RuO2(110)-Oberfläche und bei der Desorption findet die

Rekombination zwischen zwei OH-Gruppen gleicher Art statt (zwei

OotH-Spezies und zwei ObrH-Spezies).

Die ersten Wassermoleküle, die auf einer sauberen, defektfreien RuO2(110)-

Oberfläche adsorbieren, können aufgrund ihrer Desorptionstemperaturen von ca.

410 K und 650 K den chemisorbierten Spezies (molekular bzw. dissoziativ) zuge-

ordnet werden. Höhere Dosen bei 100 K führen zu einer Bildung von Multilagen

mit einem Desorptionssignal bei ca. 180 K (Abbildung C.1).

Die dargestellten XPS- und HREELS-Experimente zeigen, dass nach der Ad-

sorption von Wasser auf der stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche eine Disso-

ziation stattfindet. Diese führt zu einer verbrückten OH-Spezies (ObrH) und einer

on-top (auf den 1f-cus-Ru-Atomen) OH-Spezies (OotH). Dieser Befund wird durch

das XPS-Experiment, in dessen Spektren das ObrH-Signal erscheint während das

Obr-Signal verschwindet, bestätigt (Abbildung C.7).

Zwischen den on-top Hydroxylgruppen bilden sich Wasserstoffbrückenbindun-

gen aus, sodass im zeitlichen Mittel ein Oot zwei Wasserstoffatome trägt. Dies

lässt sich als OotH2 im O1s-Spektrum bei 531.9 eV erkennen (Abbildung C.7).
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Die Wasserstoffbrückenbindungen, die sich zwischen den on-top Hydroxylgruppen

ausbilden, erzeugen fluktuierende Strukturen ähnlich des Grotthus-Effekts. Was-

serstoffbrückenbindungen werden ständig zwischen zwei on-top Hydroxylgruppen

gelöst und anderweitig neu gebildet (vielleicht zwischen ObrH und Oot, OotH oder

OotH2, was sich im O1s-Spektrum als ein Signal bei 529.8 eV manifestiert (Ab-

bildung C.7)).

Die Zuordnung des Signals bei 529.8 eV zu ObrH mit einer Wasserstoffbrücken-

bindung zu Oot wird weiter durch DFT-Rechnungen gestützt, welche zeigten, dass

sich die O1s-Bindungsenergie von ObrH in Bezug auf die isolierte ObrH Spezies

um 0.7 eV verringert, wenn die verbrückten Hydroxylspezies eine Wasserstoff-

brückenbindung zu OotH2, OotH oder Oot ausbilden (siehe Tabelle 4.1). Mit zu-

nehmendem Wasserangebot steigt der Anteil dieses Signals (529.8 eV) zusammen

mit dem Anteil von ObrH (530.3 eV) und OotH2 (531.9 eV) während der Anteil

von Obr (528.3 eV) sinkt, wie aus der Abbildung C.8 zu erkennen ist.

Die OotH2-Spezies desorbiert beim Heizen der Probe auf 400 K, was der ersten

bekannten Desorptionstemperatur des Wassers entspricht.

Bei einem H2-Angebot auf die stöchiometrische RuO2(110)-Oberfläche wurde

gefunden, dass es zu keiner Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen zwi-

schen den ObrH-Gruppen kommt [42], da der Obr-Obr-Abstand von 3.11 Å größer

wäre als der interatomare Sauerstoffabstand im Wasserdimer. Eine Kontraktion

des Obr-Obr-Abstands entlang der Sauerstoffbrücken wegen der starren Geome-

trie ist nicht möglich. Nach der Dissoziation des Wassers und Erzeugung der

verbrückten Hydroxylgruppen (ObrH) bilden sich zwischen diesen Gruppen kei-

ne Wasserstoffbrückenbindungen aus im Gegensatz zu den OotH-Gruppen. Im

O1s-Spektrum sieht man ein deutliches ObrH-Signal bei 530.3 eV, das 1.1 eV ge-

genüber dem Volumensauerstoffsignal zu höheren Bindungsenergien verschoben

ist. Gleichzeitig nimmt das Signal für die Sauerstoffbrücken ab.

Bei Temperaturen, bei denen die Diffusionsbarriere des Wasserstoffs entlang

der Reihen der Brückensauerstoffatome überwunden wird, erscheint im Thermo-

desorptionsspektrum noch ein weiteres Signal (Abbildungen C.1 und C.5). Das

oberhalb von 500 K gebildete Wasser stammt von den ObrH-Gruppen und das

Signal im TD-Spektrum ( bei 650 K) weist auf eine Kinetik zweiter Ordnung hin,

die für eine assoziative Desorption typisch ist. Dies wurde durch XPS-Messungen

bestätigt: Das ObrH-Signal verschwindet beim Heizen über 500 K bis 700 K.
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Dieses Wechselwirkungsmodell von Wasser mit der Oxidoberfläche bezieht

sich dabei auch auf die Ergebnisse von HREELS-Experimenten [102] (Abbildung

C.4), welche mit unseren Beobachtungen im Einklang stehen.

Die Dissoziation von Wasser auf der stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche

führt zur Bildung zwei verschiedener OH-Spezies:

Die ObrH-Spezies mit zwei schmalen Verlusten erscheinen in der OH-Streck-

schwingungsregion bei 3600 cm−1 und 3648 cm−1, begleitet von einer ausge-

dehnten Verteilung zwischen 3100 cm−1 und 3500 cm−1, die deutliche Was-

serstoffbrückenbindungen zeigen. Gleichzeitig wird die Wirkung des Was-

serstoffs auf die verbrückten Sauerstoffatome durch eine Rotverschiebung

des 560 cm−1 Verlustes bewiesen.

Die OotH-Spezies bilden Wasserstoffbrückenbindungen untereinander aus

und erscheinen als OotH2 bei 1608 cm−1 mit der charakteristischen H2O-

Knickschwingung im HREEL-Spektrum.

Nach dem Heizen der Probe auf 210 K und Desorption der zweiten Lage Was-

ser werden die Verluste von OH-Streckschwingung und H2O-Knickschwingung

noch deutlicher.

Das Heizen der Oxidoberfläche auf 475 K führt zur Desorption des auf den

1f-cus-Ru-Atomen adsorbierten Wassers (gebildet schon vor dem Heizen zwischen

benachbarten OotH-Spezies) und zum Verschwinden des Signals bei 1608 cm−1

im HREEL-Spektrum.

Auf den Sauerstoffbrücken bleibt Wasserstoff adsorbiert, da ein eindeutiges

Signal bei 3610 cm−1 sichtbar ist. Wenn man oberhalb 500 K heizt, überschreiten

die adsorbierten Wasserstoffatome auf den Sauerstoffbrücken die Diffusionsbar-

riere entlang der Obr-Reihen und desorbieren als Wasser im Temperaturbereich

von 500 K bis 700 K.

Die Bildung von Wasser zwischen ObrH-Gruppen erzeugt Defekte in den Rei-

hen der Sauerstoffbrücken. Die Bildung von Wasser zwischen OotH-Gruppen hat

bereits adsorbierten Sauerstoff auf den 1f-cus-Ru-Atomen hinterlassen. Da die

Fläche nach dem Heizen bis 700 K wieder im stöchiometrischen Zustand vor-

liegt und keine Desorption von molekularem Sauerstoff detektiert wurde, kann

man annehmen, dass die Defekte in den Sauerstoffbrücken mit Sauerstoff von

den 1f-cus-Ru-Plätzen gefüllt werden. Trotzdem ist es unerwartet, dass die auf
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den 1f-cus-Ru-Atomen verbliebenen Sauerstoffatome bei so hohen Temperaturen

noch stabil sind und nicht als Sauerstoffmoleküle von der Fläche desorbieren.

TDS-Messungen zufolge sollte eine O2-Desorption schon bis 500 K stattfinden.

Wenn Sauerstoffatome auf den 1f-cus-Ru-Atomen bei Temperaturen über 500 K

noch adsorbiert wären, dann sollte man das Oot-Schwingungssignal bei 835 cm−1

[36] im HREEL-Spektrum erkennen (Abbildung C.4, g), was nicht der Fall ist.

Andererseits würde man eine Wasserstoff-Transfer-Reaktion von Obr-H zu Oot

erwarten, wenn auf den 1f-cus-Ru-Atomen Sauerstoff übrig bliebe. Eine solche

Transfer-Reaktion, wie im Fall der Wasserstoff-Sauerstoff-Koadsorption, wurde

hier jedoch nicht beobachtet. Die Wasserstoffatome bleiben auf den Sauerstoff-

brücken adsorbiert. Sie desorbieren beim Heizen der Probe in Form von Wasser

(siehe TDS-Experimente) im Bereich 500 K bis 700 K durch Rekombination der

ObrH-Spezies.

Eine andere Schwäche dieses Modells besteht darin, dass sowohl im XP- als

auch im HREEL-Spektrum nach dem Heizen der Probe bis 500 K ein Teil der

Sauerstoffbrücken wieder frei erscheinen. Das wäre nicht zu erwarten, da die ObrH-

Spezies erst nach dem Heizen über 500 K rekombinieren. Die Wasserstoffbilanz

stimmt nicht, wenn Wasser im Bereich 500 K bis 700 K als Rekombination von

ObrH-Spezies entsteht. Aus diesem Grund wurde versucht, die Wasserdissoziation

auf der RuO2(110)-Oberfläche mit Hilfe eines zweiten Modells zu beschreiben.

Modell 2: Wasser dissoziiert nach der Adsorption auf einer stöchio-

metrischen RuO2(110)-Oberfläche und bei der Desorption findet die

Rekombination zwischen zwei verschiedenen OH-Gruppen statt (OotH-

Spezies und ObrH-Spezies).

Der Mechanismus der Anfangsinteraktion von Wasser mit der Oxidoberfläche

kann durch folgende Gleichung dargestellt werden:

H2O(g) + Obr(s) → ObrH(s) + OotH(s)

wobei (s) für einen Oberflächenplatz steht.

Wasser im dissoziierten Zustand besteht aus zwei verschiedenen OH-Spezies:

Eine Obr-H Gruppe und eine Oot-H Gruppe (auf den unterkoordinierten Ru-

Atomen), die vermutlich mit Wasserstoffbrückenbindungen zu ObrH gebunden

ist. Die Dissoziation von Wasser wird in den XP-Spektren durch das Erscheinen
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des ObrH-Signals bei 530.3 eV deutlich, während das Signal der Sauerstoffbrücken

bei 528.3 eV abnimmt (Abbildungen C.2 und C.6).

Auch DFT-Rechnungen, die von Ari Seitsonen durchgeführt wurden, bestäti-

gen, dass Wasser auf der RuO2(110)-Oberfläche dissoziiert. Die Adsorption von

Wasser kann zu einem Wasserstoff-Transfer auf Obr führen. Es gibt nach DFT-

Rechnungen nur eine kleine Aktivierungsbarriere von 0.28 eV für die Abstraktion

des Wasserstoffatoms von Obr nach der Wasseradsorption [63]. Wegen der kleinen

Aktivierungsbarriere bleibt das Wasserstoffatom nicht isoliert auf dem verbrück-

ten Sauerstoffatom, sondern kann sich zurück zu OotH bewegen. Die Wasserstoff-

brückenbindung kann einmal zwischen OotH2 und Obr oder zwischen OotH und

ObrH sein, sodass im Mittelwert nicht alle Wassermoleküle als dissoziiert und

nicht alle Sauerstoffbrücken als ObrH auftreten. Im O1s-Spektrum sieht man das

Signal für OotH2 bei 531.9 eV (Abbildung C.7) und im HREEL-Spektrum die

charakteristische H2O-Knickschwingung bei 1608 cm−1 (Abbildung C.4, b).

Nach dem Heizen der Probe auf 400 K desorbiert das on-top adsorbierte Was-

ser, was in beiden Spektren (XP- und HREEL-Spektrum) zum Verschwinden

des entsprechenden Signals führt. Der Desorptionsprozess des Wassers bei 410

K folgt einer Kinetik 1. Ordnung. Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist

die Desorption des Wassermoleküls (OotH2) selbst und nicht die Rekombination

zwischen OotH und H (von ObrH) (Abbildungen C.1 und C.5).

Nach diesem Modell sollte die RuO2(110)-Oberfläche nach dem Heizen bis ca.

500 K im stöchiometrischen Zustand vorliegen und kein Signal mehr von ObrH

erkennbar sein. Die Experimente zeigen aber, dass Wasserstoff auf den Sauer-

stoffbrücken adsorbiert bleibt. Im HREEL-Spektrum ist nach dem Heizen bis 475

K ein eindeutiges Signal bei 3610 cm−1 sichtbar (ObrH-Streckschwingungssignal)

und das Obr-Schwingungssignal hat nicht die typische Größe und Position für ei-

ne stöchiometrische Fläche. In den XP-Spektren bleibt nach dem Heizen bis 400

K das ObrH-Signal bei 530.3 eV unbeeinflusst und verschwindet nur nach dem

Heizen über diese Temperatur bis 700 K (Abbildungen C.3 und C.10). Auch in

den TD-Spektren (Abbildungen C.1 und C.5) erscheint ein zweites Signal im Be-

reich 500 K bis 700 K, das auf eine Kinetik zweiter Ordnung hinweist (typisch

für assoziative Desorption zwischen ObrH-Gruppen).

Da auch anhand dieses zweiten Modell das Adsorptions- bzw. Desorptions-

verhalten von Wasser auf RuO2(110)-Oberfläche nicht vollständig erklärt werden

konnte, kam ein drittes Model in Frage.
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Modell 3: Nach der Wasseradsorption auf einer stöchiometrischen

RuO2(110)-Oberfläche findet keine Dissoziation statt. Wasser adsor-

biert molekular auf den 1f-cus-Ru-Atomen und desorbiert beim Hei-

zen der Probe auf 500 K. Die RuO2(110)-Oberfläche liegt wieder im

stöchiometrischen Zustand vor.

Dieses Modell wurde von Lobo und Conrad [102] vorgeschlagen, die mittels

TDS und HREELS die Adsorption von Wasser auf der RuO2(110)-Oberfläche

untersucht haben. Nachdem verschiedene Dosen Wasser auf die stöchiometri-

sche RuO2(110)-Oberfläche bei 100 K angeboten wurden, ist im TD-Spektrum

ein Desorptionssignal mit Maximum bei 410 K und Desorptionskinetik erster

Ordnung erkennbar. Außerdem erscheint im HREEL-Spektrum die charakteris-

tische H2O-Knickschwingung bei 1608 cm−1. Die Autoren haben wegen des Si-

gnals bei 1608 cm−1 und der Desorptionskinetik erster Ordnung eine molekula-

re Wasseradsorption auf der RuO2(110)-Oberfläche angenommen. Aber wie aus

Abbildung C.4 entnommen werden kann, nur nachdem man auf 700 K geheizt

hat, wird das Spektrum der stöchiometrischen RuO2(110)-Fläche zurückerhal-

ten. Nach dem Heizen auf 475 K, wo kein Wasser on-top auf 1f-cus-Ru-Atomen

noch adsorbiert sein kann (nach dem TDS-Experiment), ist ein eindeutiges OH-

Streckschwingungssignal bei 3610 cm−1 sichtbar. Außerdem erreicht das Obr-

Schwingungssignal nicht die Größe und Position, die es auf der stöchiometrischen

Oberfläche hatte. Man stellt fest, dass noch Wasserstoff auf der Oberfläche ver-

blieben ist. Lobo und Conrad erklären dies als Hintergrundeffekt, nämlich die

Koadsorption von Wasserstoff aus dem Restgas.

Die XPS-Experimente könnten dieses dritte Modell auch unterstützen. Das

undissoziierte Wasser auf den unterkoordinierten Ru-Atomen erscheint im O1s-

Spektrum als breites Signal bei 531.9 eV (Abbildungen C.2 und C.7). Dieses Si-

gnal verschwindet nach dem Heizen der Probe auf 400 K (Abbildungen C.3 und

C.9), nach der Wasserdesorption, übereinstimmend mit den TD-Experimenten.

Gegen die Erwartungen erscheint im O1s-Spektrum das ObrH-Signal gleichzei-

tig mit der Abnahme des Obr-Signals, was für eine Dissoziation spräche. Auch

im XPS-Experiment konnte das Spektrum der stöchiometrischen Fläche nur re-

produziert werden, indem die Oberfläche auf 700 K geheizt wurde. Nach den

TD-Experimenten sollte die Desorption des undissoziierten Wassers bei 500 K

abgeschlossen sein, sodass der stöchiometrische Zustand der Fläche schon bei
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diesen Temperatur (500 K) erreicht werden sollte.

Aus diesen Gründen kann man eine Kontamination mit Wasserstoff (aus der

Gasleitung oder durch Austauschreaktionen mit den Kammerwänden) nicht de-

finitiv ausschließen. Dann käme das TD-Signal bei 410 K von undissoziiertem

Wasser, welches auf den unterkoordinierten Ru-Atomen adsorbiert ist und das

zweite im Bereich 500 K-700 K von Wasser aus den ObrH-Gruppen, das nach

der Wasserstoffadsorption aus dem Restgas gebildet wird. Nach dem Heizen einer

mit Wasserstoff belegten Oxidoberfläche auf 607 K wurden in STM-Aufnahmen

[42] ausgedehnte Defektbereiche sichtbar, an deren Rändern sich Cluster von Ru-

Atomen aufhalten. Diese Defektbereiche können ein Grund für die kleinere Inten-

sität des Obr-Signals nach dem Heizen der mit Wasser vorbehandelten Oberfläche

sein (Abbildung C.11). Die Ru-Cluster, die wahrscheinlich mit einer (1x1)O-Phase

belegt sind, können auch für das Anwachsen des Signals dieser Phase nach dem

Experiment (im Vergleich mit dem auf der stöchiometrischen Fläche) verantwort-

lich sein. Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass die gleiche Fehlerquelle in ver-

schiedenen Anlagen (die TDS-Experimente und die XPS-Experimente wurden

nicht in der gleichen Anlage durchgeführt) und verschiedenen Arbeitsgruppen

auftritt.

Aus den in diesem Abschnitt vorgestellten Messungen von Wasser auf der

RuO2(110)-Fläche wurden sowohl Ergebnisse gewonnen, die eher auf eine disso-

ziative Adsorption deuten, als auch Ergebnisse gefunden, die für eine molekulare

Adsorption sprechen. Leider konnte keines der Adsorptionsmodelle das Verhalten

von Wasser auf RuO2(110) vollständig erklären. In diesem Zusammenhang soll-

ten daher zusätzliche Experimente mittels anderer Analysemethoden, wie zum

Beispiel STM oder Austrittsarbeitsänderungsmessungen durchgeführt werden.
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C.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Wechselwirkung von Wasser mit der stöchiometri-

schen RuO2(110)-Oberfläche untersucht, da Wasser als Katalysatorgift eingestuft

wird und in vielen durch RuO2 katalysierten Reaktionen als Nebenprodukt er-

scheint, wie z. B. in der HCl-Oxidation, die im Kapitel 5.3.3 näher besprochen

wurde. Mittels TDS- und XPS-Experimenten wurde versucht das Adsorptions-

bzw. Desorptionsverhalten des Wassers auf der RuO2(110)-Oberfläche zu verste-

hen und zu erklären. Nach DFT-Rechnungen [63], gibt es nur eine kleine Akti-

vierungsbarriere von 0.28 eV für die Wasserdissoziation nach der Adsorption auf

der RuO2(110)-Fläche. Die Dissoziation führt zur Bildung von zwei verschiede-

nen OH-Spezies: Eine ObrH-Spezies und eine OotH-Spezies. Es wurde erwartet,

dass die Rekombination auf der sauberen, defektfreien Oxidoberfläche zwischen

OotH und ObrH erfolgt [83], da in der Literatur nur in bestimmten Fällen eine

Rekombination zwischen zwei OH Gruppen gleicher Art auftritt, z. B. wenn Sau-

erstoff oder Defekte auf der Oberfläche anwesend sind [104, 105]. Obwohl durch

Serienuntersuchungen (mittels TDS und XPS) mit unterschiedlichen Wasserdo-

sen zwischen den verschiedenen Adsorptionsspezies differenziert wurde, konnte

das Desorptionsverhalten wegen seiner Komplexität nicht aufgeklärt werden. Ein

endgültiges Modell konnte basierend auf den bis jetzt durchgeführten Experi-

menten nicht vorgeschlagen werden, da die für die Modellentwicklung experimen-

tellen Ergebnisse widersprüchlich sind. Wie schon erwähnt, können Messungen

der Austrittsarbeitsänderung helfen, zu klären ob das Wasser nach der Adsorpti-

on auf der RuO2(110)-Oberfläche dissoziiert oder nicht. Eine positive Änderung

der Austrittsarbeit ist üblicherweise ein Hinweis für eine vollständige oder teil-

weise Dissoziation. Zusätzlich können STM-Aufnahmen helfen, ungeklärte Fra-

gen zu beantworten, z. B. ob Sauerstoff on-top bei Temperaturen über 500 K

nach der Wasserdesorption auf der Oxidoberfläche adsorbiert bleibt oder bis zu

welcher Temperatur nach einem Wasserangebot geheizt werden muss, um die

RuO2(110)-Oberfläche wieder stöchiometrisch zu bekommen. Außerdem können

Isotopenaustauschexperimente mit H2O
18 durchgeführt werden. Wenn ein Aus-

tausch zwischen die Sauerstoffatome von Wasser und die Sauerstoffatome von

Oxid stattfindet, dann ist das eine Bestätigung von Dissoziation. Somit könn-

te man Widersprüche beseitigen und sich mit neuen Erkenntnissen für eines der

Adsorptionsmodelle entscheiden.



Anhang D

Katalytische Oxidation von

Ammoniak über RuO2(110)

D.1 Katalytische Oxidation von Ammoniak

Die Oxidation von Ammoniak zu NO ist der erste Schritt in der industriellen

Synthese von Salpetersäure, die einer der größten Prozesse in der chemischen

Industrie darstellt. Die folgende Gleichung zeigt die Netto-Reaktion, in der NH3

in NO umgewandelt wird:

4 NH3(g) + 5 O2(g)
Kat.−→ 4 NO(g) + 6 H2O(g)

Das folglich gebildete NO reagiert mit O2 und H2O zu Salpetersäure, die unter

anderem für die Produktion von Düngemitteln verwendet wird.

2 NO(g) + O 2(g)
Kat.−→ 2 NO2(g)

3 NO2(g) + H2O(l)
Kat.−→ 2 HNO3(g) + 4 NO(g)

Die in zunehmendem Maße an Bedeutung gewinnender Aspekte des Umwelt-

schutzes schließen auch die Verminderung der NH3-Emissionen ein. Ammoniak,

das in die Atmosphäre gelangt, kann empfindliche Ökosysteme, z. B. durch Eutro-

phierung, schädigen. Einer der möglichen Wege, NH3-Emissionen zu verringern,

ist, Ammoniak aus dem Rauchgas katalytisch in unbedenkliche Substanzen (N2

und H2O) umzuwandeln:

4 NH3(g) + 3 O2(g)
Kat.−→ 2 N2(g) + 6 H2O(g)

135
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Die Beseitigung von Ammoniak aus Abgasen erfordert einen anderen Kataly-

sator als Platin, der eine höhere Selektivität in Richtung N2 anstatt NO hat. Iridi-

um, zum Beispiel, zeigte eine solche höhere Selektivität für N2 in der Ammoniak-

Oxidation [106]. Die Adsorption und Dissoziation von Ammoniak wurde auf vielen

Metalloberflächen mit unterschiedlichen Methoden untersucht und verschiedene

stabilen Spezies wie NH3ad, NH2ad, NHad oder Nad detektiert [107, 108, 109, 110].

Das Vorhandensein von Oad erleichtert die Ammoniak-Dissoziation auf manchen

metallischen Oberflächen [111], während auf anderen in Abwesenheit von Sauer-

stoff keine Dissoziation festgestellt wurde [112, 113, 114, 115, 116].

Eine andere Gruppe [117] fand heraus, dass die Zugabe von Kupfer zu einem

auf Aluminiumoxid geträgerten Silber-Katalysator die Selektivität auf Stickstoff

während der katalytischen Oxidation von Ammoniak bei 250 C erhöht ohne eine

bedeutende Abnahme der Aktivität des Ag/Al2O3-Katalysators zu bewirken. Der

positive Effekt des Kupfers kann durch einen zweistufigen Mechanismus erklärt

werden. Der Ag-Katalysatorbestandteil katalysiert hauptsächlich die Oxidation

zu NO. Kupfer katalysiert dann die selektive Reduktion des Stickstoffmonoxids

zum Stickstoff, was die N2O-Bildung auf Silber verringert. Dieses ist ein gutes

Beispiel für die Bedeutung der Selektivität in der heterogenen Katalyse.

Im ersten industriellen Prozess der Salpetersäureproduktion (HNO3) durch

Ammoniak-Oxidation wurden Platin-Netze als Katalysator benutzt. Später wur-

de, um die katalytischen Eigenschaften des Platins noch wesentlich zu verbessern,

reines Platin durch Platin-Rhodium-Legierungen ersetzt, in denen der Rhodium-

inhalt zwischen 5% und 10% variierte. Die gewünschte Produktausbeute hängt

im Wesentlichen von der Selektivität des Katalysators und von den Betriebsbe-

dingungen ab.

Im Allgemeinen wird die Oxidation von Ammoniak über Rhodium stabilisier-

ten Platin-Netzen bei höheren Temperaturen zwischen 1000 K und 1200 K mit

hoher Produktivität und Selektivität katalysiert [118]. Diese hohen Temperatu-

ren sind nicht nur notwendig weil die Reaktion eine temperaturabhängige Pro-

duktselektivität aufweist (unter 800 K produziert die Oxidation hauptsächlich

N2) sondern auch für die Aktivierung der neuen Platin-Netze. Diese Reaktion,

bekannt als Ostwald-Prozess, und seine mikroskopischen Reaktionschritte sind

gut untersucht worden [119, 120, 121]. Bei dem Ostwald-Prozess gibt es zwei

Schwächen:
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Erstens müssen die Platin-Netze routinemäßig alle sechs bis zehn Monate

ersetzt werden, da Platin unter den rauhen Reaktionsbedingungen korrodiert und

gasförmiges PtO2 bildet [122, 123].

Zweitens ist die Reaktionstemperatur so hoch, dass der Wasserdampf extrem

korrosiv und technisch schwierig zu transportieren ist.

Alternative NH3-Oxidationskatalysatoren bestehen aus Übergangsmetalloxi-

den [124, 125], die den Betrieb bei niedrigen Temperaturen erlauben und weniger

N2O als die Platin-Netze produzieren.

Vor kurzem wurde gezeigt, dass die RuO2(110)-Oberfläche ein effizienter und

selektiver Oxidationskatalysator für Ammoniak ist, welcher bei einer niedrigen

Temperatur von nur 550 K läuft [126]. Die selektive Oxidation von Ammoniak

entweder zu N2 oder NO auf RuO2(110)-Oberflächen wurde durch eine Kombina-

tion von hochauflösenden Elektronen-Energie-Verlust-Spektroskopie (HREELS),

Thermodesorptionsspektroskopie (TDS) und Experimenten unter stationären Re-

aktionsbedingungen untersucht. Die stöchiometrische RuO2(110)-Oberfläche be-

sitzt unterkoordinierte Ru-Atome, worauf Adsorption von NH3 (NH3,ot) und dis-

soziative Adsorption von Sauerstoff (Oot) auftritt. Es wurde festgestellt, dass

zwischen den beiden Adsorbaten (NH3,ot und Oot) eine Wechselwirkung durch

Wasserstoffabstraktion und Hydrierung zu OHot stattfindet. Schließlich führt die

Reaktion zu Not und H2O. Die Not Spezies rekombinieren entweder miteinander

zu N2 oder mit benachbartem Oot zu NO. Das stark gebundene NOot desorbiert

beim Heizen bis 500 K. Die NO-Bildung wird durch höhere Konzentrationen von

Oot bevorzugt. Für die NH3-Oxidation auf RuO2(110) wurde von den Autoren

der folgende Reaktionsmechanismus vorgeschlagen [126] (zur Vereinfachung wur-

de auf die Stöchiometrie verzichtet):

O2(g) + 2 S −→ 2 O(ad)

NH3(g) + S −→ NH3(ad)

NH3(ad) + O(ad) −→ N(ad) + H2O↑ + S

N(ad) + N(ad) −→ N2↑ + 2 S

oder

N(ad) + O(ad) −→ NO↑ + 2 S
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S steht für einen unterkoordinierten, freien Ruthenium-Adsorptionsplatz.

Im nächsten Abschnitt wird über die HRCLS1-Messungen zu den mikrosko-

pischen Reaktionsschritte in der Oxidation des Ammoniaks auf RuO2(110) be-

richtet. Die experimentellen Resultate werden durch DFT-Rechnungen bekräftigt

[127].

1HRCLS= High Resolution Core Level Shift
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D.2 Alternative zum Ostwald-Prozess

Abbildung D.1 zeigt die NH3-Thermodesorptionsspektren, nachdem die stöchio-

metrische RuO2(110)-Oberfläche unterschiedlichen Mengen von Ammoniak bei

100 K ausgesetzt wurde.

Abbildung D.1: Thermodesorptionspektren von NH3 (m/e=17) für verschiedene Dosen NH3

bei 100 K auf der stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche. Die Dosis ist in Langmuir angege-
ben. Die Heizrate war 5 K/s.

Bei niedrigen Dosen wird nur ein Desorptionssignal bei ungefähr 460 K be-

obachtet. Mit zunehmender Dosis verschiebt sich dieser Zustand zu niedrigeren

Temperaturen und sättigt bei einer Dosis von 0.5 Langmuir, während sich eine

ausgedehnte Schulter, die bei ungefähr 350 K ihr Maximum hat, entwickelt. Nach

weiterer Dosierung erscheint ein neues Desorptionssignal bei niedrigeren Tem-

peraturen (130 K). Das letzte Signal sättigt nicht bei Zunahme der NH3-Dosis,

sondern hat seinen Ursprung in der mehrschichtigen Adsorption.

In Analogie zu den Daten für NH3 auf Ruthenium-Einkristall-Oberflächen,

werden die Signale bei 460 K und 350 K der Desorption der ersten und zweiten

NH3-Schicht bzw. das Signal bei 130 K der Desorption der Multischicht zuge-

schrieben [128, 129].

Die Ausdehnung der TD-Signale und ihre Verschiebung zu niedrigen Tempe-

raturen bei Zunahme der NH3-Bedeckung hängen mit der repulsiven lateralen

Wechselwirkung zwischen benachbarten NH3-Molekülen zusammen. Die Sätti-
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gung dieser ersten zwei Desorptionzustände entspricht wahrscheinlich der Sätti-

gung der ersten Adsorptionschicht, in der alle NH3-Moleküle direkt zum Oxid-

substrat gebunden sind. Verglichen mit den Daten für Ru-Einkristalle werden

beide NH3-Zustände um 100 K zu höheren Temperaturen verschoben, was zeigt,

dass der monomolekulare Ammoniak-Film stärker auf RuO2(110) bindet als auf

Ru(0001).

In von Wang et al. [126] aufgenommenen TD-Spektren wurde auch ein zusätz-

liches Signal bei 170 K beobachtet (bezeichnet als β-NH3), was der Desorption

vom zweiten monomolekularen Film zugeschrieben wurde. Vermutlich wurden

wegen der niedrigeren Heizrate während der TDS-Experimente (3 K/s) bei der

hohen NH3-Bedeckung die Adsorptionzustände besser aufgelöst als in Abbildung

D.1.

Die Autoren in [126] haben mit angenommenen präexponentiellem Faktor

von 1 × 1013 s−1 ebenfalls die Aktivierungsenergie für die Desorption der NH3-

Multilage bzw. Doppelschicht berechnet (32 kJ/mol bzw. 43 kJ/mol). Der letzte

Wert ist wieder höher als bei Ruthenium und hängt vermutlich mit den zusätz-

lichen Wasserstoffbrückenbindungen zwischen der NH3-Doppelschicht und den

Sauerstoffbrücken zusammen.

Da keine NO-Desorption und H2O-Bildung beobachtet wurde, kann man an-

nehmen, dass Ammoniak nur molekular desorbiert und keine Oxidation auf der

stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche stattfindet.

RuO2(110) bietet zwei katalytisch reaktive Zentren an, worauf die Moleküle

aus der Gasphase adsorbieren können, nämlich unterkoordinierte Ru-Atome (1f-

cus-Ru) und verbrückte Sauerstoffatome (Obr).

Auf der stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche adsorbiert Ammoniak auf den

1f-cus-Ru-Atomen mit dem freien Elektronen-Paar. Das adsorbierte NH3-Molekül

bildet eine Wasserstoffbrückenbindung zur benachbarten Obr-Spezies. Die Adsorp-

tionsenergie von NH3 ist 150 kJ/mol bei niedrigen Bedeckungen und 113 kJ/mol

bei hohen Bedeckungen. Der Wasserstofftransfer von NH3 auf die Obr-Spezies

ist mit 39 kJ/mol endotherm und hat eine Gesamtaktivierungsbarriere von 73

kJ/mol.

Wenn kein Sauerstoff on-top auf den unterkoordinierten Ru-Atomen anwesend

ist, wird das entzogene Wasserstoffatom auf den Sauerstoffbrücken lokalisiert und

kann wegen einer zu hohen Diffusionsbarriere von 240 kJ/mol nicht entlang der

Obr-Reihen diffundieren. Folglich ist das Gleichgewicht der Reaktion
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Obr + NH3(ad) ⇋ NH2(ad) + ObrH

auf der stöchiometrischen RuO2(110)-Oberfläche auf der Seite von NH3 für

Temperaturen unter 500 K, was im Einklang mit den Experimenten in [126]

steht.

Abbildung D.2: HRCLS-Spektren von N1s, welche die Ammoniak-Oxidation zu NO erklären.
(a) Die stöchiometrische RuO2(110)-Oberfläche wurde 0.4 L NH3 bei 100 K ausgesetzt. (b1)
Die stöchiometrische RuO2(110)-Oberfläche wurde 2.5 L O2 bei Raumtemperatur und danach
0.5 L NH3 bei 100 K ausgesetzt. (b2−5) Nach dem Angebot wurde die Probe bei verschiedenen
Temperaturen getempert.

Das N1s-Spektrum in Abbildung D.2 (a) von NH3, das auf der stöchiometri-

schen RuO2(110)-Oberfläche adsorbiert ist, zeigt nur die Signale, welche adsor-
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biertem Ammoniak auf 1f-cus-Ru-Atomen (NH3(1)), adsorbiertem Ammoniak in

der zweiten bzw. Multischicht (NH3(2) bzw. NH3(n)) zugeordnet werden.

Unter typischen Reaktionsbedingungen läuft die Ammoniak-Oxidation in Sau-

erstoffüberschuss. Im folgenden werden die Resultate von DFT-Rechnungen be-

schrieben, die von Ari Seitsonen durchgeführt wurden.

Die Adsorption von Ammoniak auf eine sauerstoffreiche Oxidoberfläche, kann

zu einem Wasserstoff-Transfer auf Obr oder Oot führen. Nach DFT-Rechnungen

ist die Abstraktion eines NH3-Wasserstoffatoms von Obr weniger aktiviert als

von Oot. Beide Prozesse sind mit 39 kJ/mol endotherm. Die Aktivierungsbarrie-

re für die Abstraktion des ersten Wasserstoffatoms von Oot beträgt 73 kJ/mol.

Dieser erste Dehydrierungsschritt von Ammoniak auf der sauerstoffreichen Oxid-

oberfläche hat die höchste Aktivierungsbarriere, ähnlich wie bei Methan [130].

Der folgende Dehydrierungsschritt von NH2 zu NH ist nur schwach aktiviert (50

kJ/mol), unabhängig davon, ob das Wasserstoffatom auf ein benachbartes Obr

oder Oot übertragen wird. Der letzte Wasserstoff-Übergangsschritt von NH zu

N erfolgt ohne irgendeine Aktivierungsbarriere, sodass die Imid-Spezies auf der

RuO2(110)-Oberfläche wahrscheinlich nicht stabil ist. Diese Aktivierungsbarrie-

ren zeigen, dass, sobald der erste Wasserstoff von einem Ammoniakmolekül auf

die Katalysatoroberfläche gebracht wird, die weitere H-Abstraktion automatisch

vonstatten geht. Folglich sind die Reaktionszwischenprodukte in Form von NHx

(x < 3) kurzlebige Spezies und mit spektroskopischen Methoden kaum zu verfol-

gen. Dieser auf DFT-Rechnungen basierende Mechanismus stimmt mit den ex-

perimentellen N1s-Spektren in Abbildung D.2 (b) überein. Die stöchiometrische

Oxidoberfläche wurde 2 Langmuir Sauerstoff bei Raumtemperatur ausgesetzt (0.8

ML on-top Sauerstofffilm) und anschließend mit 0.5 Langmuir Ammoniak bei 100

K begast. Die N1s-Spektren sind in Abbildung D.2 (b1) gezeigt und weisen zwei

Emissionen bei 398.8 eV und 400.5 eV auf. Das N1s-Signal bei 398.8 eV wird NH3,

der auf den 1f-cus-Ru-Atomen adsorbiert ist, zugewiesen, das andere Signal bei

400.5 eV NH3, der in der zweiten Schicht mit Wasserstoffbrückenbindung zum Oot

adsorbiert ist. Nach dem Tempern der Oberfläche auf 250 K taucht ein einzelnes

Signal bei 398.9 eV auf. Ein Teil des Ammoniaks desorbiert von der RuO2(110)-

Oberfläche, ein Prozess, der nach dem Tempern auf 300 K fortfährt. Nach dem

Tempern auf 350 K verringert sich die Intensität des N1s-Signals und zusätzlich

erscheinen bei 397.4 eV und 400.3 eV weitere Emissionen. Das Signal bei 397.4

eV wird adsorbiertem Stickstoff und das Signal bei 400.3 eV adsorbiertem Stick-
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stoffmonoxid zugewiesen.

Die Zuordnung der experimentellen N1s-Signale zu den jeweiligen NHx-Spezies

und NO basiert auf DFT-Rechnungen. Wenn die adsorbierten NH3(1)-Spezies in

der ersten Schicht als Referenz genommen werden, zeigen DFT-Rechnungen, dass

die N1s-Rumpfniveau-Spektren von NH2 und NH um 3.0 eV bzw. 2.8 eV zu nied-

rigen Bindungsenergien verschoben werden. Keines dieser Signale wird in den

experimentellen N1s-Rumpfniveau-Spektren beobachtet, was mit den oben vorge-

stellten Reaktionsbarrieren zusammenpasst.

Das berechnete N1s-Rumpfniveau eines Sticktoffatoms, das auf einem 1f-cus-

Ru-Atom adsorbiert, ist um 1.7 eV zu niedrigeren Bindungsenergien verschoben,

was im Einklang mit dem Experiment (1.5 eV) steht.

Eine weiterere Erhöhung der Temperatur auf 400 K führt zu einer Zunah-

me des NO-N1s-Signals bei 400.3 eV auf Kosten des NH3-Signals. Diese Zuord-

nung basiert ebenfalls auf DFT-Rechnungen, die für NO eine Verschiebung von

0.5 eV zu höheren Bindungsenergien berechnet haben. Der letzte Schritt in der

Ammoniak-Oxidation ist die Rekombination des Stickstoffatoms mit einem be-

nachbarten Sauerstoffatom auf der RuO2(110)-Oberfläche zu NO. Hier ist die ak-

tivste Sauerstoff-Spezies die Oot-Spezies. Für diesen letzten Reaktionschritt wurde

mittels DFT-Rechnungen eine niedrige Aktivierungsbarriere von nur 29 kJ/mol

errechnet. Diese kleine Aktivierungsbarriere kann die hohe Reaktionstemperatur

für die NO-Bildung nicht erklären.

Im HRCLS-Experiment (Abbildung D.2 (b5)) und auch in HREELS-Experi-

menten [126] findet die NO-Bildung erst über 400 K statt. Dieses ist auch die

Temperatur, bei dem Wasser von der RuO2(110)-Oberfläche desorbiert (siehe Ka-

pitel C). Folglich wurde angenommen, dass die NO-Bildung durch OotH-Gruppen

blockiert wird. Nach der Desorption von zwischen den OotH-Gruppen gebildetem

Wasser (ca. 400 K), kann Stickstoff mit dem restlichen Oot zu NO reagieren.

Die resultierenden NO-Moleküle sind mit 120 kJ/mol stark auf der Oberfläche

adsorbiert und desorbieren erst bei 500 K.

Auf Ir(110) wurde festgestellt, dass die NO-Bildung auch erst bei über 400 K

stattfindet, obwohl Nad und Oad bereits unter 400 K auf der Fläche anwesend sind

[131]. Die Autoren erklärten dieses Verhalten mit hohen Aktivierungsbarrieren,

die in diesem Prozess auftreten. Da auf RuO2(110) nach DFT-Rechnungen die

Stickstoff-Sauerstoff-Rekombination nur schwach aktiviert ist (29 kJ/mol), gilt

diese Erklärung hier nicht. Auf RuO2(110) ist die NO-Desorption der geschwin-
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digkeitsbestimmende Schritt für den gesamten Reaktionsprozess. Die Reaktion

erfordert daher eine Temperatur von über 500 K um die Selbstvergiftung des

Katalysators durch Stickstoffmonoxid zu verhindern.

Ein Modell dieses Reaktionmechanismus wurde in [126] vorgeschlagen. Sauer-

stoff adsorbiert dissoziativ bei Raumtemperatur auf den unterkoordinierten Ru-

Atomen. Ammoniak adsorbiert auf den übrig gebliebenen freien Plätzen und gibt

die Wasserstoffe den benachbarten Sauerstoffatomen ab. Erst nach der Desorp-

tion von Wasser, abhängig von der Sauerstoffkonzentration auf der Oberfläche,

können die N-Spezies entweder zu N2 oder mit on-top O zu NO weiterreagieren.

Dass die NO-Ausbeute in der NH3-Oxidation von der Sauerstoffkonzentra-

tion auf der RuO2(110)-Oberfläche abhängt, wurde durch das folgende TDS-

Experiment bestätigt: Auf einer stöchiometrischen Oxidoberfläche sind verschie-

dene Dosen Sauerstoff und 0.5 Langmuir Ammoniak bei Raumtemperatur ange-

boten und die entsprechenden TD-Spektren für m/e=30 (NO) und m/e=28 (N2)

aufgenommen worden. Die gemessenen TD-Spektren mit einer Heizrate von 5

K/s sind in Abbildung D.3 zusammengefasst und zeigen, dass mit zunehmender

Sauerstoffdosis mehr NO und weniger N2 auf der Oberfläche gebildet wird.

Abbildung D.3: TD-Spektren für m/e=30 (NO) und m/e=28 (N2) nach verschiedenen Dosen
Sauerstoff und 0.5 L Ammoniak, angeboten bei RT auf RuO2(110). Die Heizrate betrug 5
K/s. Das Signal unterhalb 400 K im N2-Spektrum ist ein Artefakt (z. B. Desorption vom
Probenhalter).
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D.3 Zusammenfassung

Entsprechend der vorhergehenden Untersuchungen der Spezies O2, H2 und H2O

auf der RuO2(110)-Oberfläche wurde in diesem Kapitel versucht, die gewonnenen

Erkenntnisse zu benutzen um die oxidative Dehydrierung von Ammoniak zu NO

zu verstehen.

Auf der stöchiometrischen Oberfläche chemisorbiert NH3 auf 1f-cus-Ru und

desorbiert nach Erwärmung auf 700 K wieder.

Wenn die RuO2(110)-Oberfläche mit einem Gasgemisch aus 10% NH3 und

90% O2 begast wird, sind die meisten 1f-cus-Ru-Atome durch on-top Sauerstoff

(Oot) besetzt und nur einige 1f-cus-Ru-Plätze beherbergen NH3. Die on-top Sau-

erstoffatome entziehen dem Ammoniak-Molekül den Wasserstoff sukzessive. Liegt

dann schließlich das Stickstoffatom auf der Oberfläche vor, reagiert es mit einem

benachbarten on-top Sauerstoff zwischen 350 K und 400 K zu NO. Bei Tem-

peraturen um 500 K verlässt NO die Oberfläche, während der in den on-top

Sauerstoff-Reihen
”
gespeicherte“ Wasserstoff durch Wasserstoff-Transfer weiter

zu Wasser reagiert und oberhalb von 400 K die Oberfläche verlässt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die hohe Aktivität der Ammoniak-

Oxidation zu NO über RuO2(110) mit der niedrigen Aktivierungsbarriere für die

aufeinanderfolgenden Wasserstoffabstraktionsschritte erklärt werden kann. Die

höchste Aktivierungsbarriere hat der erste Dehydrierungschritt (73 kJ/mol), was

sich in der Reaktionstemperatur von ungefähr 350 K widerspiegelt. Der folgen-

de Dehydrierungsschritt von NH2 zu NH ist nur schwach aktiviert (50 kJ/mol),

während der letzte Wasserstoff-Übergangsschritt von NH zu N ohne irgendeine

Aktivierungsbarriere erfolgt. Die Rekombination von adsorbierten Stickstoff und

Sauerstoff zu NO ist nicht stark aktiviert (29 kJ/mol), erfordert aber eine Tempe-

ratur zwischen 350 K und 400 K, wie aus Abbildung D.2 (b4) entnommen werden

kann. Folglich kann davon ausgegangen werden, dass OH-Gruppen in der Nähe

des absorbierten Stickstoffs die Rekombination mit Sauerstoff hemmt und des-

halb die NO-Bildung nicht stattfinden kann. Nachdem die OotH-Gruppen Wasser

gebildet haben, das von der Oberfläche desorbiert, kann die NO-Bildung erfolgen.

Die NO-Moleküle sind stark auf der Oberfläche gebunden (120 kJ/mol), sodass

die Desorption bei Temperaturen über 500 K erfolgt.
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[72] R. Blume, M. Hävecker, S. Zafeiratos, D. Teschner, E. Vass, P. Schnörch,
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